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Yigitsan Grup, 1985 vyilinda kirec Gretimiyle
basladigi ticari faaliyetlerine, bugin insaat
sektorinin her noktasinda  kullanilabilecek
genis bir yelpazeyle devam etmektedir.

Yigitsan ~ Grup;  bunyesinde  bulundurdugu
Newkim markasiyla; Basta isi yalitim, yapistirici
ve zemin grubu olmak dzere cok genis dlcekte
yap! kimyasallari, Newsan Boya markasiyla; i
ve dis cephe insaat boyalar ile sanayi grubu
endustriyel boyalari, Newoline markasiyla; Cati
ve Cephe Kaplama, Newran markasiyla; Su
yalitim membranlari ve son olarak Newboard
Markasiyla; EPS Tavan Kaplama, EPS Lamba
Gobegi, Stropiyer Kose Kaplama drtnlerini imal
etmektedir.

5 farkli Gron grubunu tek basina Gretibilen bir
biytklige ulasan kurulusumuz tim Grinlerine
ait bu katalogla yapi sorunlariniza, drinlerimizin
kullanim ~ detaylarini iliskin - daha kapsayici
bilgiler sunmaktadir.




Newkim

Isi Yalitim Levha
Yapistirma Harci

Uriin Tanimi

Ist Yalitim Sisternleri ve Sivalar

— Cok gozenekli ytzeyler islatimali ve yizey

Yiksek performansli, cimento esasli, polimer nemli kalacak sekilde, su tabakasi yok olana
katkili, esnek, yiksek stabiliteye sahip, TS EN kadar beklenmelidir.

13499-2006 ETICS kompozit 151 yalitim sistem
leri icin 6zel hazirlanmis yapistirma harcidir.

Kullanim Alanlari
— ¢ ve dis mekanlarda

- — Yuzeydeki onemli bozuk veya delikler
Newkim Levha Yapistirma Harci
uygulamasindan en az 24 saat dnce Newkim
Tamir Harci ile onarnilmalidir.

— st yalitm levhalarinin (ekspande polistren Haran Hazirlanmasi

(EPS) ve ekstrude polistren (XPS),
yapistiriimasinda kullanilir.

Uygulama Yiizeyleri
Ic ve Dis Cephelerde;
— Brit beton, (astar uygulanmis)

— 25 KG. Newkim IsI Yalitim Levhasi Yapistirma
harci yaklasik 5.5-6.5 It. temiz su icine katilarak
tercihen dustk devirli bir mikser veya mala
ile topak kalmayacak sekilde karistirilir.

— Hazirlanan har¢ 3-5 dk. olgunlasmasi icin
dinlendirilir ve tekrar karistirilarak kullanilir.

—Tudla, Kaptaki karisim 2 saat icerisinde tuketil-
— Cimento bazli siva, melidir.
— Gazbeton
— Ahsap levha, Uygulama Yiizeyinin Duzginligine Gore;
Dider tum uyqulama yuzeyleri icin bize — Tum yuzeye yapistirma metodu;
danisiniz. Ist yaliim levhasinin tamamina bir mala

Avantajlan
— Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar.
— Suya ve Dona dayaniklidir.
— Isi degisikliklerinden etkilenmez

veya uygun bir tarakl mala ile NEWKIM Isi

Yalitim Levhasi Yapistirma harcini stringz.
— Serit ve noktasal stirme metodu;

Ist yaltim levhasinin tim kenarlarina serit

halinde ve orta bolumlerinde ise noktasal

—Esnektir halde mala ile 151 yalitm levhasi yapistirma
—Yuksek stabilite saglar, sarkma ve catlama haraini sirindz.
yapmaz. — Uygulama esnasinda levhalar yapistirilirken

Yizeyin Hazirlanmasi

mastar kullanilmalidir.

— Uygqulama yazeyinin kirond almis olmasina

dikkat edilmelidir.

— Uygulama yuzeyi ve levhalar saglam olup

toz, vyag, boya, silikon, kir malzemes
deterjan vs. gibi yapismayi 6nleyici
maddelerden temizlenmis olmalidir.

[
/

— Uygulama yizeyi islatilmali ve nemli kalmasi

sadlanmalidir.

01



Newkim

Uygulama Sartlan
— Ortam sicakhigi: +5 °C ile +35 °C arasinda

0

Imalidir.

— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda,
gunes altinda uygulama yapmaktan kacinil-
malidir.

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde don tehlikesi olan yizeylerde
uygulanmamalidir.

Teknik Bilgi

Gorunum

Toz Yogunluk

Su Karisim Orani

Dinlendirme Suresi

Kap Omrii

Kabuklasma Suresi

Dibelleme

Uzerine Siva Uygulama Stresi
Uygulama Sicaklig

Yapisma Mukavemeti

Egilme Dayanimi

Basinc Dayanimi

Alt Tabakaya Yapisma Mukavemeti
Ist Yalitim Levhasina Yapisma Mukavemeti
Su Emme (30 dk. sonunda)

Su Emme (240 dk. sonunda)
Yangin Sinifi

y \\' Tiiketim N » Ambalaj
‘\\;',’4_5,(9/ m? ‘\\J,’ 25 kg. Kraft Torba

Isi Yalitim Sistemleri ve Sivalar

Uygulama Aletleri

— El mikseri, mala, tarakli mala

Uyarilar ve Oneriler

— Yalitim levhalari birbirine iyice yaklastirilarak

yerlestiriimeli, 1s1 transferini
amaciyla levhalar  arasindaki
momkin oldugunca az olmalidir.

onlemek
bosluklar

Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir

Gri Renkli ince Toz
1,65 kg. / Lt. (£0.1)
5.5-6.5 It. su / 25 kg. Toz
3-5 dakika

Yaklastk 2 saat

15 dakika

Min. 24 saat sonra
Enaz 1 gin

+5°C / +35°C

> 1.0 N/mm2

2 2.0 N/mm?

2 6.0 N/mm2

> (0.5 N/mm?

> (.08 N/mm?2
=50

<10qr

Al

> Rutubetsiz ve kuru ortamlarda W

uretim tarihinden itibaren 1 yil
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Newkim

Isi Yalitim Levha Sivama
Haral (Elyaf Katkil)

Uriin Tanimi

Cimento esasl, polimer katkill, yuksek
performansli, elyaf takviyeli TS EN 13499:2006
ETICS kompozit 1si yalitim sistemleri icin 6zel
hazirlanmis sivama harcidir.

Kullanim Alanlan

iceride ve disanida polistren, gibi Isi yalitim
levhalarinin ~ Uzerine  perdah  sivasi
yapilmasinda kullanilir.

Avantajlan

— Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar.

— Suya ve Dona dayaniklidir.

— Isi degisikliklerinden etkilenmez

— Esnektir

— Yuksek stabilite saglar, sarkma ve catlama
yapmaz.

— Su buhari difizyonuna izin verir.

— Uzerine direkt olarak boya uygulanabilir.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uyqulama yuzeyi ve levhalar saglam olup
toz, vyag, boya, silikon, kir malzemesi,
deterjan vs. gibi yapismayi 6nleyici
maddelerden temizlenmis olmalidir.

—Sivanacak levhalar saglam ve yerine iyice
oturmus olmali ve aralarindaki bosluklar
kopukle veya ayni malzeme ile kapatilmalidir.

Haran Hazirlanmasi

— 25 KG. Newkim Isi Yalitim Levha Sivama
Harcr (Elyaf Katkil) yaklasik 5.5-6.5 It. temiz
su icine katilarak tercihen dusuk devirli bir
mikser veya mala ile topak kalmayacak
sekilde karistirilir.

—Hazirlanan har¢ 3-5 dk. olgunlasmasi icin
dinlendirilir ve tekrar kanistinlarak kullanilir.

— Kaptaki karisim 2 saat icerisinde tuketil-
melidir.

Ist Yalitim Sistemnleri ve Sivalar

Uygulama Detayi

— Isi yalitim levhasinin dibellenmesinden en
az 24 saat sonra levhalarin Ozerine mala ile
yaklasik 2 mm. kalinhdinda birinci kat siva
uygulanir.

— Uygulanmis har¢ daha yas iken, sentetik
donati filesi, yukardan asadiya bastirilip
gerilerek harcin icine gomalar.

— Yaklasik 6 saat sonra yizey nemlendirilerek
ikinci kat siva (2 mm. kalinliginda) file tzeri
ortulur ve boya icin duzgun hale getirilir.

— Catlamayr  énlemek icin  file  birlesme
yerlerinde 10 cm. Ust Gste bindirilir.

—Boya icin hava sartlarina ve uygulama
kalinligina gore 2-3 gun beklemek gerekir.
— Uygulama tamamlandiktan sonra hava
sicakhigr yoksek ise yuzeyi cimento prizini

alana kadar nemlendiriniz.
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Newkim

Uygulama Sartlan

— Ortam sicakhigr +5 °C ile +35 °C arasinda
olmalidir.

— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda,
gunes altinda uygulama yapmaktan kacinil-
malidir.

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde don tehlikesi olan yizeylerde
uygulanmamalidir.

Teknik Bilgi

Gorunum

Toz Yogunluk

Su Karisim Orani

Dinlendirme Suresi

Kap Omrii

Kabuklasma Suresi

Dibelleme

Uzerine Siva Uyqulama Stresi
Egilme Dayanimi

Basinc Dayanimi

Alt Tabakaya Yapisma Mukavemeti
Isi Yaliim Levhasina Yapisma Mukavemeti
Su Emme

Su Buhari Gegirgenlik Katsayis!

Isil iletkenlik

Yangin Sinifi

y \\' Tiiketim N » Ambalaj
‘\\;',’4_5,(9/ m? ‘\\J,’ 25 kg. Kraft Torba

Isi Yalitim Sistemleri ve Sivalar

Uygulama Aletleri
El mikseri, celik mala

Uyarilar ve Oneriler

Cimento  esasl  oldugundan  tozunu
solumayiniz, cilde ve goze temas ettirmey-
iniz.

Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir

Gri Renkli ince Toz
1,65 kg. / Lt. (£0.1)
5.5-6.5 It. su / 25 kg. Toz
3-5 dakika

Yaklastk 2 saat

15-20 dakika

Min. 24 saat sonra
1-2 gun

> 2.0 N/mm2

2 6.0 N/mm2

> 0.5 N/mm?

= 0.08 N/mm2

< 0.5 kg/m2 dak. h0.5
<15

<0.35 W/Mk.

Al

.’ Rutubetsiz ve kuru ortamlarda O L, Gri
udretim tarihinden itibaren 1 yil N
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Newkim

Dekoratif Mineral
Siva

Uriin Tanimi

Beyaz cimento esasli, tek bilesenli, polimer
katkili, mala ile uygulanan mineral dokulu
TS EN 13499:2006 ETICS kompozit 1si yalitim
sistemleri icin 6zel hazirlanmis son  kat
dekoratif cephe kaplamasidir.

Kullanim Alanlari

— Mantolama sistemlerinde son kat dekoratif
kaplama malzemesi olarak,

— ¢ ve dis cephe sivalannin tzerine kullanilir,

Uygulama Yizeyleri

Dis cepheler;
— Cimento bazl sivalar,
— Gazbeton (gazbeton sivasi uygulanmis),
— Dider yuzeyler icin lutfen bize danisin.

Avantajlar

— Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar.

— Dekoratif gérinimli olup homojen  bir
uygulama saglar.

— st yaliim  sistemleri  uygulamalarindaki
dalgali gorinim dazeltilebilir.

— Suya ve dona dayanikhidir.

— Dis etkilere karsi dayanikli olup yapiyr uzun
yillar korur.

— Su buhar difuzyonuna izin vererek yapinin
nefes almasini saglar.

— Uzerine dis cephe boyalar uygulanabilir.

Yuzeyin Hazirlanmasi

— Uyqulama yuzeyi ve levhalar saglam olup
toz, yag, boya, silikon, kir malzemesi,
deterjan vs. gibi yapismayi 6nleyici maddel-
erden temizlenmis olmalidir.

— Uygulama 6ncesinde Newsan Cok Amacli
Astar ylzeye firca veya rulo ile uyqulanir.

—Uyqulama  6ncesinde  ylzey — mutlaka

Isi Yalitim Sistemleri ve Sivalar

nemlendirilmeli, cok sicak ve rizgarli
havalarda suya doyurulmalidir.

Harcin Hazirlanmasi

— 25 kg. Newkim Dekoratif Siva yaklasik 6-7 It.
temiz su icine katilarak tercihen dusiik devirli
bir mikser veya mala ile topak kalmayacak
sekilde karistirilir.

— Hazirlanan harc 2-3 dk. olgunlasmasi icin
dinlendirilir ve tekrar kanistinlarak kullanilir.
Kaptaki karisim 1.5-2 saat icerisinde
tuketilmelidir.

Uygulama Detayi

— Malzeme celik mala ile yizeye uygulanmali
ve esit kalinlikta tim yazeye yayilmalidir.
Uygulama kalinligr en biytk agregaya gore
ayarlanmalidir.

— En gec 10 dk. icerisinde, malzeme heniz
Islakken plastik mala ile dairesel hareketler
yaparak sivaya desen kazandiriniz.

— Uyqulama tamamlandiktan sonra hava
sicakhgl yuksek ise yuzeyi cimento prizini
alana kadar nemlendiriniz.

Uygulama Sinir

— Yatay ve 45 derecenin altinda egimli
yizeylerde uygulanmaz.

— Direkt tugla ve gazbeton Uzerine ve zayif
sivali yizeylerde uygulanmaz.
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Newkim Isi Yalitim Sistemleri ve Sivalar

Uygulama Sartlari

— Ortam sicakhidl +5 °C ile +35 °C arasinda
olmalidrr.

— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda,
kuvvetli rizgar veya gunes altinda uygulama
yapmaktan kacinilmalidir,

Uygulama Sartlari
— Celik mala, plastik mala.

Uyanlar & Oneriler
— Harc hazirlanirken tavsiye edilen su orani,
karistirma ve dinlendirme sirelerine mutlaka

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat uyulmalidir.
icerisinde don tehlikesi olan yUzeylerde — Daha o6nceden hazilanmis  olan  hafif
uygulanmamalidir. sertlesmis malzemeler yeni karisima dahil
edilmemelidir.
— Direkt glnes altinda uygulama yapmaktan
kacinilmalidr.

— Yuzey kuruduktan sonra silikon katkili dis
cephe boyasl ile boyanmalidir.

— Dis cephe 1si yalitim sistemleri (zerine
yapilacak olan uygulamalarda koyu renkler
tercih edilmemelidir.

— Secilecek rengin aydinlik referans degeri 25'
den buyuk olmalidir.

— Koyu renkler ancak cephenin %10" undan
fazlasini kaplamiyorsa  dekoratif  olarak
kullanilabilir.

— Uyqulama sonrasinda kullanilan tim aletler
kurumadan su ile yikanmalidir.

— Boya uygulamasina baslamadan énce en az
7 gun beklenmelidir.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (£2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.

GOrandm

Toz Yogunluk

Su Karisim Orani
Dinlendirme Siresi
Kap Omri
Uygulama Sicakligi

Beyaz renkli grandl
1.65 kg. / Lt ( 0.1)
6-7 It. su / 25 kg. Toz
2-3 dakika

Yaklasik 1.5-2 saat
+5°C / +35°C

Uygulama Kalinhg Min. 2 mm

Yapisma Mukavemeti >0.8 N/mm?

Kuru Film Kalinligi >400 pm E5

Tane Buyikliga >1500 pm S4

,@‘ Tiiketim = \\L Ambalaj = \\J Raf Omrii B . Renk
‘\\ S /,’ 25-3kg/ m? B~ > 25 kg. Kraft Torba r\\ /,’ ;?;t;légt;ig\;eik;r?uio;t;rinia;(;a 777777777 \\\ N A éé);a}

uretim tarihinden itibaren 1 yil




Newkim

Cizgi Dokulu
Mineral Siva (Beyaz)

Uriin Tanimi

Cimento esasl, cizgi dokulu, kompozit 1si
yaliim  sistemleri icin  6zel hazirlanmis
dekoratif dis cephe kaplamasi.

Kullanim Alanlari

— Mantolama sistemlerinde son kat dekoratif
kaplama malzemesi olarak,

— ic ve dis cephe sivalannin tzerine kullanilir.

Uygulama Yiizeyleri

Dis cepheler;
— Cimento bazli sivalar,
— Gazbeton (gazbeton sivasi uygulanmis),
— Diger yuzeyler icin lutfen bize danisin.

Avantaijlar

— Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar.

— Dekoratif géronimli olup homojen  bir
uygulama saglar.

—Isi yaliim sistemleri  uygulamalarindaki
dalgali gorinim duzeltilebilir.

— Suya ve dona dayaniklidir.

— Dis etkilere karsi dayanikli olup yapiyr uzun
yillar korur.

—Su buhar difizyonuna izin vererek yapinin
nefes almasini saglar.

— Uzerine dis cephe boyalari uygulanabilir.

Yizeyin Hazirlanmasi

— Uyqulama yuzeyi ve levhalar saglam olup
toz, yad, boya, silikon, kir malzemesi,
deterjan vs. gibi yapismayi 6nleyici maddel-
erden temizlenmis olmalidir.

— Uygulama 6ncesinde Newsan Cok Amacli
Astar ylzeye firca veya rulo ile uygulanir.
—Uygulama  oncesinde  yizey — mutlaka
nemlendirilmeli, cok sicak ve rizgarli

havalarda suya doyurulmalidir.

Isi Yalitim Sistemleri ve Sivalar

Harcin Hazirlanmasi

— 25 kg. Newkim Dekoratif Siva yaklasik 6-7 It.
temiz su icine katilarak tercihen dustk devirli
bir mikser veya mala ile topak kalmayacak
sekilde karistirilir.

— Hazirlanan harc 2-3 dk. olgunlasmasi icin
dinlendirilir ve tekrar kanistinlarak kullanilir.

— Kaptaki karisim 1.5-2 saat icerisinde
tuketilmelidir.

Uygulama Detayi

— Malzeme celik mala ile yizeye uygulanmali
ve esit kalinlikta tum yuzeye yayiimalidir.

— Uyqulama kalinligi en biytk agregaya gore
ayarlanmalidir.

— En gec 10 dk. icerisinde, malzeme heniz
islakken plastik mala ile dairesel hareketler
yaparak sivaya desen kazandiriniz.

— Uyqulama tamamlandiktan sonra hava
sicakligr yuksek ise yizeyi cimento prizini
alana kadar nemlendiriniz.

Uriin Detay!
— Cizgi Dokulu (Yatay ve Dikey)

Uygulama Siniri

—Yatay ve 45 derecenin altinda egimli
yiuzeylerde uygulanmaz.

— Direkt tugla ve gazbeton Uzerine ve zayif
sivall yizeylerde uygulanmaz.
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Newkim Isi Yalitim Sistemleri ve Sivalar

Uygulama Sartlari

— Ortam sicakhigr +5 °C ile +35 °C arasinda
olmalidir

— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda,
kuvvetli rizgar veya gunes altinda uygulama
yapmaktan kacinilmalidir.

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde don tehlikesi olan vyizeylerde
uygulanmamalidir.

Uygulama Aletleri
— Celik mala, plastik mala.

Uyarilar & Oneriler

— Harc hazirlanirken tavsiye edilen su orani,
karnistirma ve dinlendirme strelerine mutlaka
uyulmalidir.

— Daha onceden hazirlanmis  olan  hafif
sertlesmis malzemeler yeni karnsima dahil
edilmemelidir.

— Direkt gines altinda uygulama yapmaktan
kacinilmalidir.

— Yuzey kuruduktan sonra silikon katkili dis
cephe boyasl ile boyanmalidir.

— Dis cephe s yaliim sistemleri Uzerine
yapilacak olan uygulamalarda koyu renkler
tercih edilmemelidir.

— Secilecek rengin aydinlik referans degeri 25'
den baytk olmalidir.

— Koyu renkler ancak cephenin 9%70' undan
fazlasini - kaplamiyorsa  dekoratif  olarak
kullanilabilir.

— Uygulama sonrasinda kullanilan tom aletler
kurumadan su ile yikanmalidir.

— Boya uygulamasina baslamadan dnce en az
7 gun beklenmelidir.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (£2°C)'de %55 (5°C) bagjil nem ortamina goredir.

GOranim

Toz Yogunluk

Su Karisim Orani
Dinlendirme Siresi
Kap Omrii

Uygulama Sicakhg
Uygulama Kalinhg
Yapisma Mukavemeti

FN \ Tiiketim F=N \ Ambalaj
'\,//3kg/m2 '\\»/,/ 25 kg. Kraft Torba !

Beyaz renkli grandl
1,55 kg. / Lt. (x0.1)
6-7 It. su / 25 kg. Toz
2-3 dakika

Yaklasik 1.5-2 saat
+5°C / +35°C

2 mm min.

>0.8 N/mm?
-~ \\J Raf Omrii , Renk
V&7 Rutubetsiz ve kuru ortamlarda ‘\\ . Beyaz

tretim tarihinden itibaren 1 yil
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Newkim

Tas YUni Sivama
Haral (Elyaf Katkil)

Uriin Tanimi

Yiksek esnekli, ve tutunma gictne sahip,
tas yuna levhalarinin sivamasinda kullanilan
cimento esasl, elyaf katkili yiksek perfor-
mansli siva haraidir,

Kullanim Alanlari
Ic ve dis mekanlarda tas yinu levhalarinin
uzerine perdah sivasi yaplimasinda kullanilir.

Uygulama Yiizeyleri
— Dis cepheler.
— Cimento bazli sivalar.

Avantajlan
— Kolay Uygulanir.
— Suya ve dona dayanikidir.
— Isi degisikliklerinden etkilenmez.
— Su buhari difizyonuna izin verir.
— Uzerine direkt olarak boya uygulanabilir.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uygulama yuzeyi ve levhalar saglam olup
toz, vyag, boya, silikon, kir malzemesi,
deterjan vs. gibi yapismayi 6nleyici maddel-
erden temizlenmis olmalidir.

— Sivanacak levhalar saglam ve yerine iyice
oturmus olmali ve aralarindaki bosluklar
kopukle veya ayni malzeme ile kapatilmalidir.

Haran Hazirlanmasi

— 25 kg. Newkim Tas YUnG Sivama Harcr (Elyaf
Katkilr) yaklasik 6.5-7.5 It. temiz su icine
katilarak tercihen dusuk devirli bir mikser
veya mala ile topak kalmayacak sekilde
karistirihr,

—Hazirlanan har¢ 3-5 dk. olgunlasmasi icin
dinlendirilir, ve tekrar karnstinlarak kullanilir,
Kaptaki karisim 2 saat icerisinde tiketil-
melidir.

Yapistirma Harclari

Uygulama Detayi

— Isi yaliim levhasinin dibellenmesinden en
az 24 saat sonra levhalarin Uzerine mala ile
yaklasik 2 mm kalinhginda birinci kat siva
uygulanir.

— Uyqulanmis harc daha yas iken, sentetik
donati filesi, yukardan asadiya bastirilip
gerilerek harcin icine gomulur.

— Yaklasik 6 saat sonra yizey nemlendirilerek
ikinci kat siva file Gzeri ortulur ve boya icin
duzgin hale getirilir.

— Catlamayl  onlemek icin file  birlesme
yerlerinde 10 ¢cm. Ust Uste bindirilir.

— Boya icin hava sartlarina ve uygulama
kalinlgina gore 2-3 gin beklemek gerekir.

— Uyqulama tamamlandiktan sonra hava
sicakhgr yuksek ise yuzeyi cimento prizini
alana kadar nemlendiriniz.
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Newkim Yapistirma Harclari
Uygulama Sartlan Uygulama Aletleri
— Ortam sicakligi: +5 °Cile +35 °C arasl. — Celik mala
— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda,
kuvvetli rizgar veya gines altinda uygulama Uyanlar ve Oneriler
yapmaktan kaciniimalidir. — Harc hazirlanirken tavsiye edilen su oranl,
— Donmus, erimekte olan veya 24 saat karistirma ve dinlendirme strelerine
icerisinde don tehlikesi olan yizeylerde mutlaka uyulmalidir.
uygulanmamalidir. — Daha 6nceden hazirlanmis olan hafif
sertlesmis malzemeler yeni karisima dahil
edilmemelidir.

— Direkt gunes altinda uygulama yapmaktan
kacinilmalidir.

— Dis cephe 1s1 yalitim sistemleri Gzerine
yapilacak olan uygulamalarda koyu renkler
tercih edilmemelidir.

— Secilecek rengin aydinlik referans degeri 25'
den bayuk olmalidir.

— Koyu renkler ancak cephenin %10' undan
fazlasini kaplamiyorsa dekoratif olarak
kullanilabilir.

— Uygulama sonrasinda kullanilan tim aletler
kurumadan su ile yikanmalidir.

— Boya uygulamasina baslamadan 6nce en az
7 qun beklenmelidir.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (x2°C)'de %55 (£5°C) bagil nem ortamina goredir.
Gordnim Gri renkli ince toz
Toz Yogunluk 1,65 kg. / Lt. (x0.1)
Su Karisim Orani 6.5-7.5 It. su / 25 kg. Toz
Dinlendirme Suresi 3-5 dakika
Kap Omirii Yaklasik 2 saat
Kabuklasma Saresi 15-20 dakika
Dubelleme Min. 24 saat sonra
Uzerine Siva Uygulama Siiresi 1-2 gun sonra
Uygulama Sicaklig +5°C / +35°C
Uygulama Kalinhg Min. 2 mm (Tek kat)
Yapisma Mukavemeti >0.5 N/mm?
AP\ Tiiketim 428 Ambalaj 725 Raf Omrii 235 Renk
‘@f’,;_;k’g’/’,;z ”””””” N kg kattTorba O Rutubetsizve kuruortamiarda &

tretim tarihinden itibaren 1 yil




Newkim Yapistirma Harclari

i
L]
i
@
i
Tas Yuni Yapistirma ¥ l
Harca il
Uriin Tanimi
Tas  yun0 levhalarinin - yapistinimasinda Uygulama Detayi
kullanilmak  Gzere hazirlanmis,  cimento Uygulama yizeyinin dizginliagine gore;
esash, polimer katkili, 6zel bir yapistirma Tum Yuzeye Yapistirma Metodu;
haraidir. — Isi yaliim levhasinin tamamina bir mala
veya uygun bir tarakli mala ile Newkim tas
Kullanim Alanlan yuns levha yapistirma harcini siriniz.
ic ve dis mekanlarda tas yuni levhalarinin
yapistinlmasinda kullanilir. Serit ve Noktasal Sirme Metody;
— Isi Yalitim levhasinin tim kenarlarina serit
Uygulama Yizeyleri halinde ve orta bolumlerinde ise noktasal
Dis cepheler; halde mala ile 15 yalitm levhasi yapistirma
Cimento bazli sivalar, harcini sGriniz.
— Uyqulama esnasinda levhalar yapistirilirken
Avantajlan mastar kullaniniz.
— Kolay Uyqulanir — Newkim tas yund yapistirma harc ile
— Suya ve dona dayaniklidir yapistinlan levhalar sikica bastinlarak iyi bir
— Isi degisikliklerinden etkilenmez yapisma sadlanmali, 24 saat sonra mekanik
— Su buhari difuzyonuna izin verir olarak dubellerle tutturulmalidir.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uygulama yuzeyi ve levhalar saglam olup
toz, yag, boya, silikon, kir malzemesi,
deterjan vs.gibi yapismayi onleyici maddel-
erden temizlenmis olmalidir.

— Uyqulama yizeyi islatilmali ve nemli kalmasi
sadlanmalidir.

Harcan Hazirlanmasi

— 25 kg. Newkim tas yund yapistirma harc
elyaf katkili yaklasik 6-7 It. temiz su icine
katilarak tercihen dusuk devirli bir mikser
veya mala ile topak kalmayacak sekilde
karistirilir.

— Hazirlanan har¢ 3-5 dk. olgunlasmasi icin
dinlendirilir, ve tekrar karnstinlarak kullanilir,

— Kaptaki karisim 2 saat icerisinde tuketil-
melidir.




Newkim

Uygulama Sartlan

— Ortam sicakligi: +5 °Cile +35 °C arasl.

— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda,
kuvvetli rizgar veya gunes altinda uygulama
yapmaktan kacinilmalidir.

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde don tehlikesi olan yizeylerde
uygulanmamalidir.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.

GOrandm

Toz Yogunluk

Su Karisim Orani
Dinlendirme Suresi
Kap Omrii
Kabuklasma Suresi
Dubelleme

Uzerine Siva Uygulama Siiresi
Uygulama Sicaklig
Uygulama Kalinhg
Yapisma Mukavemeti

y \\' Tiiketim N » Ambalaj
‘\\;',’4_5,(9/ m? ‘\\J,’ 25 kg. Kraft Torba r\\

Yapistirma Harclari

Uygulama Aletleri
— Celik mala

Uyanilar ve Oneriler

— Harc hazirlanirken tavsiye edilen su oranli,
karistirma ve dinlendirme strelerine
mutlaka uyulmalidir.

— Daha énceden hazirlanmis olan hafif
sertlesmis malzemeler yeni karisima dahil
edilmemelidir.

— Direkt gunes altinda uygulama yapmaktan
kacinilmalidir.

— Dis cephe 151 yalitim sistemleri Gzerine
yapilacak olan uygulamalarda koyu renkler
tercih edilmemelidir.

— Secilecek rengin aydinlik referans degeri 25'
den bayuk olmalidir.

— Koyu renkler ancak cephenin %10' undan
fazlasini kaplamiyorsa dekoratif olarak
kullanilabilir.

— Uygulama sonrasinda kullanilan tim aletler
kurumadan su ile yikanmalidir.

— Boya uygulamasina baslamadan once en az
7 gun beklenmelidir.

Gri renkli ince toz

1,65 kg. / Lt. (£0.1)
6.5-7.5 It. su / 25 kg. Toz
3-5 dakika

Yaklasik 2 saat

15-20 dakika

Min. 24 saat sonra

1-2 gun sonra

+5°C / +35°C

Min. 2 mm (Tek kat)

20.5 N/mm?
A \\J Raf Omrii , Renk
' Rutubetsiz ve kuru ortamlarda 3 R ! Gri

uretim tarihinden itibaren 1 yil
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ince Saten Macun

Uriin Tanimi

Cimento esasli, polimer modifiye, yiksek
yapisma ozelligine sahip, boyaya hazr,
plrizsiz sonkat yizey icin kullanilan dolgu
macunu.

Kullanim Alanlan

Tum yapllarin ic ve ézellikle dis cephelerinde
siva yUzeylerinin  purizsiz hale getirilm-
esinde, yuzeylerdeki gézenek, cukur veya
kilcal rotre catlaklarinin onariminda kullanilir.

Uygulama Yiizeyleri
ic cephelerde;
—ic duvar yizeylerde.
Dis cephelerde;
— Balkon ve i¢ kisimlarinda.
— Cimento bazli siva uygulamalarinda.

Avantajlan
— Suya ve dona dayanikhidir.
— Isi degisikliklerinden etkilenmez.
— Su buhari difuzyonuna izin verir.

Yizeyin Hazirlanmasi
— Yuzey temiz, saglam ve nemli olmalidir.
—3 mm.'den derin catlak ve kusurlar ince
saten uyqulamasindan en az 72 saat once
Newkim ince Tamir Harci ile onarllmalidir,
—Uyqulama  o6ncesinde  yizey  mutlaka
nemlendirilmeli, cok sicak ve rizgarl
havalarda suya doyurulmalidir.

Harcin Hazirlanmasi
— 20 kg.lik bir torba Newkim ince saten macun
ortalama 6.5-7 It. temiz su ilave edilmelidir.
— Newkim ince Saten, mala veya distk devirli
bir el mikseri yardimiyla homojen bir kivama
gelinceye kadar kanstinlmalidir.  Karisim,
uygulama oncesinde 10 dakika dinlendiril-

Ince Saten Macun

melidir.

— Newkim ince Saten Macun celik mala
yardimiyla  tom  yuzeye esit  kalinlikta
uyqulanmalidir.

— Birden fazla kat uygulanacak ise katlar
arasinda 2-3 saat beklenmeli, toplam kalinlik
3 mm.'yi gecmemelidir.

Uygulama Detayi

— Uygulama sonrasinda  yuzey 2-3 gin
nemlendirilmelidir.

— Newkim ince Saten Macun tam olarak
kuruduktan sonra yizey zimparalanarak
duzqunlik saglanmalidir.

— Belirtilen streler 20°C ylzey ve ortam
sicakhiginda gecerlidir, dusik 1sida sure uzar,
yiksek 1sida stre kisalir.
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Uygulama Sartlan Uygulama Aletleri

— Ortam sicakhigi: +5 °Cile +35 °C arasl. El mikseri, celik mala

— Kuvvetli riizgar veya giines altinda uygulama
yapmaktan kacinilmalidir, Uyarilar ve Oneriler

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat — Newkim ince saten macun su ile kanistirildik-
icerisinde don tehlikesi olan yuzeylerde tan sonra dinlendirilme stresine mutlaka
uygulanmamalidir. uyulmall ve uygulama oncesi harc iyice

kanistinimalidir.

— Hazirlanan harc icerisine hicbir yabanci
malzeme (kirec,cimento, alci vb.) ilave
edilmemelidir.

— Uygulamadan hemen sonra malzemenin
priz yapmasina firsat vermeden celik spatula
veya mala ile yuzey duzeltilmelidir.

— Uygulama sonrasinda yizey 2-3 gin
nemlendirilmelidir.

— Tam kuruma sUresi sonrasinda zimpara ile
duzeltme yapiimalidir.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir
GOrinum Beyaz renkli
Toz Yogunluk 1.20 kg./Lt. (x0.1)
Su Karisim Oranl 6.5-7 It. su / 20 ka. Toz
Dinlendirme Suresi 3-5 dakika
Kap Omr Yaklasik 2 saat
Tam Kuruma 24 saat
Uygulama Kalinligi 1-3 mm
Uyqgulanabilecek Kat Kalinligi Max. 1,5 mm. (tek kat)
Katlar Arasinda Beklenilmesi Gereken Stre 2-3 saat.
AP\ Tiiketim 428 Ambalaj 725 Raf Omrii 235 Renk
‘@*,}’_7" skgsmt \\df}o’ kg. Kraft Torba ”r\\;/,f;?t}thée:tgigvieikti/riuio;t;lr;ﬂ?a}z;a ””””” Beyaz

tretim tarihinden itibaren 1 yil
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Hazir Makina Sivasi

Uriin Tanimi
Cimento esasl yuksek yapisma gicine
sahip su itici 6zelligi olan hazir siva cesidir.

Kullanim Alanlan
Tum yapilarin ic ve dis yizeylerinde.

Uygulama Yiizeyleri
Ic ve dis mekanlarda, tudla, bims, brit
beton, briket duvar yizeylere uygulanir.

Avantajlan
Makina ile kolay ve hizli uygulama olanagi
sadlar.

— Tek kat uygulama ile yuzey sonlandirilir.

— Kaba ve ince siva islevini birlikte gordr.

— Homojen yapisi ile ylzeyin her noktasinda
yiksek yapisma ve dayanim mukavemeti
sadlar.

— Su itici ozelligi ile geleneksel sivalara gore
suya ve neme karsi daha dayaniklidir.

— Yiizeyin Hazirlanmasi

—Uygulama yizeyi temiz olmal, toz ve
yadlardan arindinilmis ve saglam olmalidir.

— Uygulama oncesi catlak ve deliklerin tamiri
mutlaka yapilmalidir.

—Uygulama  o6ncesinde  yizey — mutlaka
nemlendirilmeli, cok sicak ve rizgarli
havalarda suya doyurulmalidir.

— Brut beton gibi su emiciligi yuksek yuzeyler
uygulamadan en az 12 saat once Newkim
Brit Beton Astari ile astarlanmalidir.

— Parlak yUzeyler, beton duvar ve tavanlarda
ve su emiciligi yuksek yizeylerde uygulama-
dan en az 3 gin o6nce serpme siva
uygulamasi  yapilmalidi. ~ Serpme  siva
uygulamasinda, yuksek nitelikli siva ve harc
elde etmek, aderans kopriist olusturmak, su
gecirimsizligi ve elastikiyet artirmak amacl

Ist Yalitim Sisternleri ve Sivalar

Newlatex kullaniimalidir.

Harcn Hazirlanmasi

— Newkim hazir makine sivasl, siva karistirma
makinesi ile kanstinlarak (4-5 Lt. su, 25 Kg.
torba) yuzeye puskurtalr.

— Uygulama kalinligi tek katta 1 cmile 2,5 cm
arasinda yapilir. Kalinlik 2,5 cm’den fazla ise
ikinci kat birinci katin prizini aldiktan sonra
maksimum 2-2,5 cm kalinliginda uyqulanir.

— Duzgun bir siva uygulamasi icin  ozel
aluminyum  profiller  kullaniimali,  kose
kinlmalarini - engellemek amaciyla  kose
profilleri kullaniimalidir.

— 2 ano arasinl yatay seritler halinde
puskartilen makine sivasi 6zel aluminyum
mastar profilleri ile mastarlanmalidir.

— Siva yeterince sertlestikten sonra nemli bir
sunger yardimi ile yizey uyqulamasi bitirilir.

Uygulama Sinin

— Metal, tahta, ahsap Usti yUzeyler Gzerine
direkt siva uygulamasi yapiimamalidir.

— Alci yizeylerde uygulanmaz.

— Eski boyali yuzey, hazir renkli siva, dis cephe
kaplamasi, saglam olmayan eski sivali,
surekli neme maruz kalabilecek, asbest
cimento ya da yalitm paneli ydzeyler
zerinde uygulanmaz.
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Uygulama Sartlan Uygulama Aletleri

— Ortam sicakliginin +5 °C ile +35 °C arasinda — Siva makinasi, elektrikli mikser, mastar, celik
olmalidir. mala

— Kuvvetli rizgar veya gunes altinda uygulama
yapmaktan kaciniimalidir. Uyarilar ve Oneriler

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat — Harc icerisine kesinlikle yabanci malzemeler
icerisinde don tehlikesi olan yuzeylerde ilave edilmemelidir.
uygulanmamalidir. — Uygulama 6ncesi harc homojen kivama

— Farkll malzeme birlesim vyerlerinde ve gelinceye kadar iyice kanstinlmalidir.
hareket olabilecedi distntlen noktalarda — Uygulama sonrasinda kullanilan tom aletler
uygun siva filesi kullanilmalidir. kurumadan su ile yikanmalidir.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (£2°C)'de %55 (5°C) bagll nem ortamina goredir.

GOrinim Beyaz ve Gri Renkli
Toz Yogunluk 1,65 kg. / Lt. (0.1)
Su Kansim Orani 4-51t. su / 25 kg. Toz
Dinlendirme Suresi 3-5 dakika
Kap Omri Yaklasik 2 saat
Tam Kuruma 24 saat
Uygulama Kalinlgi 10-50 mm
Katlar Arasi Beklenilmesi Gereken Siire Min. 1 gun
Harcin Kullanilabilme Stresi 2 saat

PN\ Tiiketim 25 Ambalaj 25 Raf Omrii 28\ Renk
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15-17kg/ m? iretim tarihinden itibaren 1 yil Gri




Newkim

Hazir El Sivasi

Uriin Tanimi
Cimento esasli, el ile uygulanabilen kaba ve
ince siva islevini bir arada goren genel
amacli sivadir.

Kullanim Alanlan
Tum yapilarin ic ve dis yUzeylerinde.

Uygulama Yiizeyleri
Ic ve dis mekanlarda tugla, bims, brit beton,
briket duvar yizeylere uygulanir.

Avantajlan

— Kolay ve hizli uygulama olanagi sunar.

— Kaba ve ince siva islevini birlikte gorar.

— Homojen yapisi ile ylzeyin her noktasinda
yiksek yapisma ve dayanim mukavemetleri
gosterir.

Yiizeyin Hazirlanmasi

—Yuzey kalip yagl, toz, boya ve aderans
azaltic maddelerden mutlaka temizlenme-
lidir.

— Uygulama oncesi catlak ve deliklerin tamiri
Newkim tamir harct ile yapiimalidir.
Uyqulama yizeyi gerekli ise su ile nemlendi-
rilmelidir.

— Gazbeton duvarlarda 6n serpme uygulan-
madan 72 saat énce kullanilmalidir.

— Parlak yUzeyler, beton duvar ve tavanlarda
uygulama oncesi serpme siva uygulamasi
yapilmalidir.

—Serpme  siva  uygulamasindan,  yuksek
nitelikli siva ve harc elde etmek amaciyla
Newkim latex kullaniimalidir.

Haran Hazirlanmasi
— Newkim hazir el siva karistirma makinesi ile
kanstirilarak (4-5 Lt. su, 25 Kg. torba) yizeye

Ist Yalitim Sistemleri ve Sivalar

puskartalar,

— Uygulama kalinligi tek katta 1 cm ile 2,5 cm
arasinda yapilir.

— Kalinlik 2,5 cm’den fazla ise ikinci kat birinci
katin prizini aldiktan sonra maksimum 2-2,5
cm kalinhiginda uygulanir.

— Duzqun bir siva uyqulamasi icin  ozel
alominyum  profiller  kullaniimali,  kose
kinlmalarnni  engellemek amaciyla  kose
profilleri kullaniimalidir.

—2 ano arasini yatay seritler halinde
puskirtulen makine sivasi 6zel aliminyum
mastar profilleri ile mastarlanmalidir.

— Siva yeterince sertlestikten sonra nemli bir
stinger yardimi ile yUzey uygulamasi bitirilir.

Uygulama Sinin

— Metal, tahta, ahsap Ustu yuzeyler Uzerine
direkt siva uygulamasi yapilmamalidir.

— Alci yizeylerde uygulanmaz.

— Eski boyali yizey, hazir renkli siva, dis cephe
kaplamasi, saglam olmayan eski sivali,
strekli neme maruz kalabilecek, asbest
cimento ya da yalitm paneli yUzeyler
zerinde uygulanmaz.
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Uygulama Sartlan Uygulama Aletleri
— Ortam sicakligi: +5 °Cile +35 °C arasl. Siva makinasi, elektrikli mikser, mastar, celik
Kuvvetli rizgar veya gnes altinda uygulama mala
yapmaktan kacinilmalidir.
— Donmus, erimekte olan veya 24 saat Uyarilar ve Oneriler
icerisinde don tehlikesi olan yUzeylerde — Harc icerisine kesinlikle yabanci malzemeler
uygulanmamalidir. ilave edilmemelidir.
— Farkli  malzeme birlesim vyerlerinde ve — Uygulama éncesi harc homojen kivama
hareket olabilecedi dustnulen noktalarda gelinceye kadar iyice kanstinlmalidir.
uyqgun siva filesi kullanilmalidir. — Uygulama sonrasinda kullanilan tom aletler
— Hazirlanan karisima hic bir yabanci malzeme kurumadan su ile yikanmalidir.

ilave edilmemelidir.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %355 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.
GoOranom Beyaz ve Gri
Toz Yogunluk 1,6 kg. / Lt. (x0.1)
Su Karisim Orani 4-5t. su / 25 kg. Toz
Dinlendirme Suresi 3-5 dakika
Kap Omrii Yaklasik 2 saat
Tam Kuruma 24 saat
Uygulama Sicakligi +5°C / +35°C
Uygulama Kalinhgi 10-50 mm
Uygulama Tek Kat Kalinligi 25 mm. Max.
Katlar Arasi Beklenilmesi Gereken Sire 1.gin Min.
,@' Tiiketim A \\L Ambalaj y \\J Raf Omrii , \ Renk
NF 1 emkalintikicn \&Z) 25kg.KraftTorba U2’ Rutubetsizvekuruortamlarda N Beyaz

15-16 kg/ m? tretim tarihinden itibaren 1 yil Gri
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Fayans Seramik Yapistirma
Harci

Uriin Tanimi

Cimento esasl, tek bilesenli, fayans ve
seramik yapistirmak icin kullanilan TS EN
12004-1 (2017) C1 standartlarnina uygun
olarak dretilen toz bir harctir.

Kullanim Alanlan

— ic mekanlarda

— Yatay ve dusey yUzeylerde,

— Su emme orani %3’0n Ozerindeki kictk ve
orta ebatli yer ve duvar seramigi yapistiril-
masinda,

— Maksimum 33x33 c¢m ebatli kaplama
malzemelerinde.

Uygulama Yiizeyleri
ic mekan duvar;
— Cimento bazli siva,
ic mekan zemin;
— Cimento bazli sap,
— Beton doseme,
Dis mekan zemin;
— Cimento bazli sap,
— Beton doseme,

Avantajlan
— Kolay uygulanir.
— Ekonomiktir
— Disey uyqulamalarda sarkma yapmaz.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Yuzey temiz, kuru, dizgin ve saglam olmali,
yuzeyin Uzerinde bulunan 3 mm.'den ince
sivalar kazinarak tamamen temizlenmelidir.

— Gozenekli yuzeyler islatilmali ve yizey nemli
kalacak sekilde su tabakasi yok olana kadar
beklenmelidir.

— Yuzeydeki onemli bozukluk veya delikler
Newkim Fayans Seramik Harc
uygulamasindan en az 24 saat 6nce Newkim

Yapistirma Harclari

Tamir Harci ile onarilmalidir.

— 7 mm.nin altindaki bélgesel onanmlar
Newkim Fayans Seramik Harci kullanilarak
yapilabilir.

Haran Hazirlanmasi

— 25 kg. Newkim fayans ve seramik yapistir-
ma hara yaklasik 6-7 It. temiz su icine
katilarak tercihen dusuk devirli bir mikser
veya mala ile topak kalmayacak sekilde
kanistirilir,

— Hazirlanan harc 5-10 dk. olgunlasmasi icin
dinlendirilir ve tekrar karistinlarak kullanilir.
— Kaptaki karigim 1-1.5 saat icerisinde tiketil-

melidir.

Uygulama Detayi

— Harg,yuzeye uygulanip kalinigr disli- celik
mala ile ayarlanmalidir.

— Malanin dis boyutu,dosenecek seramigin
boyutuna ve uygulama yapilacak yizeyin
duzqunligune gore belirlenmelidir.

— lyi bir yapisma icin, lastik cekic yardimiyla
kuvvet uygulanarak hava disari atilmalidir.

— Yapistirma harcinin seramigin arka tarafinin
en az %80’ine temas etmesi gerekmektedir.

— Gerektigi taktirde cift tarafli yapistirma
metodu secilmelidir.
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Uygulama Sartlari

— Ortam sicakhgr +5 °C ile +35 °C arasinda
olmalidir.

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde don tehlikesi olan vyizeylerde
uygulanmamalidir.

— Direkt gines, kuvvetli rizgar altinda veya
sicak yuzeylerde uygulanmamalidir.

— Uyqulama esnasinda  Newkim  Fayans
Seramik Yapistirma Harci'nin yizeyde film
olusturmamasina  dikkat edilmeli,  film
olusmus ise o kisim yeniden taraklanmalidir.

Teknik Bilgi
GOrtnom
Toz Yogunluk
Su Karisim Oranl
Dinlendirme Suresi
Kap Omri
Calisabilme Suresi
Derz Uygulamasi icin Gerekli Stre

Zeminin Trafige Acilma Stresi
Uyqulama Kalinligi

Cekme, Yapisma Mukavemeti
Yapisma Mukavemeti
Yangina Tepki Sinifi

N \LTi]ketim N . Ambalaj
\\\;/,’3—5kg/ m? \\\J,’ 25 kg. Kraft Torba
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Uygulama Aletleri
— Celik disli mala, mixer

Uyarilar ve Oneriler

— Harc icerisine kesinlikle yabanci malzemeler
ilave edilmemelidir.

— Uygulama 6ncesi har¢ homojen kivama
gelinceye kadar iyice kanstiriimalidir.

— Uygulama sonrasinda kullanilan tim aletler
kurumadan su ile yikanmalidir.

Teknik Bilgiler; 23°C (£2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina géredir.

Beyaz ve Gri Renkli

1,65 kg. / Lt. (x0.1)

6-7 It. su / 25 kg. Toz

5-10 dakika

Yaklasik 1.5-2 saat

Max. 15 dakika

Duvarda; 24 saat

Zeminde 48 saat

24-48 saat

3-10 mm arasi (tek veya cift taraf yapistirma)
Min. 15dk. sonra > 0,5 N/mm2 (EN 1346)
>0,5N,/mm2 (28 giin) (EN 1348)

Al

.’ Rutubetsiz ve kuru ortamlarda

uretim tarihinden itibaren 1 yil Gri




Newkim ——— Yapistirma Harclari

Ekstra Fayans Seramik
Yapistirma Harci

Uriin Tanimi

Kayma ozelligi azaltlmis, acik bekletme
stresi uzatilmis cimento esasli  seramik
yapistirma harci. (€1 TE)

Kullanim Alanlan

Seramik, fayans, cam mozaik ve benzeri
kaplama malzemelerinin, ic mekanlarda
ozellikle banyo, mutfak gibi i1slak hacimlerde
duvara ve zemine, dis mekanlarda zemine
désenmesinde kullanilir.

Uygulama Yiizeyleri
ic mekan duvar;
— Cimento bazli siva,
ic mekan zemin;
— Cimento bazli sap,
— Beton doseme,
Dis mekan zemin;
— Cimento bazli sap,
— Beton doseme,

Avantajlan
— Kolay uygulanir.
— Ekonomiktir.
— Disey uyqulamalarda sarkma yapmaz.
— Yapistirilan plakalarin uzun middet
duzeltiimesine imkan verir.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Yuzey temiz, kuru, dizgin ve saglam olmali,
yizeyin Uzerinde bulunan 3 mm.'den ince
sivalar kazinarak tamamen temizlenmelidir.

— Gozenekli yuzeyler islatilmali ve yizey nemli
kalacak sekilde su tabakasi yok olana kadar
beklenmelidir.

— Yuzeydeki 6nemli bozukluk veya delikler
Newkim Ekstra  Fayans Seramik Harcl
uygulamasindan en az 24 saat 6nce Newkim
Tamir Harci ile onarilmalidir.

7 mm.nin altndaki bolgesel onarnmlar
— Ekstra  Newkim  Fayans Seramik  Harg
kullanilarak yapilabilir.

Harcan Hazirlanmasi

— 25 kg. Newkim fayans ve seramik yapistir-
ma hara yaklasik 6-7 It. temiz su icine
katilarak tercihen dustk devirli bir mikser
veya mala ile topak kalmayacak sekilde
kanistirilir,

— Hazirlanan harc 5-10 dk. olgunlasmasi icin
dinlendirilir ve tekrar karistirilarak kullanilir.
— Kaptaki karnsim 1.5-2 saat icerisinde tiiketil-

melidir.

Uygulama Detayi

— Harg,yuzeye uyqulanip kalinigr disli - celik
mala ile ayarlanmalidir.

— Malanin dis boyutu,désenecek seramigin
boyutuna ve uyqulama yapilacak yizeyin
duzgunlugune gore belirlenmelidir.

— lyi bir yapisma icin, lastik cekic yardimiyla
kuvvet uygulanarak hava disari atilmalidir.

— Yapistirma harcinin seramigin arka tarafinin
en az %80'ine temas etmesi gerekmektedir.

— Gerektigi taktirde cift tarafli yapistirma
metodu secilmelidir.

Uygulama Sinin

— Metal yuzeylerde uygulanmaz.

— Yogun trafige maruz zeminlerde (endUstriyel
alanlar vb) uygulanmaz (Newkim Flex Granit
Seramik Yapistirici kullaniimalidir.)

— Brit beton, alci panel duvarlarda uygulan-
maz.




Newkim

— Ahsap dosemelerde, eski boyali yizeylerde,
yizme havuzlarinda ve mevcut seramik
kaplamalar Gzerinde uygulanmaz.

— Algi panel Ozeri uygulamalarda "C2" sinifi
seramik yapistirici kullaniimalidir.

— iklimsel degisikliklere ve zor kosullara maruz
kalan yuzeylerde (teras,balkon vs.) uygulan-
maz.

Uygulama Sartlan

— Ortam sicakligi: +5 °C ile +35 °C arasinda
olmalidir.

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde don tehlikesi olan vyizeylerde
uygulanmamalidir.

— Direkt gUnes, kuvvetli riizgar altinda veya
sicak yuzeylerde uygulanmamalidir.

— Uygulama esnasinda  Newkim  Fayans
Seramik Yapistirma Harci'nin yizeyde film
olusturmamasina  dikkat edilmeli, film
olusmus ise o kisim yeniden taraklanmalidir.

Teknik Bilgi
Goranim
Toz Yogunluk
Su Karisim Oranl
Dinlendirme Suresi
Kap Omr
Calisabilme Saresi
Derz Uygulamasi icin Gerekli Stire
(Duvar ve Zeminde)
Zeminin Trafige Acilma Suresi
Uygulama Kalinlidi
Yangina Tepki Sinifi
Kayma
Yapisma Mukavemeti

Yy \\\ Tiiketim y \\L Ambalaj
‘\\;//’3—5kg/ m? ‘\;// 25 kg. Kraft Torba r\\
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Uygulama Aletleri

— El mikseri, mala, lastik cekic, disli celik mala.

Uyarilar & Oneriler

— Harg icerisine kesinlikle yabanci malzemeler
ilave edilmemelidir.

— Uygulama oncesi harc homojen kivama
gelinceye kadar iyice kanstiriimalidir.

— Uygulama sonrasinda kullanilan tom aletler
kurumadan su ile yikanmalidir.

23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir
Beyaz ve Gri Renkli
1,65 kg. / Lt (£0.1)
6-7 It. su / 25 kg. Toz
3-5 dakika
Yaklastk 1.5-2 saat
Max. 20 dakika
Duvarda; 24 saat
Zeminde 48 saat
24-48 saat
3-10 mm arasl (tek veya cift taraf yapistirma)
Al
<0.5 mm (EN 1308)
20.5 N/mm?2 (EN 1348)

N » Raf Omrii , Renk
4 »' Rutubetsiz ve kuru ortamlarda N ' Beyaz
" retim tarihinden itibaren 1 yil T Gri
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Granit Seramik
Yapistirma Harci

Uriin Tanimi — Yizeyin Gzerinde bulunan 3mm’den ince

Kayma ozelligi azaltlmis, ack bekletme
stresi uzatilmis,yuksek performansli, cimen-
to esasli sirli porselen, porselen seramik ve
granit seramik yapistirma harci. (€2 TE)

Kullanim Alanlan
Seramik, sirli porselen, porselen seramik ve

sivalar kazinarak tamamen temizlenmelidir.

— Cok gozenekli yuzeyler islatimali ve yuzey

nemli kalacak sekilde su tabakasi yok olana
kadar beklenmelidir.

— Yuzeydeki onemli bozukluk veya delikler

Granit Seramik Yapistirma harcl
uygulamasindan en az 24 saat 6nce Newkim

Kalin Tamir Harcr ile onariimalidir.

— 7 mm’nin altindaki bolgesel onarimlar Granit
Seramik  Yapistirma  Harci  kullanarak
yapilabilir.

granit seramik kaplamalarin, ic mekanlarda
duvara ve zemine, dis mekanlarda zemine
désenmesinde kullanilir,

Uygulama Yiizeyleri
ic mekan duvar;
— Cimento bazli siva,
— Briit beton astari ile astarlanmis,
— Alci siva ve alci panel (Newkim Akrilik Astar

Haran Hazirlanmasi

— Ortalama 6-7 It. kadar su ile 25 kg'lik Granit
Seramik Yapistirma Harci tercihen dusik
devirli bir mikser veya mala ile topak

uygulanmis) kalmayacak sekilde iyice kanstinimalidir.
— Eski seramik kaplama (Newkim Newsera — Granit Seramik Yapistirma harci 5 dakika
uyqulanmig) dinlendirildikten sonra uygulama oncesinde

15-30 sn. kanstinimalidir.

— Harc yUzeye uygulanip, kalinhdi disli celik
mala ile ayarlanmalidir.

— Malanin dis boyutu, dosenecek seramigin
boyutuna ve uygulama yapilacak yizeyin
duzgunlugune gore belirlenmelidir.

Ic mekan zemin;

— Cimento bazli sap,

— Beton déseme,

— Eski seramik kaplama (Newkim Newsera
uygulanmis).
Dis mekan zemin;

— Cimento bazli sap,

— Beton déseme, Uygulama Sinin

— Metal yuzeylerde uygulanmaz

— Prefabrik ve yerden i1sitmali désemelerde
uygulanmaz. ( Newkim Flex Mortar Granit
Yapistirma Harci kullanilmalidir. )

— Dis cephelerde uygulanmaz. (Newkim Flex
Mortar Granit Yapistirma Harci kullanil-
malidir. )

Avantajlan

— BUytk boy sirli porselen, porselen seramik
ve granit seramik gibi kaplamalarda givenli
yapistirma.

— Seramik Gzeri  seramik uygulamalarinda
yuksek performans.

— Algi yuzeylerde uygulama imkani.

Yiizeyin Hazirlanmasi
—Yizey temiz, kuru, dizgin ve saglam
olmalidir.
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Uygulama Sartlan
— Ortam sicakhigi: +5 °Cile +35 °C arasl.
— Donmus,

uygulanmamalidir.

— Direkt gines, kuvvetli rizgar altinda veya

sicak yuzeylerde uygulanmamalidir.
— Uyqulama  esnasinda  Newkim

olusturmamasina  dikkat edilmeli,
olusmus ise o kisim yeniden taraklanmalidir.

Teknik Bilgi
Gorunum
Toz Yogunluk
Su Karisim Orani
Dinlendirme Suresi
Kap Omru
Calisabilme Stresi
Derz Uyqulamasi icin Gerekli Stre
Zeminin Trafige Acilma Suresi
Uygulama Kalinligi
Kayma
Yiksek Baslangic Cekme Mukavemeti
Yangin Sinifi

erimekte olan veya 24 saat
icerisinde don tehlikesi olan vyizeylerde

Granit
Seramik Yapistirma Harci'nin yizeyde film
film

y_ \\' Tiiketim py \\L Ambalaj
l\\d/’3—5kg/ m? ‘\\U,’ 25 kg. Kraft Torba
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Uygulama Aletleri
— El mikseri, mala, lastik cekic, disli celik mala.

Uyarilar ve Oneriler

— Harc icerisine kesinlikle yabanci malzemeler
ilave edilmemelidir.

— Uygulama o6ncesi harc homojen kivama
gelinceye kadar iyice kanstiriimalidir.

— Uygulama sonrasinda kullanilan tim aletler
kurumadan su ile yikanmalidir.

Teknik Bilgiler; 23°C (x2°C)"de %55 (£5°C) bagil nem ortamina goredir.

Beyaz ve Gri Renkli

1.60 kg. / Lt. (£ 0.1)

6-7 It. su / 25 kg. Toz

3-5 dakika

Yaklasik 2 saat

Max. 20 dakika

24 saat

24 saat (Yogun trafik 1 hafta)
3-10 mm aras! (tek veya cift taraf yapistirma)
<0.5 mm (EN 1308)

=1 N/mm2 (EN 1348)

Al

A \\J Raf Omrii , Renk
' Rutubetsiz ve kuru ortamlarda \ ' Beyaz
" retim tarihinden itibaren 1 yil T Gri
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Flex Mortar Granit
Yapistirma Harci

Uriin Tanimi

Cimento esash, yiiksek polimer katkili, cok gticlu
yapisma mukavemetine sahip, tek bilesenli
granit mermer, seramik 6zel yapistirma
harcidir(C2 TES2)

Kullanim Alanlan

—ic ve dis mekanlarda, yatay ve diisey
yuzeylerde,

— BUyuk ebath yer ve duvar seramigi, granit,
granit seramik, mermer, klinker ve her torli
dogaltas  kaplamanin  dosemesinde  ve
yapistinimasinda,

—Yogun ve vyaya trafiine maruz kalan
isyerleri, alisveris merkezleri, okul, hastane
gibi mekanlarda,

— Alttan 1sitmali sistemlerde,

— Eski granit ve mermer Uzerine seramik
kaplamasinda,

Uygulama Yizeyleri
ic mekan duvar;

— Cimento bazli siva,

— Brit beton astari ile astarlanmis
ic ve dis mekan zemin;

— Cimento bazli sap,

— Beton doseme.

Avantajlan
— Cok esnek ve guclt bir yapisma saglar.
— Suya ve dona dayanikidir.
— Isi degisikliklerinden etkilenmez.
— Yuksek stabilite saglar.
— Dusey uygulamalarda sarkma yapmaz.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uyqulama yizeyi toz, yad, boya ve diger
kimyasallar ile gevsek parcalardan
temizlenmis olmalidir.

— Yuzeydeki bozukluklar Newkim Tamir Harc

Yapistirma Harclari

ile 24 saat 6ncesinden duzeltilmelidir.

— Tam mineral esasli emici yuzeyler uygulama
oncesi islatlmall ve nemli kalmasi saglan-
malidir.

— Yuzey emiciligi yuksek oldugu durumlarda
ise yUzeye Newkim Likit Astar cekildikten
sonra uygulama yapilmalidir.

Harcn Hazirlanmasi
— 25 kg lik Newkim Flex Mortar Granit Yapistir-
ma Harci 6-7 litre temiz suya bosaltilarak
dusuk devirli bir mikserle topaksiz homojen
bir karisim elde edilinceye kadar karistirilir.
— Harc, 5 dk. dinlenmeye birakilir ve tekrar
kanistirilir,

Uygulama Detaylan

— Harg, disli celik malayla tek yonde cekilerek
yUzeye uygulanir.

— Malanin dis boyutu, dosenecek granitin
boyutuna ve uygulama yapilacak yizeyin
duzgunlugune gore belirlenmelidir.

— Granitler 20 dk. icerisinde har¢ yuzeyine
yapistirilir.

— Harain granite tam temasini saglamak icin
lastik cekic yardimiyla kuvvet uygulanir.
Granitler arasinda istenilen derz araliginin
birakilmasina dikkat edilmelidir.

— Derz dolgu islemine yapistirma
uygulamasindan en az 48 saat sonra
baslanabilir.

25



Newkim Yapistirma Harclari 26
— 40 x 40 cm boyutlu ve daha biyik seramik, Uygulama Aletleri
karo, cini, granit gibi kaplama malzemeleri El mikseri, Celik mala, Lastik Cekic
icin idealdir.
— Daha buyuk ebatlar icin cift tarafli uygulama Uyanilar & Oneriler
onerilir. — Hazirlanan harc icerisine hicbir malzeme
(kirec, cimento, alci vb.) ilave edilmemelidir.
Uygulama Sinin — Kullamim stresi gecmis harclar, su veya kuru
— Ahsap yizeylerde, metal yizeylerde, boyali harc ile kanstinlip tekrar kullanilmamalidir.
ve neme maruz ylzeylerde uygulanamaz. — Uzun sire giinese maruz kalmis cok sicak
— Belirtilen uygulama yUzeyi ve kullanma veya  donmus  yUzeylere  uygulama
talimati digina cikmayiniz. yapilmamalidir.
— Belirtilen uygulama yizeyi ve kullanma
Uygulama Sartlan talimati disina ¢ikmayiniz.
— Ortam Sicakhgl + 5°C ile + 35°C arasinda — Solumayiniz, goéze temasinda bol su ile
olmalidrr. yikayiniz, gerekirse doktora basvurunuz.
— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda — Cimento  esasl  malzeme oldugundan
uygulama yapmaktan kacinilmalidir. uygulama esnasinda eldiven kullaniimalidir.
— Donmus, erimekte olan veya 24 saat — Ambalajli Grin nemli ortamlarda saklan-
icerisinde yagmur veya don tehlikesi olan mamalidir.

yizeylerde uygulanmamalidir.

Tiketim Detayi Tarak Dis Genisligi  Tiketim (Toz Miktar) Tiiketim (Harc Miktari)

1m2 4x4x4 1.2 - 1.3 kg./m? 1.7 - 1.8 kg./m?
1m2 6X6X6 1.7 - 1.9 kg./m? 2.3 - 2.5 kg./m2
1m?2 8x8x8 2.4-2.6kg./m2 3.2 - 3.5 kg./m?
Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredi.
GOrinim Beyaz ve Gri Renkli ince Toz

Toz Yogunluk

Su Karisim Oranl

Dinlendirme Suresi

Kap Omri

Uzatilmis Acik Bekletme Stresi Cekme
Yapisma Kuvveti

Uygulama Sicaklig

Yapisma Kuvveti (28 giin EN 1348)
Kayma

Enine Sekil Degistirme

Uzerinde Yiriinebilme Stresi

1,65 kg. / Lt. (x0.1)

6-7 It. su / 25 kg. Toz
5-10 dakika

1.5-2 saat

Min. 30 dakika Sonra <0.5
N/mm?2 (EN 1346)

+5°C ile +35°C arasl

>1 N/mm?

<0.5 mm (EN 1)

22.5 mm ve 25 mm (EN 12002)
24 Saat

N \ Tiiketim AR » Ambalaj y \\J Raf Omrii N \ Renk
‘\\ & 3-5kg/ m* ‘\\ . 25 kg. Kraft Torba 3 5" Rutubetsiz ve kuru ortamlarda \ ' Beyaz
- - " retim tarihinden itibaren 1 yil Gri
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Flex Granit Seramik
Yapistirma Harci

Uriin Tanimi

Kayma ozelligi azaltlmis, acik bekletme
siresi  uzatilmis  ve ilave  dzelliklerle
gelistirilmis, polimer katkili, elastik granit
seramik yapistirma harci. (€2 TEST)

Kullanim Alanlan

— Yatay ve disey ylzeylerde,

— BUyUk ebath yer ve duvar seramigi, granit,
granit seramik, mermer, klinker, her tarlG
dogaltas ve traverten kaplamalarinin désen-
mesinde,

— Yogun trafige maruz kalan isyerleri, alisveris
merkezleri, okul, hastahane, alttan isitmali
sistemlerde, eski granit ve mermer Uzerine
seramik kaplamalarinda.

Uygulama Yiizeyleri
ic mekan duvar;

— Cimento bazli siva,

— Brit beton,

— Algi siva ve alct panel (Newkim Akrilik Astar
uygulanmis)

—Eski seramik kaplama (Newkim Newsera
uygulanmis)
ic mekan zemin;

— Cimento bazli sap,

— Beton doseme,

— Eski seramik kaplama
Dis mekan zemin;

— Cimento bazli sap,

— Brit beton

Avantajlar
— Cok esnek ve gucli yapisma saglar.
— Suya ve dona dayanikidir.
— Yuksek sicak ve soguk dayanimlidir.

Yiizeyin Hazirlanmasi
— Cok gozenekli yuzeyler islatilmali ve yuzey

Yapistirma Harclari

nemli kalacak sekilde su tabakasi yok olana
kadar beklenmelidir.

— Yuzeydeki onemli bozukluk veya delikler
Granit Seramik Yapistirma harc
uygulamasindan en az 24 saat 6nce Kalin
Tamir Harci ile onanlmalidir.

— 7 mm’nin altindaki bolgesel onarimlar Granit
Seramik  Yapistrma  Hara  kullanarak
yapilabilir.

— Harg,yuzeye uygulanip kalinigi disli - celik
mala ile ayarlanmalidir.

— Malanin dis boyutu,désenecek seramigin
boyutuna ve uygulama vyapilacak yizeyin
duzgunligune gore belirlenmelidir.

— BiyUk boyut seramikler icin hem uygulama
yapilacak ylzeye, hem de seramigin
arkasina har¢ uygulanmalidir. (Cift tarafh
yapistirma).

— Tum dis mekan, zemin ve duvar uygulama-
larinda.

Harcan Hazirlanmasi

— Ortalama 6-7 It. kadar su ile 25 kg'lik Flex
Granit Seramik Yapistirma Harci tercihen
distk devirli bir mikser veya mala ile topak
kalmayacak sekilde iyice kanstinimalidir.

— Flex Granit Seramik Yapistirma Harci 5 dakika
dinlendirildikten sonra uygulama dncesinde
1-2 dakika yeniden karstinimalidir.

— Har¢ yuzeye uyqulanip, kalinhgr disli celik
mala ile ayarlanmalidir.

— Malanin dis boyutu, dosenecek seramigin
boyutuna ve uygulama yapilacak yizeyin
duzgunlagune gore belirlenmelidir.
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Uygulama Sinin Uygulama Aletleri
— Metal ylzeylerde uygulanmaz. El mikseri, mala, lastik cekic, disli celik mala.

Uygulama Sartlan Uyanilar ve Oneriler
— Ortam sicakligi: +5 °Cile +35 °C arasl. — Derz uygulamasinda Newkim Silikonlu Flex
— 24 saat icerisinde don tehlikesi olan — Derz Dolgu Kullaniimalidir.

yuzeylerde uygulanmamalidir. — Kesinlikle yabanci malzemeler ilave

Direkt gunes, kuvvetli rizgar altinda veya edilmemelidir.
— sicak yuzeylerde uygulanmamalidir. — Uygulama sonrasinda, kullanilan tam aletler
Uygulama esnasinda Newkim Flex Granit kurumadan su ile yikanmalidir.
— Seramik Yapistirma Harci’'nin yizeyde film
olusturmamasina  dikkat edilmeli,  film
olusmus ise o kisim yeniden taraklanmalidir.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.
GOranim Beyaz ve Gri Renkli ince Toz

Toz Yogunluk

Su Karisim Orani

Dinlendirme Stresi

Kap Omri

Uzatilmis Acik Bekletme Stresi Cekme
Yapisma Kuvveti

Uygulama Sicakligi

Yapisma Kuvveti (28 giin EN 1348)
Kayma

Enine Sekil Degistirme

Uzerinde Yarnebilme Stresi

1,65 kg. / Lt. (£0.1)
6-7 It. su / 25 kg. Toz
5-10 dakika

1.5-2 saat

Max. 30 dakika Sonra
20.5 N/mm?2 (EN 1346)
+5°C ile +35°C arasl

=1 N/mm?

<0.5 mm (EN 1)

>2.5 mm ve >5 mm (EN 12002)
Min. 24 Saat

Yangina Tepki Sinifi AT
y \\, Tiiketim y \\L Ambalaj y \] Raf Omrii - \\L Renk
\ & 3-5kg/ m? 3 &7 25 kg. Kraft Torba 3 &' Rutubetsiz ve kuru ortamlarda V54 Beyaz

tretim tarihinden itibaren 1 yil Gri
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Havuz ve Islak Zemin
Yapistirma Harci

Uriin Tanimi

Cimento esasli polimer modifiyeli dolgular iceren,
yiksek performansl, su izolasyonu da saglayan
tek bilesenli 6zel yapisma haradir. (C2 TES2)

Kullanim Alanlan

—ic ve dis mekanlarda,

— Yatay ve disey ylzeylerde,

— Havuz, su deposu, sauna, hamam gibi islak
ortamlarda,

— Beton, siva ve sap gibi yUzeylerin Uzerine
seramik, cam mozaik gibi kaplamalarin
yapistinimasinda kullanilir.

— Cimento bazli sivalarda ve beton yiizeylerde
alttan 1sitmali dosemelerde, yogun trafige
maruz zeminlerde uygulanabilir.

Uygulama Yiizeyleri
ic mekan duvar;

— Cimento bazli siva,

— Brit beton astari uygulanmis
ic ve dis mekan zemin;

— Cimento bazli sap,

— Beton doseme,

Avantajlan
— Su gecirimsizlik 6zelligine sahiptir.
—Islak  hacimlerdeki  yapistirmalarda  su
— izolasyonu saglar.
— Yuksek yapisma mukavemeti saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uyqulama yUzeyindeki bozukluklar, yizey
derinligine ve yapisina bagl olarak, 24 saat
once uyqun Newkim tamir harci ile dizeltil-
melidir.

— Uygulama yazeyi islatilmali ve nemli kalmasi
sadlanmalidir.

— Yuzey cok su emici ise yUzeye astar cekilmeli
daha sonra uygulama yapilmalidir.

Yapistirma Harclari

— Yuzey yapismayl onleyecek kalintilardan
annmaldir.

— Yuzeyin kironG almis ve saglam olmasina
dikkat edilmelidir.

— Seramik arkasindaki tozlu yuzey nemlendiril-
erek silinmelidir.

Harcan Hazirlanmasi

— Yaklasik 6-7 litre suya bir 25 kg. torba kuru
harc yavas yavas bosaltilarak topaklanmaya-
cak sekilde bir miksek veya mala yardimiyla

kanistirilir,

— Kimyasal reaksiyonun tamamlanmasi icin 10
dk. bekletilir.

— Kullanmaya  baslamadan  6nce  tekrar
karistirilir.

Uygulama Detaylan

— Oncelikle, yapistirma  harct  kuvvetlice
uygulama yUzeyinin Uzerine bastinlarak bir
kontak tabakasi olusturulur.

— Karo ebadina uygun sectiginiz bir disli mala
ile 0riin taraklanir.

— Dikey uygulamalarda en alt siradan, zemin
ve havuz uygulamalarinda ise dilatasyon
derzlerinin  Uzeri kapanmayacak sekilde
kuvvet  uygulanarak  verlerine  tespit
ettirilmelidir.

— Yapistirma harcinin seramigin arka tarafinin
en az %80'ine temas etmelidir.

— Biytk ebath  seramiklerin  dosenmesi
esnasinda cift tarafli yapistrma metodu
tercih edilerek hem seramik arkasina, hem
de yizeye yapistirma harc sorGlmeli ve
taraklama yonu birbirine dik gelecek sekilde
plakalar tespit ettirilmelidir.

— lyi bir yapisma saglamak icin lastik bir cekic
yardimi ile kuvvet uygulayarak yapistiriniz.
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— Karolar en gec 30 dk. icerisinde taraklanan

harc Uzerine yapistiriniz.

— Hazirlanan harg 2 saat icinde tuketilmelidir.

Uygulama Sinin

— Ahsap yizeylerde, metal yizeylerde, boyali
ve neme maruz yizeylerde uygulanamaz.
— Alci levha, alci siva, algr blok v.b. yizeylerde

aderans artirici astar kullanilmadan uyqulan-

amaz.

Uygulama Sartlan

— Ortam sicakhdi: +5 °C ile +35 °C arasinda

olmalidir.

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde don tehlikesi olan yizeylerde

uygulanmamalidir.

— Direkt gunes, kuvvetli rizgar altinda veya

sicak yuzeylerde uygulanmamalidir.

— Hazirlanan harc icerisine hicbir malzeme
(kirec, cimento, alci vb.) ilave edilmemelidir.

— Kullanim saresi gecmis harclar, su veya kuru
harc ile kanstinlip tekrar kullaniimamalidir.

Uygulanan Yiizey  Tarak Dis Derinligi

1 m2 4x4x4
1 m? 6X6X6
1 m? 8x8x8
Teknik Bilgi
Goranim

Toz Yogunluk

Su Karisim Oranl

Dinlendirme Suresi

Kap Omru

Uzatilmis Acik Bekletme Stresi Cekme
Yapisma Kuvveti

Uygulama Sicaklig

Yapisma Kuvveti (28 giin EN 1348)
Kayma

Enine Sekil Degistirme

Uzerinde Ydrunebilme Sresi
Yangina Tepki Sinifi

y_ \\' Tiiketim py \\L Ambalaj
l\\d/’3-5kg/ m? ‘\\U,’ 25 kg. Kraft Torba r\\;

Uygulama Aletleri
El mikseri, mala, lastik cekic, disli celik mala.

Uyarilar & Oneriler

— Derz uygulamasinda Newkim Silikonlu Flex

— Derz Dolgu Kullaniimalidir.

— Kesinlikle yabanci malzemeler ilave
edilmemelidir.

— Uygulama sonrasinda, kullanilan tom aletler
kurumadan su ile yikanmalidir.

Tiketim (Tek Tarafli)  Tiketim (Cift Tarafl)

1,2 - 1,3 kg/m? 1,7 1,8-kg/m2
1,7-1,9 kg/m2 2,3-2,5kg/m?
2,4 -2,6 kg/m?2 3,2 -3,5kg/m?

Teknik Bilgiler; 23°C (x2°C)'de %55 (£5°C) bagil nem ortamina goredir.

Beyaz ve Gri Renkli ince Toz
1,65 kg. / Lt. (£0.1)

6-7 It. su / 25 kg. Toz

5-10 dakika

2-2.5 saat

Min. 30 dakika Sonra 20.5
N/mm? (EN 1346)

+5°C ile +35°C arasl

21 N/mm?

<0.5 mm (EN 1)

22.5 mm ve 25 mm (EN 12002)
24 Saat

Al
y \\J Raf Omrii , Renk
~' Rutubetsiz ve kuru ortamlarda 3 7' Beyaz

uretim tarihinden itibaren 1 yil Gri
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Gaz Beton,
Tugla Orgi Harc

Uriin Tanimi — Orme islemi sirasinda kolon ve perdelerin
Cimento esasli, gaz beton, tugla malzeme- gaz beton bloklara birlesimi gaz beton
leri ile duvar orGlmesi icin kullanilan hazir yapistirici ile saglanmalidir.
harc. —ilk sira cimentolu har¢ ile terazisinde
oralmelidir.
Kullanim Alanlan — Gaz beton blok yizeyleri uygulama oncesi
—Su emme orani yiksek gazbeton ve tugla mutlaka su ile nemlendirilmelidir.
gibi yapi elemanlariyla duvar oriilmesinde —ilk sira gazbeton blok, yapi hara ile temas
kullanilir. eden alt ve yan yizeyleri su ile islatilarak
— Orulen duvar yizeylerin tesviyesi, bosluk ve oralar.
catlaklarin doldurulmasi icin uygundur. — Diger siralarin  ordlmesinde  gazbeton
blogunun 1slatilmasina gerek yoktur.
Uygulama Yiizeyleri — Gazbeton yapistiricl yizeye mala veya 10x10
ic ve Dis Mekanlarda; genisliginde tarakl mala ile uygulanir.
— Gazbeton — Uygulama esnasinda yatay ve disey derzler
—Tugla maksimum 3 mm. olmalidir.
Avantajlan Tiiketim
— Yuksek yapisma mukavemetine sahiptir. Tugla Ebadi Tiketim
— Kolay taraklanabilir. 20x50x20 cm 5-6kg/ m?
— Zaman ve iscilikten tasarruf saglar. 20x70x20 cm 6-7kg/ m?
30x50x15 ¢cm 3-4kg/ m?
Yiizeyin Hazirlanmasi 30x50x20 cm 4-5kg/ m?
— Uygulama oncesi yuzey kalip yagi, boya, toz 30x70x20 cm 5-6kg/ m?

ve aderans  dusurici  maddelerden
temizlenmelidir.

Haran Hazirlanmasi

—Gaz Beton, Tugla Orgl Harci tercihen
elektrikli kanstirici ile kanstilir.

—6-7 It. su 25 kqg. torba harc hazirlanirken;
plastik kaba once su doldurulur, sonra gaz
beton yapistirici eklenerek karistirilir.

— 5 dakika beklenir sonra yeniden karistirilir.

Uygulama Detaylan

— Hazirlanan har¢ yatay ve disey yuzeylere
tarakla uygulanir.

— Yerlestirilen gaz beton blok ustten ve yandan
tokmaklanarak oturtulur.
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Uygulama Sinini Uygulama Aletleri
— Ahsap yuzeylerde, metal yuzeylerde, boyali — EI mikseri, Tarakli mala, Tokmak
ve neme maruz yUzeylerde uygulanamaz.
—Belirtilen uygulama vyizeyi ve kullanma Uyarilar & Oneriler
talimati disina cikmayiniz. — Kaptaki kullanim stresi gecmis veya
kabuklasmis harc atilmalidir.
Uygulama Sartlari Acik ambalaj 7 gun icerisinde tuketilmelidir.
—Ortam sicakhgr +5 °C ile +35 °C arasinda — Uygulama sonrasinda, kullanilan tim aletler
olmaldir. kurumadan su ile yikanmalidir.

—Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde don tehlikesi olan vyizeylerde
uygulanmamalidir.

—Direkt giines, kuvvetli rizgar altinda veya
sicak yuzeylerde uygulanmamalidir.

—Hazirlanan harg icerisine hicbir malzeme
(kirec, cimento, alci vb.) ilave edilmemelidir.

—Kullanim sGresi gecmis harclar, su veya kuru
harc ile kanstirilip tekrar kullanilmamalidr.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler 25°C'de ve hava sicakligi %50 bagil nem ortamina goredir
Gorinim Gri Renkli ince Toz
Toz Yogunluk 1.65 kg/Lt. (+ 0.1)
Su Karisim Orani 6-7 It. su / 25 kg. Toz
Dinlendirme Saresi 10 dakika
Kap Omru Yaklasik 2 saat
Kullanilabilme Suresi 2 saat
Basin¢ Dayanim =10 N/mma2 (28 gun) (M10)
Yangina Tepki Sinifi Al
/@LTﬁketim y \\L Ambalaj A~ \\J Raf Omrii y \\L Renk
h V' 3-5kg/ m? R >’ 25kg. Kraft Torba r\\ / y' k&ﬁxbét;ii\;eild/riuio;t;zriniairz;a 777777777 ‘\\ & y' é;ii -

dretim tarihinden itibaren 1 yil
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Mahya Kiremidi
Yapistirma Harci

Uriin Tanimi

Cimento esasli, tek bilesenli, polimer katkili,
catl  mahya  kiremitlerinin  montajinda
kullanilan, yiiksek performans ve stabiliteye
sahip bir yapistirma harcidir.

Kullanim Alanlan
Catilarda mahya ve kiremit vb. yuzeylerin
yapistinimasinda kullanilir.

Avantajlar

— Kirmizi rengi ile dekoratiftir.

— Polimer ve Lif katkisi ile catlamalari 6nler.

— GUcl0 yapisma saglar.

— Suya ve dona dayanikhdir

— Isi degisikliklerinden etkilenmez.

— Yuksek stabilite sadlar, dusey uygulamalarda
sarkma yapmaz.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uygulama y(zeyi ve levhalar saglam olup
toz, yag, boya, silikon, kir malzemesi,
deterjan vs.gibi yapismayi onleyici maddel-
erden temizlenmis olmalidir.

— Uygulama yazeyi islatilmali ve nemli kalmasi
sadlanmalidir.

Haran Hazirlanmasi

—25 kg Newkim Mahya Kiremidi Yapistirma
Harcl yaklasik 6-7 It temiz su icine katilarak
tercihen dusuk devirli bir mikser veya mala
ile topak kalmayacak sekilde karstirilir

— Hazirlanan har¢ 5 - 10 dakika olgunlasmasi
icin dinlendirilir ve tekrar kanstirlarak
kullanlir,

Uygulama Detayi

— Oncelikle,  yapistrma  harci uygulama
yuzeyinin Uzerine yayilir.

— Mahyalarin  birlesim  noktalarina  bosluk

Yapistirma Harclari

kalmayacak sekilde suralr.

— Nemli singerle son sekli verilir.

— (Cok sicak havalarda ve direkt giinese maruz
kalan yuzeylerde uygulamadan sonra 24
saat boyunca yizeyi nemlendiriniz.

— Kaptaki karnsim 2 saat icerisinde tiketil-
melidir.
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Uygulama Sartlan

— Ortam sicakhigi: +5 °Cile +35 °C arasl.

— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda,
kuvvetli rizgar veya gunes altinda uygulama
yapmaktan kacinilmalidir.

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde don tehlikesi olan yizeylerde
uygulanmamalidir.

Teknik Bilgi
GOrunum
Toz Yogunluk
Su Karisim Orani
Dinlendirme Stresi
Kap Omrii
Kabuklasma Sresi
Uygulama Sicaklig
Bag Dayanimi
Yangina Tepki Sinifi

AP Tiiketim
l\\ @ Yizeye bagl olarak !

Y& 25 kg. Kraft Torba
" 600gr. (1 ad. mahya) -

Yapistirma Harclari

Uygulama Aletleri
Celik mala, plastik mala.

Uyanlar & Oneriler

— 5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki
sicakliklarda uygulamadan kacininiz.

— Harg kuruyana kadar mahyalarin Gzerine
basilmamalidir.

— Kap omrune dikkat edilmelidir. 2 saat
icerisinde tuketilecek kadar harc hazirlan-
malidir.

— Harca katilan su miktarina dikkat ediniz.

— Geredinden fazla su katmayiniz.

— Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan
ve riizgara maruz kalan alanlarda sartlar
ivilesene kadar uygulamadan kacininiz.

— Kullanim siresi gecmis harca kesinlikle toz
ve su ilavesi yapmayiniz.

Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (5°C) bagil nem ortamina goredir.
Kiremit kirmizisi ince toz
1.65 kg/It. (x0.1)
6-7 It. su / 25 kg. Toz
5-10 dakika
Yaklasik 2 saat
15-20 dakika
+5°C / +35°C
20.3 N/mm?
Al

~' Rutubetsiz ve kuru ortamlarda
uretim tarihinden itibaren 1 yil

V' Kiremit
Rengi
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Sove Yapistirma
Harci

Uriin Tanimi

Cimento esasli, polimer katkil, EPS yapili
sove, kartonpiyer, tavan gobekleri gibi
islenmis politretan dranlerin ic ve dis cephe
kaplamalarinin  yizeye vyapistinlmasi icin

kullanilan harctir,

Kullanim Alanlan

Sove, kartonpiyer, denizlikler, kat silmeleri
tavan gobekleri gibi  GrUnlerin  yUzeye

yapistinimasinda kullanilir.

Avantajlan
— Cok esnek ve gucli yapisma saglar.
— Suya ve dona dayanikhdir
— Yiksek sicak ve soguk dayanimhidir.

Yiizeyin Hazirlanmasi

—Yuzey temiz, kuru, dizgin ve saglam

olmalidir.

— Cok gozenekli yuzeyler islatilmali ve yuzey
neme doygun olacak sekilde bekletilmelidir.
— Yuzeydeki 6nemli bozukluklar sove yapistir-
ma uygulamasindan en az 24 saat énce

Newkim Tamir Harci ile onarilmalidir.

— Uygulama yazeyinin kirond almis olmasina

dikkat edilmelidir.

Harcan Hazirlanmasi

— 25 kg/lik Newkim Sove Yapistiricisi 6-7
litre temiz suya bosaltilarak dusik devirli
bir mikserle topaksiz homojen bir karisim
elde edilinceye kadar karistirilir.

— Harg, 5 dakika dinlenmeye birakilir ve 1-2
dakika tekrar karistirilir.

Uygulama Detaylan
— Sove Yapistiricisi, soveye celik mala
yardimiyla uygulanmalidir.

— Yapistirma harci, soveyi cevreleyecek sekilde

Yapistirma Harclari
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kenarlardan 5 mm. kalmasina dikkat edilerek
cepecevre suralir.

— Sove yapistirilacak yuzeye bastirilir.
— Uzerine lastik tokmakla hafifce vurularak

tam yapisma saglanir.

— Hazirlanan har¢ 2 saat icerisinde tiketil-

melidir.

— Newkim s6ve yapistirma harci 4mm. kalinlik-

ta uygulanmalidir.
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Newkim Yapistirma Harclari 36
Uygulama Sinin Uygulama Aletleri
— Hazirlanan harc icerisine hicbir malzeme El mikseri, Celik mala
(kirec, cimento, alci vb.) ilave edilmemelidir.
— Kullanim sdresi gecmis harclar, su veya kuru Uyarnilar & Oneriler
harc ile kanistinlip tekrar kullanilmamalidir. — Ambalajli Grin nemli ortamlarda saklan-
— Uzun stre ginese maruz kalmis cok sicak mamalidir.
veya  donmus  ylzeylere  uygulama — Kesinlikle  yabanci  malzemeler ilave
yapilmamalidir. edilmemelidir.
— Ahsap yizeylerde, metal vyizeylerde ve — Torba aclldiktan sonra 7 gun icerisinde
neme maruz yizeylerde uygulanamaz. tuketilmesi onerilir.
— Alci levha, alci siva, alci blok vb. yuzeylerde — Uygulama sonrasinda, kullanilan tom aletler
aderans artirici astar kullaniimadan uyqulan- kurumadan su ile yikanmalidir.
amaz.
— Belirtilen uygulama yuzeyi ve kullanma
talimati disina cikmayiniz.
Uygulama Sartlan
— Ortam sicakhigi: +5 °C ile +35 °C arasinda
olmalidir.
— Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde don tehlikesi olan yuzeylerde
uygulanmamalidir.
Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.
GOrinim Beyaz ve Gri Renkli
Toz Yogunluk 1.6 kg/ m3 (x0.1)
Su Karisim Orani 6-7 It. su / 25 kg. Toz
Dinlendirme Suresi 5 - 10 dakika
Kap Omri Yaklasik 2 saat
Uyqulama Kalinhgi 4 mm
Yangina Tepki Sinifi A1
PN Tiiketim 28 Ambalaj 28 Raf Omrii 28\ Renk
\@Qﬁgk’g’/’rgz ”””””” O kg KrattTorba O Rutubetsizve kuruortamiarda 8D Beyar

iretim tarihinden itibaren 1 yil Gri
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Derz Dolgu
1-6 mm.

Uriin Tanimi

Beyaz cimento esasl, TS EN 13888 (Mart
2010) CG1 standartlarinda Gretilmis derz
dolgu malzemesidir.

Kullanim Alanlan

Seramik, fayans ve benzeri kaplama malze-
melerinin 1-6 mm. genislige kadar olan derz
uygulamalarinda kullanilir.

Uygulama Yiizeyleri

ic mekan duvar ve zemin,

Dis mekan zemin.

Dider tim uyqulama yuzeyleri icin bize
danisiniz.

Avantajlan

1-6 -mm. araligindaki derzlerde guvenli
uygulama saglar

Kolay uygulama imkani verir.

Yiizeyin Hazirlanmasi

Homojen bir kuruma sadlayabilmek icin,
derz uyqulamasindan once, derz bosluklar
arasinda  bulunabilecek toz, talas, insaat
cimento artiklarr vb. ince bir cubuk kullanilar-
ak kazinip, firca ile temizlenmelidir.

Ozellikle duvarlarda, uyqulama oncesinde
derz bosluklari nemlendirilmelidir.

Harcin Hazirlanmasi

20 kg. Newkim Derz Dolgu Malzemesi
(1-6mm) yaklasik 6-7 It. temiz su icine
katilarak tercihen dusuk devirli bir mikser
veya mala ile topak kalmayacak sekilde
kullanilir,

Hazirlanan koyu kivamindaki derz dolgu
olgunlasmast icin yaklasik 5 -10 dk. dinlendi-
rilir ve tekrar kanstinilarak kullanilir.

Derz Dolgular

— Kaptaki karisim yaklasik 1 saat icinde tuketil-

melidir.

Uygulama Detayi

— Harc, sert kaucuk uclu cekpas veya sert

kaucuk tabanli derzer yayma malasi ile derz
bosluklarina doldurulmalidir.

— Bosluklarin iyice doldurulabilmesi icin, dnce

paralel sonra capraz cekilmelidir.

— Haran yizey Uzerindeki fazlaligr yumusak

uclu bir spatula veya nemlendirilmis singer
uclu spatula ile siyrilip, ortam sicakligina gore
15-30 dakika beklendikten sonra nemli bir
sunger ile silinerek, yuzeyde kalabilecek ince
derz tabakasi iyice temizlenmelidir.

— YUzey dizginlestirme ve temizleme islemi,

kuru bir bez yardimiyla Newkim Derz Dolgu
yas iken yapilmalidir.

Uygulama Sinin

— Yiksek basin¢ (>100 bar) ve kimyasallara

maruz kalan,hijyen gerektiren mekanlarda
uygulanmaz.

— Yuzme havuzlarinda uygulanmaz.
— Yerden isitmali dosemeler gibi deformasyo-

na misait zeminlerde uygulanmaz.(Newkim
Silikonlu Flex Derz kullanilmalidir).

— iklimsel degisikliklere ve zor kosullara maruz

kalan yuzeylerde (teras,balkon vs.) uygulan-
maz.
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Uygulama Sartlan

— Ortam sicakhgr +5 °C ile +35 °C arasinda

olmalidir.

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde don tehlikesi olan yuzeylerde

uygulanmamamalidir.

— Direkt giines, kuvvetli rizgar altinda veya

sicak yuzeylerde uygulanmamalidir.

Teknik Bilgi
GoOrunum
Toz Yogunluk
Su Karisim Orani
Dinlendirme Saresi
Kap Omri
Tam Kuruma Siresi
Zeminin Trafige Acllma Suresi
Uygulama Sicakligi
Kullanima Alma Saresi
Asinma Direnci
Egilme Dagilimi
Basin¢ Dayanimi
Buzulme
Su Emme

bakiniz.

R \ Tiiketim =\ \ Ambalaj
S W' Derz Dolgu Tablosuna B \@/ 20 kg. Kraft Torba R &7 Rutubetsiz ve kuru ortamlarda R ' Beyaz

Derz Dolgular 38

Uygulama Aletleri

— El mikseri, mala, kaucuk uclu mala, singer

uclu mala, cekpas, stnger, firca.

Uyarilar & Oneriler

— Yiksek performans elde edilebilmesi icin,

uygulama alaninin  ertesi  gun su ile
nemlendirilmesi énerilir.

Uygulama sonrasinda kullanilan tom aletler
kurumadan su ile yikanmalidir.

—Beyaz ve ack renk derz dolgularinda

sararmaya neden olabilecedinden, uyqula-
ma oncesinde seramiklerin suda
bekletilmesinden kacinilmalidir.

— istenilen renkte Uretilebilir.

Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (5°C) badil nem ortamina goredir.

Beyaz Renkli ince Toz

12 kg. / Lt (£0.1)

6-7 It. su / 20 k. Toz

5-10 dakika

Yaklasik 1 saat

24 saat

24-48 saat

+5°C / +35°C

Duvarda 24 saat / Yerde 48 saat sonra
<2000 mm3

> 2.5 N/mm3

> 15 N/mm?3

< 3.0 mm/m

30dk.=5qr /240 dk. <10 qr

uretim tarihinden itibaren 1 yil




Newkim
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Silikonlu Flex Derz Dolgu
1-6 mm.

Uriin Tanimi

Cimento esasl, o6zel polimer katkilariyla
gelistirilmis, silikon katkil, yUksek perfor-
mansl renkli derz dolgu harcl.

Kullanim Alanlan

Seramik, fayans, dogal tas,granit seramik,
mermer ve benzeri kaplama malzemelerinin
1-6  mm genislige kadar olan derz
uygulamalarinda kullanilir.

Uygulama Yiizeyleri

— ic mekan duvar ve zemin,

— Dis mekan zemin.

—Diger tim uygulama yUzeyleri icin bize
danisiniz.

Avantajlan

— Silikon katkilr yeni gelistirilmis formal yapisi
sayesinde;

— Kirlenmelere karsi daha yiksek performans
saglar,

— Kolay temizlenir,

— Yuksek su iticiligine sahiptir

— Asinmalara karsi maksimum dayanim saglar

—Kif ve mantar olusumuna karsi  direnc
qgosterir.

—Dis cephe, balkon, teras, alttan Isitmali
sistem, depo gibi yogun yaya ve yuk
trafiginin, ani 151 degisimlerinin - oldugu
yerlerde kullanilir.

—Banyo, dus, tuvalet gibi islak hacimlerde,
mutfak gibi kolay kirlenebilen mekanlarda,
yatay ve disey uyqulamalarda, mikemmel
SONUC Verir.

Yiizeyin Hazirlanmasi

—Homojen bir kuruma saglayabilmek icin,
derz uygulamasindan once, derz bosluklar
arasinda bulunabilecek toz, talas, insaat

Derz Dolgular

cimento artiklar vb. ince bir cubuk kullanilar-
ak kazinip, firca ile temizlenmelidir.

— Ozellikle duvarlarda, uygulama oncesinde
derz bosluklari nemlendirilmelidir.

Haran Hazirlanmasi

— 20 kg. Silikonlu Flex Derz Dolgu Malzemesi
(1-6mm) yaklasik 6-7 It. temiz su icine
katilarak tercihen dusuk devirli bir mikser
veya mala ile topak kalmayacak sekilde
kullanilir.

— Hazirlanan  koyu kivamindaki derz dolgu
olgunlasmast icin yaklasik 5 -10 dk. dinlendi-
rilir ve tekrar kanstinlarak kullanilir.

— Kaptaki karisim yaklasik 1 saat icinde tuketil-
melidir.

Uygulama Detayi

— Harc, sert kaucuk uclu cekpas veya sert
kaucuk tabanli derzer yayma malasi ile derz
bosluklarina doldurulmalidir.

— Bosluklarin iyice doldurulabilmesi icin, dnce
paralel sonra capraz cekilmelidir.

— Harain yizey Gzerindeki fazlaligi yumusak
uclu bir spatula veya nemlendirilmis siinger
ile siyrilip, ortam sicakhgina gore 15-30
dakika beklendikten sonra nemli bir singer
ile silinerek, yuzeyde kalabilecek ince derz
tabakasl iyice temizlenmelidir.

— YUzey  duzqgUnlestirme ve  temizleme
islemi,kuru bir bez yardimiyla Newkim
Silikonlu  Flex Derz Dolgu yas iken
yapilmalidir.

Uygulama Sinin

— Yiiksek basin¢ (>100 bar) ve kimyasallara
maruz kalan,hijyen gerektiren mekanlarda
uygulanmaz.

— Yizme havuzlarinda uyqulanmaz. (Havuz ve
Islak Zemin Flex Derz Dolgu kullaniniz.)
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Newkim Derz Dolgular 40

Uygulama Sartlarn Uygulama Aletleri
— Ortam sicakhdi +5 °C ile +35 °C arasinda — El mikseri, mala, kaucuk uclu mala, siinger
olmalidir. uclu mala, cekpas, singer, firca.
— Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde don tehlikesi olan vyizeylerde Uyarilar & Oneriler
uygulanmamamalidir. — Yuksek performans elde edilebilmesi icin,
— Direkt gUnes, kuvvetli rizgar altinda veya uygulama alaninin ertesi gin su ile
sicak yuzeylerde uygulanmamalidir. nemlendirilmesi onerilir.

— Dogal tas ve granit seramik gibi lekeye
hassas malzemelerin renkli Newkim Silikon-
lu Flex Derz'den etkilenmemesi icin uyqula-
ma oncesi seramik koruyucu ile korunma-
lidir.

— Uygulama sonrasinda kullanilan tum aletler
kurumadan su ile yikanmalidir.

— Renkli derz dolgu uygulamalarinda ellerin
boyanmasini  6nlemek amaciyla eldiven
giyilmelidir.

— Renkli derz dolgularin zarar gormemesi icin,
camasir suyu, tuzruhu, kire¢ sokicd vb.
temizlik malzemelerinin derzlerin Gzerine
uygulanmasindan kacinilmalidir.

— Uygulama sonrasinda yUzeyde kalabilecek
ince derz dolgu tabakasinin gerektigi sekilde
temizlenmemesi,  renk  homojenligini
olumsuz yonde etkileyeceginden, silme
islemi 6zenle yapilmalidir.

— Beyaz ve ack renk derz dolgularinda
sararmaya neden olabileceginden, uyqula-
ma oncesinde seramiklerin suda bekletilm-
esinden kaciniimalidir.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (x2°C)'de %55 (£5°C) bagil nem ortamina goredir.

Gorinim Beyaz Renkli ince Toz

Toz Yogunluk 1.2kg. / Lt (x0.1)

Su Karisim Orani 6-7 It. su / 20 kg. Toz

Dinlendirme Stresi 5-10 dakika

Kap Omri Yaklasik 1-1.5 saat

Tam Kuruma Sresi 24 saat

Zeminin Trafige Acllma Suresi 24-48 saat

Uygulama Sicaklig +5°C / +35°C

Kullanima Alma Suresi Duvarda 24 saat / Yerde 48 saat sonra
/@LTﬁketim y \\L Ambalaj -~ \\LRafﬁmrii - \] Renk
&' Tiiketim Tablosuna Y& 20kg. Kraft Torba V&5 Rutubetsiz ve kuru ortamlarda VA5 Beyazveya

bakiniz. tretim tarihinden itibaren 1 yil Renkli
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Flex Genis Derz
Dolgu (6-20 mm)

Uriin Tanimi

Cimento esash, polimer katkili, elastik
ozellikli, yuksek performansli genis ve derin
uygulanabilen derz dolgusu.

Kullanim Alanlan

ic mekanlarda, yatayda ve diiseyde, granit,
seramik, fayans, mermer, tas ve benzeri
kaplama malzemelerinin 20 mm. genislige
kadar olan derz aralarinin doldurulmasinda
kullanilir..

Uygulama Yiizeyleri

— ic mekan duvar ve zemin,

— Dis mekan zemin.

— Diger tum uygulama vyozeyleri icin bize
danisiniz.

Avantajlan

— Suya ve dona dayanikidir.

— st farkliliklaninin - yogun oldugu yerlerde
kullanima uygundur.

— Elastikiyet ozelligi ile yuksek performans
saglar.

— 20 mm kalinhidina kadar uygulama
olanagina imkan verir.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Homojen bir kuruma sadlayabilmek icin,
derz uygulamasindan once, derz bosluklari
arasinda bulunabilecek toz, talas, insaat
cimento artiklari vb. ince bir cubuk
kullanilarak kazinip, firca ile temizlenmelidir.

— Ozellikle duvarlarda, uygulama 6ncesinde
derz bosluklari nemlendirilmelidir.

Haran Hazirlanmasi
—20 kg. NEWKIM DERZ DOLGU Malzemesi
(1-6mm) yaklasik 6-7 It. temiz su icine

Derz Dolgular

katilarak tercihen dustk devirli bir mikser
veya mala ile topak kalmayacak sekilde
kullanihr.

— Hazirlanan  koyu kivamindaki derz dolgu
olgunlasmast icin yaklasik 5 -10 dk. dinlendi-
rilir ve tekrar kanstinlarak kullanilir.

— Kaptaki karisim yaklasik 1 saat icinde tiiketil-
melidir.

Uygulama Detayi

— Harg, sert kaucuk uclu cekpas veya sert
kaucuk tabanli derzer yayma malasi ile derz
bosluklarina doldurulmalidir.

— Bosluklarin iyice doldurulabilmesi icin, 6nce
paralel sonra capraz cekilmelidir.

— Haran yizey Uzerindeki fazlaligr yumusak
uclu bir spatula veya nemlendirilmis singer
ile siynlip, ortam sicakligina gore 15-30
dakika beklendikten sonra nemli bir siinger
ile silinerek, yizeyde kalabilecek ince derz
tabakasl iyice temizlenmelidir.

— Ylzey  duzgUnlestirme  ve  temizleme
islemi,kuru bir bez yardimiyla Flex Genis
Derz yas iken yapiimalidir.

Uygulama Sinin

— Yiksek basing (>100 bar) ve kimyasallara
maruz kalan, hijyen gerektiren mekanlarda
uygulanmaz.

— YUzme havuzlarinda uygulanmaz. (Havuz ve
Islak Zemin Flex Derz Dolgu kullaniniz.)
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Uygulama Sartlari

— Ortam sicakligi +5 °C ile +35 °C arasi.

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde don tehlikesi olan yuzeylerde
uygulanmamamalidir.

— Direkt gunes, kuvvetli rizgar altinda veya
sicak yuzeylerde uygulanmamalidir.

Teknik Bilgi
GOrgnim
Toz Yogunluk
Su Kansim Orani
Dinlendirme Stresi
Kap Omirii
Tam Kuruma Suresi
Zeminin Trafige Acilma Stresi
Uygulama Sicakligi
Kullanima Alma Suresi

bakiniz.

y_ \\\ Tiiketim N » Ambalaj
§ N Y' Tiiketim Tablosuna 3 & >’ 20kg. Kraft Torba K &' Rutubetsiz ve kuru ortamlarda R \

Derz Dolgular

Uygulama Aletleri
El mikseri, mala, kaucuk uclu mala, singer
uclu mala, cekpas, stinger, firca.

Uyarilar & Oneriler

Yiksek performans elde edilebilmesi icin,
uygulama alaninin ertesi  gin su ile
nemlendirilmesi dnerilir.

Dogal tas ve granit seramik gibi lekeye
hassas malzemelerin renkli Newkim Flex
Derz'den etkilenmemesi icin  uygulama
oncesi seramik koruyucu ile korunmalidir.
Mutfak bankosu ve tezgahlar gibi sik sik
temizlenen yuzeylerde, zeminlerde
kullanilan derz dolgu renginin korunmasi ve
uzun 6morld olmasi icin derz koruyucu
kullanilmalidir.

Uygulama sonrasinda kullanilan tim aletler
kurumadan su ile yikanmalidir.

Renkli derz dolgu uygulamalarinda ellerin
boyanmasini - 6nlemek amaciyla eldiven
giyilmelidir.

Renkli derz dolgularin zarar gormemesi icin,
camasir suyu, tuzruhu, kire¢ sokici vb.
temizlik malzemelerinin derzlerin Uzerine
uygulanmasindan kaciniimalidir.

Uygulama sonrasinda yizeyde kalabilecek
ince derz dolgu tabakasinin gerektigi sekilde
temizlenmemesi,  renk  homojenligini
olumsuz yonde etkileyecedinden, silme
islemi 6zenle yapilmalidir.

Beyaz ve ack renk derz dolgularinda
sararmaya neden olabilecedinden, uyqula-
ma oncesinde seramiklerin suda
bekletilmesinden kacinilmalidir.

Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.

Beyaz ve Renkli ince Toz

1.2 kg. / Lt (£0.1)

6-7 It. su / 20 kg. Toz

5-10 dakika

Yaklastk 1-1.5 saat

24 saat

24-48 saat

+5°C / +35°C

Duvarda 24 saat / Yerde 48 saat sonra

. Beyaz veya
iretim tarihinden itibaren 1 yil - Renkli




Newkim Derz Dolgular 43

Havuz ve Islak Zemin
Flex Derz Dolgu

(1-6 mm)

Uriin Tanimi Yiizeyin Hazirlanmasi

Ozel olarak secilmis dolgu ve kimyasallardan — Homojen bir kuruma saglayabilmek icin,
olusturulmus formald ile ic ve dis mekanlar- derz uygulamasindan once, derz bosluklari
da islenebilme, duzgiin yuzey olusturma ve arasinda bulunabilecek toz, talas, insaat
su gecirimsizlik ozelligine sahip cimento artiklari vb. ince bir cubuk
donma-cozinme sonrasi su  gecirimsizlik kullanilarak kazinip, firca ile temizlenmelidir.
ozelligini koruyan esnek derz dolgu harcidir. — Ozellikle duvarlarda, uygulama oncesinde

derz bosluklari nemlendirilmelidir.
Kullanim Alanlan

—ic mekanlarda, tom islak  zeminlerde, Haran Hazirlanmasi
yapistinci grubu ile désenmis her torld — 20 kg. Newkim Havuz ve Islak Zemin Flex
doseme plakasinda, Derz Dolgu Malzemesi (1-6mm) yaklasik
—Su tanklar, yizme havuzlar ve soklama 6.5-7.5 It. temiz su icine katilarak tercihen
tesislerinde dusuk devirli bir mikser veya mala ile topak
—i¢ mekanlarda (banyo, tuvalet, mutfak, kalmayacak sekilde kullanilir,
sauna vb.) — Hazirlanan  koyu kivamindaki derz dolgu
— Dis mekanlarda (havuz), olgunlasmast icin yaklasik 5 -10 dk. dinlendi-
— Yatayda ve diseyde, granit, seramik, fayans, rilir ve tekrar kanstinlarak kullanilir
mermer, tas ve benzeri kaplama malzeme- — Kaptaki karisim yaklasik 1 saat icinde tiketil-
lerinin 1-6 mm. genislige kadar olan derz melidir.

aralarinin doldurulmasinda kullanilir.
Uygulama Detayi

Uygulama Yiizeyleri — Harc, sert kaucuk uclu cekpas veya sert
— ic mekan duvar ve zemin, kaucuk tabanli derzer yayma malasi ile derz
— Dis mekan zemin. bosluklarina doldurulmalidir.

— Diger tom uyqulama yizeyleri icin bize — Bosluklann iyice doldurulabilmesi icin, dnce
danisiniz. paralel sonra capraz cekilmelidir.
— Haran ylzey Uzerindeki fazlaligi yumusak

Avantajlan uclu bir spatula veya nemlendirilmis singer
—Fugalama islemlerinde catlama yapmadan uclu spatula ile siyrilip, ortam sicakligina gore

mikemmel yapisma saglar. — 15-30 dakika beklendikten sonra nemli bir
— Hazirlanmasi ve uygulamasi kolaydir. singer ile silinerek, yuzeyde kalabilecek ince
—Yuzeyinde sir olan kaplamalarin dis derz tabakasl iyice temizlenmelidir.

goérinisint bozmaz ve cizmez. — Yizey  duzgunlestirme  ve  temizleme
— Hazirlandiktan sonra isleme siresi uzundur. islemi,kuru bir bez yardimiyla Newkim
— Su gecirimsizdir. Havuz ve Islak Zemin Flex Derz Dolgu yas
— Titresimleri absorde eder. iken yapiimalidir.

— Sabun ve deterjanlara dayaniklidir.




Newkim

Derz Dolgular

Uygulama Aletleri
— EI mikseri, mala, kaucuk uclu mala, singer
uclu mala, cekpas, stinger, firca.

Uygulama Sinin

— Yuksek basinc (>100 bar) ve kimyasallara
maruz kalan,hijyen gerektiren mekanlarda
uygulanmaz.

Uyanlar & Oneriler

— Yuksek performans elde edilebilmesi icin,
uygulama alaninin ertesi gin su ile
nemlendirilmesi 6nerilir.

— Uyqulama sonrasinda kullanilan tim aletler
kurumadan su ile yikanmalidir.

— Renkli derz dolgu uygulamalarinda ellerin
boyanmasini 6nlemek amaciyla eldiven
giyilmelidir.

— Renkli derz dolgularin zarar ggrmemesi icin,
camasir suyu, tuzruhu, kirec sokicl vb.
temizlik malzemelerinin derzlerin Gzerine
uygulanmasindan kaciniimalidir.

— Uygulama sonrasinda ytzeyde kalabilecek
ince derz dolgu tabakasinin gerektigi sekilde
temizlenmemesi, renk homojenligini
olumsuz yonde etkileyeceginden, silme
islemi 6zenle yapiimalidir.

— Beyaz ve acik renk derz dolgularinda
sararmaya neden olabileceginden,
uygulama dncesinde seramiklerin suda
bekletilmesinden kacinilmalidir.

Uygulama Sartlan

— Ortam sicakhgr +5 °C ile +35 °C arasinda
olmalidir.

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde don tehlikesi olan yuzeylerde
uygulanmamamalidir.

— Direkt gunes, kuvvetli rizgar altinda veya
sicak yuzeylerde uygulanmamalidir.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.

GOranum

Toz Yogunluk

Su Karisim Orani
Dinlendirme Stresi

Kap OmrU

Tam Kuruma Suresi

Zeminin Trafige Acilma Suresi
Uygulama Sicakligi
Kullanima Alma Saresi

bakiniz.

,@' Tiiketim N » Ambalaj N - Raf Omrii
‘\\ & Tiiketim Tablosuna r\\ 52, 20kg. Kraft Torba N

Beyaz Renkli ince Toz

1.2 kg. / Lt (x0.1)

6.5-7.5 It. su / 20 kg. Toz

5-10 dakika

Yaklasik 1-1.5 saat

24 saat

24-48 saat

+5°C / +35°C

Duvarda 24 saat / Yerde 48 saat sonra

4 .’ Rutubetsiz ve kuru ortamlarda A R . Beyaz veya

dretim tarihinden itibaren 1 yil - Renkli
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Derz Dolgu Renkleri

Uriin Kodu

Uriin Adi

30302-BJ

30302-BHB

30302-GR

30302-KPB

30302-KR

NEW BEJ

NEW BAHAMA

NEW GRI

NEW KAPADOKYA

NEW KREM

30302-AVB

30302-ANT

30302-HM

30302-KRM

30302-SK

NEW AVANOS

NEW ANTRASIT

HAVUZ MAVI

NEW KIiREMIT / COTTO

NEW SUTLU KAHVE

30302-SY

NEW BLACK
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Newkim

ince Tamir Haral
1-5 mm.

Uriin Tanimi

Cimento esasl, polimer katkill, yuksek
performansa sahip, brit betonlar icin ince
tamir ve tesviye harc.

Kullanim Alanlan

— Tum yapilanin ic ve dis cephelerinde, duvar
ve tavanlarinda beton tamir ve tesviye harc
olarak kullanilir.

— Ayrica granit ve seramik uygulamasi éncesi
yuzeylerde tamir sivasi olarak da kullanilir.

Uygulama Yiizeyleri
ic ve dis mekan;
— Cimento bazl sivalar,
— Brit beton,
— Diger tum uyqulama yuzeyleri icin danisiniz.

Avantajlan

—Suya, dona ve koti hava sartlarina kars
yUksek dayanim gosterir.

— Beton ve sivali yizeylerde aderansi artirir.

— Genis alanlarda puruzsuz ve kolay uygulama
imkani sunar.

— Dusey yuzeylerde rahat kullanim imkani
Verir.

Yiizeyin Hazirlanmasi
— Yuzey, kalip yadlarindan mutlaka arindiriimis,
temiz,saglam ve nemli olmalidir.
—Uyqulama  oncesinde  yizey — mutlaka
nemlendirilmeli, cok sicak ve rizgarli
havalarda suya doyurulmalidir.

Haran Hazirlanmasi

—25 kq'lik torba Newkim ince Tamir Harc
ortalama  5.5-6.5 It. temiz su ilave
edilmelidir.

— Har¢c mala veya distk devirli bir el mikseri

Tamir ve Zemin Sistemleri

yardimiyla homojen hale gelinceye kadar
kanistirilmalidir.

— Kanisim  uygulama oncesinde 2 dakika
bekletilmelidir ve tekrar kanstirilip uygulan-
malidir.

— Newkim ince Tamir Harc celik mala
yardimiyla  tom  yizeye esit  kalinlikta
uygulanmalidir.

Uygulama Detayi

— Sertlesmekte  olan  harca su ilave
edilmemelidir.

— Birden fazla kat uygulanacak ise katlar
arasinda 6 saat beklenmeli ve bir sonraki
katin uygulamasina gecilmeden once yizey
mutlaka nemlendirilmelidir.

— Toplam kalinlik 10 mm'yi gecmemelidir.

— Yizey duzgunligo plastik mala veya nemli
sunger ile saglanmaldir.

— Uyqulama sonrasinda  yizey 2-3  gin
nemlendirilmelidir.
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Uygulama Sartlan
— Ylizey ve ortam sicakhigr +5°C ile +35°C
arasinda olmalidir.
— Kuvvetli rizgar veya gines altinda uygulama
yapmaktan kaciniimalidir.

saat icerisinde don tehlikesi

yuzeylerde uygulanmamalidir.

Teknik Bilgi

Goranum

Kullanabilme Saresi

Su Karisim Orani

Uygulanacak Kat Kalinligi (Tek seferde)
Uygulama Kalinligi

Katlar Arasi Bekleme

Basin¢ Dayanimi

Egilme Dayanimi

Yapisma Dayanimi

4-5kg/m?

olan

Tamir ve Zemin Sistemleri

Uygulama Aletleri
El mikseri, celik mala, perdah malasi, celik
tel firca.

Uyarilar ve Oneriler

— Belirtilen sureler 23°C yuzey ve ortam
sicakhginda gecerlidir, dusik 1sida stre uzar,
yiksek 1sida stre kisalir.

— Daha 6nceden hazirlanmis olan hafif
sertlesmis malzemeler yeni karisima dahil
edilmemelidir.

Teknik Bilgiler; 23°C (£2°C)'de %55 (£5°C) bagil nem ortamina goredir.

@\ Tiiketim y \\L Ambalaj
' Viizeye bagli olarak \ &' 25kg. Kraft Torba 3 N

Beyaz, ve Gri Toz

2 saat

5.5-6.5 It. su / 25 kg. Toz
Maximum 5 mm

1-10 mm.

min. 6 saat

>15 N/mm2 (28 gin sonra
>3 N/mm?2 (28 giin sonra
>1 N/mm2 (28 giin sonra

y Renk
»' Rutubetsiz ve kuru ortamlarda W ' Beyaz
tretim tarihinden itibaren 1 yil - Gri
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Newkim

Kalin Tamir Harci
5 mm ve Ustl

Uriin Tanimi
Cimento esasl, polimer katkili kalin dolgu
yapabilen ic ve dis mekanlarda siva, catlak ve
delik tamirlerinde, siva ve beton yiizeylerin
tesviye amacli sivanmasinda kullanilan kalin
tamir haradir.

Kullanim Alanlan

—Tom vyapllarin ic ve dis cephelerinde, duvar
ve tavanlarinda beton tamir harci olarak
kullanilir.

—Granit ve seramik uygulamasi  oncesi
yuzeylerde tamir sivasi olarak da kullanilir.

Uygulama Yiizeyleri
ic ve dis mekan yizey;
— Cimento bazli sivalar,
— Brit beton.
— Diger tum uygulama yuzeyleri icin danisiniz.

Avantajlan

—Beton ve sivali yizeylerde mikemmel
aderans saglar.

—Kolay  mastarlanabilen  yapisiyla  genis
yuzeylerde uygulama imkani saglar.

—Sudan etkilenmez, iklim sartlarina mikem-
mel direnc gosterir.

—Beton vyapl elemanlarinda duseyde ve
yatayda tamir imkani saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi
— Yuzey, kalip yadlarindan mutlaka arindirilmis,
temiz,saglam ve nemli olmalidir.
—Uygulama  o6ncesinde  yizey  mutlaka
nemlendirilmeli, cok sicak ve rizgarli
havalarda suya doyurulmalidir.

Tamir ve Zemin Sistemleri

Harcn Hazirlanmasi

— 25 kg'lik bir torba Newkim Kalin Tamir Harci
ortalama 5.5-6.5 It. temiz su ilave
edilmelidir.

— Har¢c mala veya distk devirli bir el mikseri
yardimiyla homojen hale gelinceye kadar
kanistinlmalidir.

— Kansim uygulama 6ncesinde 2 dakika
bekletilmelidir ve tekrar kanstinlip uygula-
maya gecilmelidir.

— Newkim Kalin  Tamir Harci celik mala
yardimiyla  tom  yuzeye esit  kalinlikta
uyqulanmalidir.

Uygulama Detayi

— Sertlesmekte  olan  harca su ilave
edilmemelidir.

— Birden fazla kat uygulanacak ise katlar
arasinda 6 saat beklenmeli ve bir sonraki
katin uygulamasina gecilmeden once yizey
mutlaka nemlendirilmelidir.

— Toplam kalinlik 20 mm'yi gecmemelidir.

— Yuzey dizgunlugu plastik mala veya neml
stinger ile saglanmaldir.

— Uygulama sonrasinda  ylizey 2-3  gin
nemlendirilmelidir.
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Newkim Tamir ve Zemin Sistemleri 50

Uygulama Sartlari Uygulama Aletleri

— Yuzey ve ortam sicakhiginin +5°C ile +35°C El mikseri, celik mala, perdah malasi, celik
arasinda olmasina dikkat ediniz. tel firca.

— Kuvvetli rizgar veya gunes altinda uygulama
yapmaktan kaciniimalidir. Uyarilar ve Oneriler

— 24 saat icerisinde don tehlikesi olan — Belirtilen streler 23°C yizey ve ortam
ylizeylerde uygulanmamalidir. sicaklhiginda gecerlidir, dusik 1sida stre uzar,

yiksek 1sida sure kisalir.

— Daha onceden hazirlanmis olan hafif
sertlesmis malzemeler yeni karisima dahil
edilmemelidir.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (£2°C)'de %55 (5°C) badjil nem ortamina goredir
Gortnum Beyaz, ve Gri Toz
Kullanabilme Suresi 2 saat
Su Karisim Orani 5.5-6.5 It. su / 25 kg. Toz
Uygulanacak Kat Kalinligi (Tek seferde) Min. 5 mm
Uygulama Kalinhgi 5-20 mm.
Katlar Arasi Bekleme min. 6 saat
Basin¢ Dayanim >15 N/mm2 (28 gin sonra)
Egilme Dayanimi >3 N/mm?2 (28 giin sonra)
Yapisma Dayanimi >1 N/mm?2 (28 glin sonra)
AP\ Tiiketim 425 Ambalaj 25 Raf Omrii 25 Renk
‘@)’Y’u;e’y; bagholarak ‘\\/,’Liflggjkr;zr:rf&'t;z; ””r\\;/j;?&r;;ée:t;igvieik;riuia;t;lrir)]air&a ””””” WD Beyar

4-5kg/m? lretim tarihinden itibaren 1 yil Gri




Newkim Tamir ve Zemin Sistemleri

Hazir Sap
Uriin Tanimi Uygulama Detaylan
Cimento esasl, yuksek nitelikli grandlo- — Elle sap makinasi kullanilarak 2-5 cm
metrik kum ile Gretilen, elle uygulanan ve kalinliginda ytzeye serilir ve mastarlanir.
makina ile de pompalanabilen, basing — Yuzey priz aldiginda mekanik perdah ile
dayanimi yiksek zemin harcidir. duzeltme yapilir.
— Uygulamadan 1 gin once zemin islatiima,
uygulama yapilacak zemin su emici 6zellige
Kullanim Alanlarn sahip ise nemlendirilerek uygulama yapilmalidr.
—Tum yapllarin orta ve yogun yaya trafigine — Eski beton yuzeylerde yizey Newkim zemin
maruz ic zeminlerinde, astarr ile astarlanmaldir.
— Son kat kaplama, seramik, parke laminant, — Newkim Hazir sap 2 - 5 cm. kalinlikta uygulan-
pvc oncesi uygun bir zemin olusturulmak malidir.

istenen yerlerde kullanilir.

Avantajlan

— Kullanima hazirdir.

— Zamandan ve iscilikten tasarruf saglar.

— Elle ve sap makinesi ile uygulama imkani
verir.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Yizey temiz, kuru, dizgin ve saglam
olmalidir.

—_Boya, alcl, beton ve varsa yapistirici kalintilar
kazinarak cikariimalidir.

— Yuzey supurme yoluyla tozdan arndinl-
malidir.

— Bolgesel bozukluklar Newkim Tamir Harcr ile
tamir edilmelidir.

Harcan Hazirlanmasi

— 25 kg/lik Newkim Hazir Sap ortalama 5-6 It.
temiz suya ilave edilerek dustk devirli bir el
mikseri yardimiyla homojen bir kivama
gelinceye kadar karistinlmalidir.

—Harc, 5 dakika dinlenmeye birakilir ve 1-2
dakika tekrar karistirilir.




Newkim

Uygulama Sartlari

— Ortam sicakhidli: +5 °C ile +35 °C arasinda
olmalidir.

— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda,
kuvvetli rizgar veya gines altinda uygulama
yapilmaktan kacinilmalidir.

— 24 saat icerisinde don tehlikesi olan
yUzeylerde uygulanmamalidir.

Teknik Bilgi
GOranum
Toz Yogunluk
Uygulama Sicakhg
Tane Boyutu Dagilimi
Egilme Dayanimi
Basinc Dayanimi
Yaya Trafigine Acilmasi

15-17kg/m?

— Cimento  esaslh

/©\ Tiiketim AR \ Ambalaj
k &' 1 cm kalinlik igin 3 &' 25kg. Kraft Torba

Tamir ve Zemin Sistemleri

Uygulama Aletleri
Serpme ekipmanlari, perdah tepsisi, perdah
bicagi, helikopter.

Uyarnilar ve Oneriler

— Hazirlanan harg icerisine hicbir malzeme

(kirec, cimento, alci vb.) ilave edilmemelidir.
Kullanim stiresi gecmis harclar, su veya kuru
harc ile kanstinlip tekrar kullanilmamalidir.
Uzun slre gunese maruz kalmis cok sicak
veya  donmus  yUzeylere  uygulama
yapilmamalidir.

— Urtnon dayanikliigi - acisindan uyqulama

sonrasl 7 gun icinde yuzey belirli araliklarla
sulanmalidir (kur sivisi kullanilmamissa).

— Belirtilen uygulama vyizeyi ve kullanma

talimati disina cikmayiniz.

— Solumayiniz, goze temasinda bol su ile

yikayiniz, gerekirse doktora basvurunuz.
malzeme  oldugundan
uygulama esnasinda eldiven kullanilmalidir.

— Ambalajli Urin nemli ortamlarda saklan-

mamalidir.

Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)"de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.

Gri renkli kaba toz
1600 kg/m3 (+ 0.1)
+5°C ile 35°C arasl
0-3mm

>2 N/mm?2 (28 gin)
> 10 N/mm?2 (28 gin)
24 saat 20°C

K
R .’ Rutubetsiz ve kuru ortamlarda O ' Gri

dretim tarihinden itibaren 1 yil.




Newkim

Hafif Sap

Uriin Tanimi

Cimento esasl, yuksek nitelikli grantlo-
metrik kum ile Gretilen, elle uygulanan ve
makina ile de pompalanabilen, yapiya cok
fazla agirlik vermeyen basinc dayanimi
yUksek zemin haraidir.

— Kullanim Alanlan
Tom yapilarin orta ve yogun yaya trafigine
— maruz ic zeminlerinde
Son kat kaplama, seramik, parke laminant,
pvc oncesi uygun bir zemin olusturulmak
istenen yerlerde kullanilir.

— Avantajlan

— Kullanima hazirdir.

— Zamandan ve iscilikten tasarruf saglar.

— Elle ve sap makinesi ile uygulama imkani
Verir.

Yiizeyin Hazirlanmasi

—Yizey temiz, kuru, dizgin ve saglam
olmalidir.

— Boya, alcl, beton ve varsa yapistiricl kalintilar
kazinarak cikariimalidir.

— Yuzey supurme yoluyla tozdan anndinl-
malidir.

— Bolgesel bozukluklar Newkim Tamir Harcr ile
tamir edilmelidir.

Harcan Hazirlanmasi

— 25 kg.'lik Newkim Hafif Sap ortalama
5.5-6.5 It. temiz suya ilave edilerek dusik
devirli bir el mikseri yardimiyla homojen bir
kivama gelinceye kadar karstiniimalidir.

— Harg, 5 dakika dinlenmeye birakilir ve 1-2
dakika tekrar karistirilir.

Tamir ve Zemin Sistemleri

Uygulama Detaylan

— Elle sap makinasi kullanilarak 2-5 cm
kalinlidinda ytzeye serilir ve mastarlanir.

— YlUzey priz aldiginda mekanik perdah ile
duzeltme yapilir.

— Uygulamadan 1 gin  o6nce  zemin
islatiimalidir.

— Eger zemin su emici bir 6zellige sahip ise ise
nemlendirilerek uygulama yapilmalidir.

— Eski beton yuzeylerde yizey Newkim zemin
astarr ile astarlanmaldr.

— Newkim Hafif sap 2 - 5 cm. kalinlkta
uygulanmalidir.




Newkim Tamir ve Zemin Sistemleri

Uygulama Sartlari Uygulama Aletleri
— Ortam sicakligi: +5 °Cile +35 °C arasl. — Serpme ekipmanlari, perdah tepsisi, perdah
— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda, bicag, helikopter.
kuvvetli rizgar veya gunes altinda uygulama
yapiimaktan kacinilmalidir. Uyarilar ve Oneriler
— Donmus, erimekte olan veya 24 saat — Hazirlanan  harc icerisine hicbir malzeme
icerisinde don tehlikesi olan yuzeylerde (kirec, cimento, alci vb.) ilave edilmemelidir.
uygulanmamalidir. — Kullanim sGresi gecmis harclar, su veya kuru

harc ile kanstinlip tekrar kullanilmamalidir.

— Uzun sire ginese maruz kalmis cok sicak
veya  donmus  yUzeylere  uygulama
yapilmamalidir.

— Urtnon  dayanikliigi - acisindan uygulama
sonrasi 7 gun icinde yuzey belirli araliklarla
sulanmalidir (kar sivist kullanilmamissa).

— Belirtilen uygulama yuzeyi ve kullanma
talimati disina cikmayiniz.

— Solumayiniz, goze temasinda bol su ile
yikayiniz, gerekirse doktora basvurunuz.

— Cimento esasli  malzeme  oldugundan
uygulama esnasinda eldiven kullaniimalidir.

— Ambalajli Grin nemli ortamlarda
saklanmamalidir.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (£2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.
GOrinim Gri renkli kaba toz
Toz Yogunluk 1350 kg/ m3 (0.1)
Uygulama Sicaklig +5°C ile 35°C arasl
Tane Boyutu Dagilimi 0-3mm
Egilme Dayanimi > 1 N/mm2 (28 giin)
Basing Dayanimi >7 N/mmz2 (28 gun)
Yaya Trafigine Acllmasi (20°C'de) 24 saat
P Tiiketim 8. Ambalaj 2. Raf Omrii 5. Renk
\@*1}}”’;&7,,}/,}(};}” """" p @ 25kg KraftTorba & Rutubetsiz ve kuruortamiarda & 2

12-15kg/m? tretim tarihinden itibaren 1 yil.




Newkim

Ankraj Sabitleme ve
Akiskan Grout Harci

Uriin Tanimi

Cimento esasl, makinalarin  sabitlenmesi
icin kullanilan  kendiliginden  yayilabilen
Ankraj ve Sabitleme ve Akiskan Grout
haraidir.

Kullanim Alanlan

— Makina ayaklarinin ankrajinda,

— Erken ve yiksek mukavemet istenen
tamirlerde,

— YUksek tasima kapasiteli yataklamalarda ve
tastyici elemanlarinin yataklanmasinda,

— Yol ve kopri badlantilarinda, trafik isiklari,
levhalar ve yol direkleri, kopri parapetleri ve
emniyet  demirlerinin  sabitlenmesinde,

— Kanalizasyon ve kanal plakalarinin yerlestiril-
mesinde,

—Baglanti ve vyatak cevrelerinin doldurul-
masinda,

— Celik yapilarin insaatinda, beton ile celigin
birlestigi yerlerde kullanir.

— Arac ve yaya trafigine maruz kalan beton
zeminlerin onariminda,

—Rogar ve menhol kapaklarinin yikseltilm-
esinde

— Bordir ve kaldinm taslarinin sabitlenme-
sinde uyqulanir.

Uygulama Yiizeyleri
ic ve dis mekan zeminde;
— Cimento bazli sap,
— Beton déseme,
— Prefabrike beton.
— Diger uyqulama yuzeyleri icin bize danisiniz.

Avantajlan

— Uyqulandiktan kisa zaman sonra yiksek
aderans ve dayaniklilik gosterir.

— Yiksek akiskan olup kendiliginden yerlesme

Astarlar ve Teknik Urinler

ve biiziilme yapmaz.
— Beton yUzeylerde ve derz kenarlarinda
yipranmaya ve darbelere karsi direnc saglar.
— Yiksek basinc ve egilme dayanim
degerlerine kisa strede ulasir.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uyqulama yapilacak zemin yUzeyi temiz
olmali, kirden, tozdan ve zayif parcaciklardan
arindinimis olmalidir.

— Uyqulama vyapilacak kalibin sabitlenmesi,
sizdirmaz olmasi ve cok iyi temizlenmesi
gereklidir.

— Eger uygulama eski beton Uzerine
yapilcaksa, uygulama oncesi yizey mutlaka
nemlendirilmelidir.

— Kictk su  birikintilerinden  kacinilmalidir.

— Calisma suresi dikkate alinarak kullanilacak
kadar malzeme hazirlanmalidir.

Haran Hazirlanmasi

— 25 kg'lik Newkim Ankraj Sabitleme ve
Akiskan Grout Harci ortalama 5 It miktarinda
temiz su bulunan kaba yavas yavas
dokulerek, dustk devirli bir el mikseri
yardimiyla homojen bir kivama gelinceye
kadar yaklasik 1-3 dk kadar kanstinimalidir.

— Sertlesmekte  olan  harca su ilave
edilmemelidir.

— Akiskan yapidaki grout onceden hazirlanmis
bulunan kalibin tek tarafindan kesintisiz
olarak dokulmelidir.

— Karnisim icersine hava sikismasi engellenme-
lidir.

— Kalibin icerisindeki  tum  bosluklarin
dolmasini saglamak icin, ucu cengel haline
getirilmis celik bir tel kullanarak yerlestirme
yaplimalidir.

v
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Newkim Astarlar ve Teknik Uronler

Uygulama Detayi Uygulama Aletleri
— Dis hava kosullarina acik genis yuzeyler, — El mikseri, demir mala.
glines 1sinlar ve rizgardan 48 saat sireyle
telis bezi ile orttlerek korunmalidir. Uyarnilar & Oneriler
— Calisma suresi dikkate alinarak kullanilacak — Hazirlanan harc icerisine hicbir malzeme
kadar malzeme hazirlanmalidr. (kire¢, cimento, alci vb.) ilave edilmemelidir.
— Vibrator kesinlikle kullaniimamalidir. — Kullamim stresi gecmis harclar, su veya kuru
— Belirtilen sureler 20 °C yizey ve ortam harc ile kanstinlip tekrar kullanilmamalidir.
sicakliginda gecerlidir, distk 1sida sire uzar, — Uzun sire giinese maruz kalmis cok sicak
yiksek 1sida stre kisalir. veya  donmus  ylzeylere  uygulama
— Uyqulamadan sonra 2-3 gUn ydzey yapilmamalidir.
nemlendirilmelidir. — Ahsap kaplamalarda, metal kaplamalarda ve
neme maruz Ylzeylerde uygulanamaz.
Uygulama Sartlan — Belirtilen uygulama yuzeyi ve kullanma
— Ylzey ve ortam sicakhgr +5°C ile +35°C talimati disina ¢ikmayiniz.
arasinda olmalidir. — Solumayiniz, goze temasinda bol su ile
— Kuvvetli rizgar veya gines altinda uygulama yikayiniz, gerekirse doktora  bagvurunuz.
yapmaktan kacinilmalidir, — Cimento  esasli  malzeme  oldugundan
— Donmus, erimekte olan veya 24 saat uygulama esnasinda eldiven kullaniimalidir.
icerisinde don tehlikesi olan yizeylerde — Ambalajli orin nemli ortamlarda saklan-
uygulanmamalidir. mamalidir.
Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) badil nem ortamina goredir
Gorinim Gri Renkli ince Toz
Toz Yogunluk 1600 + 100 Kg./m3
Su Karisim Orani 5-5.5It. su / 25 kq. Toz
Kap Omra Maximum 15 dakika
Kullanima Alma Suresi 6 saat sonra
Uygulama Suresi (Pot Life) 10-15 dk.
Uygulama Kalinhgi Min. 5 mm, Max. 40 mm
Katlar Arasi Bekleme Saresi 1 saat
Tam Kirlenme Stresi 28 qlin (+20°C)
Yas Birim Agirhig 2000 + 100 Kg./m3
Yapisma Mukavemeti > 1,4 N/mm2 (28 gin)
Basing¢ Dayanimi > 40 N/mm2 (28 gin)
Egilme Mukavemeti > 10 N/mma2 (28 gin)
PN\ Tiiketim 25 Ambalaj 428 Raf Omrii 28\ Renk
'@*1}5{;{,1},,;/{;(}(}” ”””” 25kg KraftTorba D Futubetsizve kurg ortamiarda L

17.5kg/m? dretim tarihinden itibaren 8 ay




Newkim

Hizl Priz Alan
Akiskan Grout Harci

Uriin Tanimi
Cimento esasli, hizli priz alan yuksek akicilik
ozelliklerine sahip, iklim sartlarina direncli,
bizilme yapmayan, su gecirimsiz akiskan
grout harcidir.

Kullanim Alanlan

— Hizli sonuc alinmasl istenen beton yuzeyler-
inde,

Tamirlerde,  kris  kolon  patlaklarinda
temellerde,

— istinat duvarlan, basamak kenarlar, PVC
montajl, kapi montaji, logar kapaklari, balkon
kiriklarinda,

— Pist ve peronlarin onariminda,

—Tasit ve trafige maruz beton zeminlerin
onariminda,

— Bordir ve kaldinm taslarinin  onariminda
kullanilir.

Uygulama Yiizeyleri
ic ve dis mekan zeminde;
— Cimento bazli sap,
— Beton déseme,
— Prefabrike beton.
— Dider uyqulama yuzeyleri icin bize danisiniz.

Avantajlan

— Uyqulandiktan cok kisa zaman sonra yiiksek
aderans ve dayaniklilik saglar.

— Yiksek akiskan olup kendiliginden yerlesme
ve bizilme yapmaz.

— 5 dakikada priz alma ve 30 dakika sonra
trafige acilabilirsiniz.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uyqulama vyapilacak zemin yizeyi temiz
olmali, kirden, tozdan ve zayif parcaciklardan
anndinimis olmalidir.

Tamir ve Zemin Sistemleri

— Uygulama yapilacak kalibin  sabitlenmesi,
sizdirmaz olmasi ve cok iyi temizlenmesi
gereklidir.

— Eder uygulama eski beton uzerine yapilcak-
s3, uygulama oncesi yizey mutlaka
nemlendirilmelidir.

— Kucuk su birikintilerinden kacinilmalidir.

— Malzeme hizli priz  alacagindan  dolayi
uygulama  vyapilacak  kadar  malzeme
hazirlanmalidir.

Haran Hazirlanmasi

— 25 kqg'lik Hizli Priz Alan Akiskan Grout Harcl
4.5 It temiz su ilave edilmelidir.

— Karisim suyu 20-25°C araliginda olmalidir.

— Newkim Hizli Priz Alan Akiskan Grout Harc
dusuk devirli bir el mikseri yardimiyla homo-
jen bir kivama gelinceye yaklasik 1-2 dakika
kadar karistinimalidir.

— Sertlesmekte olan harca fazladan su ilave
edilmemelidir.

— Yiksek silarda priz alma siresinin kisalacag
dikkate alinmalidir.

— Onceden hazirlanmis kaba Newkim Akiskan
Grout Harcl dokaltp kullaniimalidir.
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Newkim

Uygulama Sartlarn

— Yizey ve ortam sicakligi: +5 °C ile +35 °C
arasinda olmalidir.

— Kuvvetli rizgar veya gunes altinda uygulama
yapmaktan kacinilmalidir,

— Donmus,

erimekte olan veya 24 saat

icerisinde don tehlikesi olan yuzeylerde
uygulanmamalidir.

— Belirtilen sureler 23 °C ylzey ve ortam
sicakhiginda gecerlidir, distk 1sida sure uzar,
yuksek 1sida stre kisalir.

Teknik Bilgi

GOrtndm

Toz Yogunluk

Su Karisim Orani

Kap Omiru

Kullanima Alma Suresi
Uygulama Kalinhg
Yapisma Dayanimi
Basinc Dayanimi

Egilme Dayanimi

@ Tiiketim
: (et

@' 1cmkalinlik igin

\ &' 25kg. Kraft Torba

17-18kg/m?

Tamir ve Zemin Sistemleri

Uygulama Aletleri

— El mikser

Uyanlar

i, celik mala, cekpas

ve Oneriler

— Uyqulama sonrasi malzeme taze durumda

iken aletl

er su ile temizlenmelidir.

— Ambalajli Grin nemli ortamlarda
saklanmamalidir.

> Rutubetsiz ve kuru ortamlarda

Teknik Bilgiler; 23°C (£2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.

Gri Renkli Grandlli Toz

1600 £ 100 Kg./m3

4.5 1t. su / 25 kg. Toz
Maximum 5 dakika

30 dakika

Min. 5 mm, Max. 40 mm

2 N/mmz2 (28 giin sonra)

= 15N /mm?2 (1 saat sonra)
> 28 N /mm?2 (24 saat sonra)
2 45 N/mm2 ( 7 giin sonra )
> 60 N/mm?2 ( 28 glin sonra )
> 4,5 N/mm? (24 saat sonra)
>7,5N/mm2 (28 gin sonra )

dretim tarihinden itibaren 12 ay




Newkim Tamir ve Zemin Sistemleri

Kendinden Yayilan
Tesviye Sapl

Uriin Tanimi Harcain Hazirlanmasi
Cimento esasli, kolay uygulanabilen, kendin- — 25 kg. Newkim Kendinden Yayilan Tesviye
den yayilma ozelligi gosteren tesviye sapidir. Sapl ortalama 6.5-7 It. temiz su ilave
edilmelidir.
Kullanim Alanlan — Newkim Kendinden Yayilan Tesviye Sapl
—Tom yapilarin - yodun trafige maruz ic dusuk devirli bir el mikseri yardimiyla homo-
zeminlerinde son kat kaplama oncesi tesviye jen bir kivama gelinceye kadar yaklasik 3
sap! olarak kullanilir. dakika kanstinimalidir.
— Hazirlanan  har¢  zemine bosaltilmali  ve
Uygulama Yizeyleri yuzeyindeki  purizlerin doldurulmasi icin
ic mekanlarda; silme cekilmeldir.
— Cimento bazli sap, Newkim Kendinden Yayilan Tesviye Sapl
— Beton doseme, kendiliginden yayilir.
— Prefabrike beton. — Kalin bir mala ile ayarlanmalidir.
— Yayllan malzeme gerekliyse kirpi rulo ile
Avantajlan duzlestirilmelidir.
—Yodun vyaya trafigine maruz zeminler icin — Mikser pompa ile uygulama yapiimaktaysa,
uygundur. malzemenin beraber yayilimini bozmamak
— 1-5 mm. arasindaki bozukluklarin tesviyesi icin - caligilan alanin geniglidi 6 metreyi
icin uygundur. gecmemelidir.
— Mukemmel yayilim gosterir.
— Catlama ve kabarma yapmaz. — Uygulama Sinin
— PirGzsuz yuzey saglar. Surekli 1slak veya rutubete maruz kalan
— Uygulamadan 2 saat sonra Uzerinde yUrine- — zeminlerde uygulanmaz.
bilir. Dayaniksiz ve gevsek ylzeylerde uygulan-
— Pompa ile uygulanabilir. — maz.
Dis mekanlarda ve endistriyel alanlarda
Yiizeyin Hazirlanmasi — uyqulanmaz.
—Yizey temiz, kuru, dizgin ve sadlam — Ahsap dosemeler Uzerinde uygulanmaz.
olmalidir. Son kat olarak birakilmaz.

— Boya, alcl, beton ve varsa yapistiricl kalintilar
kazinarak cikarilmalidir.

— Yizey aspirasyon ve/veya siplirme yoluyla
tozdan arindinimalidir.

— Bolgesel bozukluklar Newkim Tamir Harclari
ile tamir edilmelidir.

— Yuzey Newkim Tesviye Sapi uygulamasindan
en az 30 dakika once inceltilmeden Newkim
SBR-404 Kur Sivist ile yizey astarlanmalidir.




Yapistinlarak uygulanan ahsap, lamine veya

Teknik Bilgi

Newkim

Tamir ve Zemin Sistemleri

Uygulama Sartlan Uygulama Aletleri

Ortam Sicakhigl + 5 °Cile + 35 °C arasinda
olmaldir.

Celik mala, el mikseri, kirpi rulo.

Uyarilar & Oneriler

Uygulama Sonrasi Secenekler
Newkim Kendinden Yayilimis Tesviye Sapi
uygulanmis zeminlerde son kat olarak;

laminant parke, seramik, hali, PVC kaplama-
lar uygulanabilir.
Diger kaplama malzemeleri icin danisiniz

— Varsa dilatasyon derzlerine riayet
edilmelidir.

— Uyqulanacak son kat kaplamanin kalinligina
uyqun profil kullaniimalidir.

— Su oranlarina riayet edilmelidir.

— Yabancr malzemeler eklenmemelidir.

— Duvar kenarlari, kapi onleri gibi alanlar profil

veya bantlarla kapatilmalidir.

Gorunum

Uygulama Sicaklig

Harcin Kendiliginden Yayilma Suresi

Zeminin Yaya Trafigine Acilabilmesi icin Gerekli Zaman
Son Kat Kaplama icin Beklenilmesi Gereken Sire;
Parke, PVC Kaplama

Seramik, Hall Kaplama

Uygulama Kalinlgr;

(1 mm kalinlik igin) "~ Torba

Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.

Gri Renkli Toz
+5°C / +35°C
Max. 15 dadika
2 saat

24 s3at (10 mm icin)
12 saat (10 mm icin)

Orta Yogunlukta Yaya Trafigine Maruz Kalan Zeminler 1-10 mm

Yuksek Yogunlukta Yaya Trafigine Maruz Kalan Zeminler 3-10 mm

Basinc Mukavemeti 35 N/ mm?

Egilme Mukavemeti 6 N/ mm?

Bag Dayanimi >2 N/ mm?2
PN\ Tiiketim 25 Ambalaj 2N RafOmrii 25 Renk
@)’177’.’7,’8’;(;},{,5 ””””” \ @ 25kg.Kraft &) Rutubersizve kuruortamiarda e

tretim tarihinden itibaren 1 yil
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Newkim

Kendinden Yayilan ve
Hizli Priz Alan Tesviye Sapi

Uriin Tanimi

Cimento esasl, polimer katkill, yuksek
derecede akiskan, 3-7 mm arasinda uyqula-
ma imkani veren, kendiliginden yayilabilen,
hizli priz alan tesviye sapl.

Kullanim Alanlan

— Tum vyapilanin orta ve yogun yaya trafigine
maruz ic zeminlerinde son kat kaplama,
seramik, parke laminant, pvc o6ncesi
terazisinde uygun bir zemin olusturulmak
istenen yerlerde,

—Eski ve yeni binalarda bozuk zeminlerin
tamiri ve dizeltilmesinde,

— Alt zeminin bosluk ve purizlerini kapatarak
dizgin bir ylzey saglar.

Avantajlan

— Hizli ve kolay uygulanir.

— Kendiliginden vayilarak teraziye gelir, alt
zeminin purGzlerini ortadan kaldirir.

— Eski beton zeminlerin dzerine uygulanabilir.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Yuzey temiz, kuru, dizgin ve sagdlam
olmaldir.

— Boya, alci, beton ve varsa yapistiric kalintilari
kazinarak cikariimalidir.

— Yuzey supUrme yoluyla tozdan arindinl-
malidir.

— Bolgesel bozukluklar Newkim Tamir Harcr ile
tamir edilmelidir.

—Uygulamadan 1 gin  6nce  zemin
islatilmalidir.

— Yuzey doygun halde Newkim Seffaf Zemin
Astar ile astarlanmalidir.

— YUzey tesviye sapi uygulamasindan en az 60
dakika once inceltilmeden seffaf astar ile 2.
kat astarlanmalidir.

Tamir ve Zemin Sistemleri

Haran Hazirlanmasi

— 25 kg.'lik Newkim Kendinden Yayilan ve Hizli
Priz Alan Tesviye Sapl ortalama 6.5-7 It.
temiz suya ilave edilerek dusik devirli bir el
mikseri yardimiyla  homojen bir kivama
gelinceye kadar kanistinlmalidir.

— Harc, 5 dakika dinlenmeye birakilir ve 1-2
dakika tekrar karistirilir.

— Hazirlanan  har¢  zemine  dokdlir  ve
yuzeydeki purtzlerin doldurulmasi icin silme
cekilmelidir.

— Tesviye sapi kendiliginden yayilir.

— Kalinhdr bir mala yardimiyla ayarlanmalidir.

— Kirpi rulo ile taranarak gazinin cikartilmasi
saglanir.

— Cok duzqin vyizeylerde purizlendirme
gereklidir.
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Newkim

Uygulama Sartlarn

Tamir ve Zemin Sistemleri

Uygulama Aletleri

— Uygulama sirasinda ortam sicakhiginin +5 °C — Celik mala, el mikseri, kirpi rulo, cekpas

ile +35 °C arasinda olmasina dikkat
edilmelidir.

Uyarilar & Oneriler

— 24 saat icerisinde don tehlikesi olan — Hazirlanan harc icerisine hicbir malzeme

ylizeylerde uygulama yapiimamalidir.

(kirec, cimento, alci vb.) ilave edilmemelidir.

Direkt giines veya kuvvetli rizgar altinda — Kullanim sUresi gecmis harclar, su veya kuru

— uyqulanmamalidir.

har¢ ile kanstinlip tekrar kullanilmamalidir.

— Uzun sire ginese maruz kalmis cok sicak

veya  donmus  ylzeylere  uygulama
yapilmamalidir.

— Urtntn dayanikliigr - acisindan uygulama

sonrasi 7 gun icinde yuzey belirli araliklarla
sulanmalidir (kur sivisi kullanilmamissa).

— Belirtilen uygulama yUzeyi ve kullanma

talimatr disina cikmayiniz.

— Solumayiniz, goze temasinda bol su ile

yikayiniz, gerekirse doktora basvurunuz.

— Cimento  esasll  malzeme  oldugundan

uygulama esnasinda eldiven kullaniimalidir.

— Ambalajli Urin nemli ortamlarda saklan-

mamalidir.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (£2°C)'de %55 (5°C) bagjil nem ortamina goredir.

GOrunum

Uygulama Sicakligi

Toz Yogunluk

Akiskan Kalma Stresi

Kopma Dayanimi

Basinc Dayanimi

Dokunma Kurumasli ( 20°C )

Yaya Trafigine Acilmasi ( 20°C)
Asinma Dayanimi (Capon Metodu ile)

\

(1 mm kalinlik igin)

4 Tiiketim PN \ Ambalaj
R W 1,6-18kg/m’ 3 \@/ 25 kg torba R N

Gri Renkli ince Toz

+5°C / +35°C

1,40 = 100 kg/It.

10 dakika

>2 N/mm?2 (28 gun)

> 40 N/mm?2 (28 gun)

1 saat

24 saat

< 57 mm3 (100 cevirmede)

,’(;\\\ Raf Omrii 25 Renk
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "
> Rutubetsiz ve kuru ortamlarda O Gri

tretim tarihinden itibaren 1 yil
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Newkim

Korund Agregali
Yizey Sertlestirici

Uriin Tanimi

Taze beton ylzeylere monolitik olarak
uyqulanan, ozel tip cimento, sert Korund
Agrega, kimyasal katkilar, 6zel renklendirici
pigment ve polimer katkilardan olusan,

Tamir ve Zemin Sistemleri

celik mala veya tepsi perdahi ile perdahlan-
mamali, tahta mala ile duzeltilmis olmalidir.

Haran Hazirlanmasi
Tastyici betonun Gzerine cikildiginda 3mm

63

asinmaya dayanikli yizey sertlestiricisidir. derinliginde ayak izi kalacak sekilde prizini
alincaya kadar beklenmelidir.
Kullanim Alanlan — Ano genisligi ve tuketim miktarlarina gére
—Tozuma yapmamasi istenilen taze beton Korund Agrealll Ylzey Sertestirici torbalari
yuzeyler Uzerine uygulanir. anolarin kenarlarina dizilmelidir.
— YUksek oranda mekanik asinma dayanimi — Butun yizeye kullanilacak yizey serlestiri-
istenen yuzeylerde. cnin 2/3'0 serpme metodu ile dagitilir
Malzeme yizeye obekler halinde
Uygulama Yizeyleri birakilmamalidir. Mimkin oldugunca homo-
ic ve dis mekan zeminlerde ; jen bir dagilim saglanmalidir.
— Depolar, — Urin icindeki agregalarin ayrismamasi icin

— Atélyeler, uzak mesafelere serpme yapilmamalidir. Bu
— Otopark alanlar, islem elle veya 6zel serpme ekipmanlari ile
— Servis istasyonlari, yapilabilir.
— Endustriyel bina zeminleri, — Serpilen malzeme ile betonun suyunu
— Stpermarketler, cekerek renk degistirmesi beklenmelidir.
— Fabrikalar, — Uyqulama yapilacak betonun yizeyi, Korund
— isyerleri, Agregall Yuzey Sertlestiricisinin ihtiyaci olan
— Konutlar. nemi alabilecedi kadar islak olmalidir.
— Beton yuzeyinin geredinden fazla nemli
Avantajlan oldugu durumlarda Korund Agregali Yuzey

— Duzqun, parlak ve homojen yuzey elde
edebilme imkani.
— Mekanik yuklere karsi aginmay! onler.

Sertlestirici taze betonun icinde kaybolacak
ve etkinligini yitirecektir. Eger yuzey geregin-
den fazla kuru ise drin ihtiyaci olan hidrata-
— Darbelere karsi direnci artirir. syon suyunu alamayacak dolayisiyla istenen
— Yuzey tozumasini gecikdirir. mukavemetlere ulasamayacaktir.
— Taslyici betona kolay uygulama imkani verir. — Homojen sekilde serpilen ve suyu cekerek
— 3 farkli renk secenedi mevcuttur. rengi degisen yUzey sertlestirici disk perdahi
ile betona yedirilir. Kalan 1/3 ik miktarda
Yiizeyin Hazirlanmasi taze beton vyizeyine serpilir ve disk
— Newkim Korund Agregali Yuzey Sertlestirici perdahiyla perdahlanir.
uygulanacak alanin tasiyici betonu en az (25 — Perdahlamadan sonra bicak perdahina gecilir
sinifinda olmalidir. ve istenilen parlaklik elde edilene kadar
— Uyqulama vyapilacak taze betonun vyiizeyi isleme devam edilir.




Newkim Tamir ve Zemin Sistemleri

UYGULAMA SARTLARI UYGULAMA ALETLERI
— Ortam sicakhiginin +5 °Cile +35 °C arasinda — Serpme ekipmanlari, perdah tepsisi, perdah
olmaldir. bicagi, helikopter.

— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda,
kuvvetli rizgar veya gines altinda uygulama UYARILAR VE ONERILER
yaplimaktan kacinilmalidir. — Uygulama  sonrasi  yUzeyin  suyunu
— 24 saat icerisinde don tehlikesi olan istenenden cabuk kaybetmemesi icin kir
yizeylerde uygulanmamalidir. malzemesi SBR-404 Kir Sivisi uygulanma-

idir.
— Uygulama sirasinda malzeme zerine su
atilmamalidir.

— Hazirlanan harc icerisine hicbir malzeme
(kirec, cimento, alci vb.) ilave edilmemelidir.

— Kullanim stresi gecmis harclar, su veya kuru
harc ile kanstinlip tekrar kullanilmamalidir.

— Uzun slre ginese maruz kalmis cok sicak
veya  donmus  yUzeylere  uygulama
yapilmamalidir.

— UrGnon  dayanikliigi acisindan  uyqulama
sonrasi 7 gun icinde yuzey belirli araliklarla
sulanmalidir (Kar sivist kullanilmamissa).

— Belirtilen uygulama ylzeyi ve kullanma
talimati disina cikmayiniz.

— Solumayiniz, géze temasinda bol su ile
yikayiniz, gerekirse doktora basvurunuz.
Cimento esasl  malzeme  oldugundan
uygulama esnasinda eldiven kullaniimalidir.

— Ambalajli 0rin nemli ortamlarda saklan-

mamalidr.
Teknik Bilgi Teknik Bilgiler: 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir
Gorinim Gri, kirmizi, yesil renkli

Toz Yogunluk

Darbe Dayanimi (LA)
Uygulama Sicakhg
Asinma Dayanimi
Sertligi

Basin¢ Dayanimi
EGilme Dayanimi

,@\ Tiiketim N \ Ambalaj

\ ' Hafif ve orta yiiklerde 3 \@’ 25kg. Kraft Torba
5-6kg/m?
Orta ve agir yiiklerde

7-8kg/m?

1,65-1,75 kg/ m3

%30-40 agirlik kaybi

+5°C ile 35°C aras!

7 cm3 / 50 cm2 Bohme metodu ile
7 Mohs.

> 65N /mm?

> 9 N/mm2
A \\‘ Raf Omrii , Renk
R &' Rutubetsiz ve kuru ortamlarda \ & Gri

- tretim tarihinden itibaren 1 yil. - Kirmizi

Yesil




Newkim Tamir ve Zemin Sistemleri

Kuvars Agregali
Yizey Sertlestirici

Uriin Tanimi mamal, tahta mala ile dizeltilmis olmalidir.
Taze beton ylzeylere monolitik olarak
uygulanan, ozel tip cimento, sert kuvars Harcan Hazirlanmasi
agreqa, kimyasal katkilar, 6zel renklendirici — Taslyicl betonun Gzerine cikildiginda 3mm
pigment ve polimer katkilardan olusan, derinliginde ayak izi kalacak sekilde prizini
asinmaya dayanikli yizey sertlestiricisidir. alincaya kadar beklenmelidir.
— Ano genisligi ve tuketim miktarlarina gore
Kullanim Alanlan Kuvars agrealli yizey sertestirici torbalar
AQir yodunlukta trafik yUklerinin altinda anolarin kenarlarina dizilmelidir.
ylzeyde asinma direnci istenen ic ve dis — Butun yizeye kullanilacak yizey serlestiri-
mekanlarda uygulanir. cinin 2/3'0 serpme metodu ile dagitilir
— Malzeme ylzeye 6bekler halinde
Uygulama Yizeyleri birakilmamalidir. MUmkin oldugunca homo-
ic ve dis mekan zeminlerde ; jen bir dagilim saglanmalidir.
— Depolar, Ayrica Urin icindeki agregalarin ayrismamasi
— Atolyeler, icin uzak mesafelere serpme yapilmamalidir.
— Otopark alanlari, — Bu islem elle veya 6zel serpme ekipmanlari
— Servis istasyonlari, ile yapilabilir.
— Oto yikama alanlari, — Serpilen malzeme ile betonun suyunu
— Stpermarketler, cekerek renk dedgistirmesi beklenmelidir.
— isyerleri, — Uyqulama yapilacak betonun yuzeyi, Kuvars
— Benzin istasyonlari, Agregall Yuzey Sertlestiricisinin ihtiyaci olan
— Ucak hangarlarinda. nemi alabilecegi kadar islak olmalidir.
— Beton yuzeyinin geredinden fazla nemli
Avantajlan oldugu durumlarda Kuvars Agregali Yuzey
— DUzgun, parlak ve homojen yizey elde Sertlestirici taze betonun icinde kaybolacak
edebilme imkani. ve etkinligini yitirecektir. Eger yuzey geregin-
— Mekanik yiklere karsi asinmayi onler. den fazla kuru ise Gran ihtiyaci olan
— Darbelere karsi direnci artirir. hidratasyon suyunu alamayacak dolayisiyla
— Yizey tozumasini geiktirir. istenen mukavemetlere ulagamayacaktir.
— Tastyici betona kolay uygulama imkani verir. — Homojen sekilde serpilen ve suyu cekerek
— 3 farkli renk secenegi mevcuttur. rengi dedisen yuzey sertlestirici disk perdahi
ile betona yedirilir. Kalan 1/3 luk miktarda
Yiizeyin Hazirlanmasi taze beton yUzeyine serpilir ve disk
— Newkim Kuvars Agregali Yizey Sertlestirici perdahiyla perdahlanir.
uygulanacak alanin taslyici betonu en az (25 — Perdahlamadan sonra bicak perdahina gecilir
sinifinda olmalidir. ve istenilen parlaklik elde edilene kadar
—Uyqulama vyapilacak taze betonun yuzeyi isleme devam edilir.

celik mala veya tepsi perdahi ile perdahlan-




Newkim

Uygulama Sartlan

— Ortam sicakhdr +5 °C ile +35°C arasinda
olmalidir.

— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda,
kuvvetli rizgar veya gines altinda uygulama
yapilmaktan kacinilmalidir.

— 24 saat icerisinde don tehlikesi olan
yizeylerde uygulanmamalidir.

Teknik Bilgi
Gortnum
Toz Yogunluk
Darbe Dayanimi (LA)
Uygulama Sicakligi
Asinma Dayanimi
sertligi
Basin¢ Dayanimi
Egilme Dayanimi

3-5kg/m?

— Uygulama

— Cimento  esasli

PN \ Tiketim F=N \ Ambalaj
\ & Viizeye bagl olarak \ & 25 kg. Kraft Torba

Tamir ve Zemin Sistemleri

Uygulama Aletleri
Serpme ekipmanlari, perdah tepsisi, perdah
bicagi, helikopter.

UYARILAR VE ONERILER

sonrasi  ydzeyin  suyunu
istenenden cabuk kaybetmemesi icin kir
malzemesi SBR-404 Kir Sivisi uygulanma-
lidir.

— Uyqulama sirasinda malzeme (zerine su

atilmamalidir.

— Hazirlanan harc icerisine hicbir malzeme

(kirec, cimento, alci vb.) ilave edilmemelidir.

— Kullanim stresi gecmis harclar, su veya kuru

harc ile kanstinlip tekrar kullanilmamalidir.

— Uzun sire ginese maruz kalmis cok sicak

veya  donmus
yapilmamalidir.

yizeylere  uygulama

— Urinin  dayanikliigr acisindan  uygulama

sonrasl 7 gun icinde yUzey belirli araliklarla
sulanmalidir. (Kar sivisi kullanilmamissa).

— Belirtilen uygulama vyizeyi ve kullanma

talimati disina ctkmayiniz.

Solumayiniz, goze temasinda bol su ile
yikayiniz, gerekirse doktora basvurunuz.
malzeme  oldugundan
uygulama esnasinda eldiven kullaniimalidir.

— Ambalajli trin nemli ortamlarda

saklanmamalidir.

Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.

Gri, kirmizi, yesil renkli

1,65 - 1,75 kg/ m?

%30-40 agirlik kaybi

+5°C ile 35°C arasl

7 cm3 / 50 cm2 Bohme metodu ile
7 Mohs.

> 65N /mm?
> 9 N/mm2
A \\, Raf Omrii , Renk
/ > Rutubetsiz ve kuru ortamlarda s R ' Gri
" retim tarihinden itibaren 1 yil T Kirmizi

Yesil
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Newkim

Akrilik Esasli
Yiizey Dizeltme Macunu

Uriin Tanimi

Akrilik esasl, esnek, ic ve dis cephelerde
prizli yuzeylerin  dizgin hale getirilm-
esinde kullanilan yizey duzeltme macunu-
dur.

Kullanim Alanlan

Tum yapilarin ic ve ézellikle dis cephelerinde
siva ylzeylerinin pUrizsiz hale getirilm-
esinde, yuzeylerdeki gézenek, cukur veya
kilcal rotre catlaklarinin onariminda kullanilir.

Uygulama Yiizeyleri

—ic ve dis cephelerde

— Cimento bazli sivali yuzeylerde.

— Diger tim uygulama yuzeyleri icin lutfen
danisiniz.

Avantajlan

— Cok saglam, tozumayan ve purizsiz bir
ylzey olusturur.

— Neme dayaniklidir.

— Duvarlanin nefes almasini engellemez.

— Emiciligi dustk oldugu icin boya sarfiyatini
azaltir.

— Uygulanmasi cok kolaydir.

— Doldurma gict cok yuksek olup, en cok 2
katta yuzeyi purizsiz hale getirir.

— Zimparalama esnasinda fazla tozumaz.

— Solvent icermedidi icin kokmaz, insan ve
cevre sagligina zarar vermez.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uygulama 6ncesinde yuzeyin toz, kir ve
yagdan anindinlmis olmalidir.

— Kabaran kisimlar iyice kazinmali ve ylzey
kuru olmalidr.

Isi Yalitim Sistemleri ve Sivalar 67

Uygulama Detayi

— Uyqulama  oncesinde  Newkim  Yuzey
Dizeltme Macunu iyice kanstinimalidir.

— Newkim Yuzey Dizeltme Macunu yuzeyin
puruzluligine bagh olarak bir veya iki kat
halinde, spatula veya esnek celik mala ile
uyqulanmalidir.

— Macun uygulamasindan 12 saat sonra,
yUzeydeki bozukluklar, spatula izleri, zimpara
ile  giderilerek  yUzey pUrizsiz — hale
getirilmelidir.

inceltme
Kullanima hazirdir,
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Uygulama Sartlarni Uygulama Aletleri
— Uygulama sirasinda ve bunu takip eden 24 Spatula, esnek celik mala, zimpara
saat boyunca ortamin ve uygulama yapilacak
yizeyin sicakligi minimum +5°C olmali ve Uyarilar & Oneriler
ylzey yagis almamalidir. Uygulama aletleri kullanimdan hemen sonra
— Asiri sicak yuzeyler uygulama éncesi su ile yikanmalidir.
nemlendirilmelidir.
Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.
GOrinim Kirli Sari
Yapisi Akrilik emlsiyon esasli
Uygulama Sicakligi +5°C / +35°C
Tam Kuruma 24 saat
P Tiiketim 8. Ambalaj 2% Raf Omrii 5. Renk
'@'LT;:I;I;a_tIrgi;l_i.b:l._S_k;;r;); Q) 25kgPEKova & Rutubetsiz ve kuru ortamlarda Kirli

4 kg PE Kova uretim tarihinden itibaren 1 yil Sari




Newkim

NEWIKIM

Briit Beton Astari

Uriin Tanimi
Brit beton Uzerine yapilacak cimento esasli
siva  uyqulamalarindan  énce  yizey
aderansini - artirmak  amaciyla  kullanilan
polimer modifiye recine esaslh ic ve dis
cephe astaridir.

Kullanim Alanlan

Brit beton duvar, kolon ve tavanlarda cimen-
to esasl siva uygulamasindan  6nce
uygulanir.

Avantajlan

Cimento esasl siva harclarinin brit beton
ylzeylere yapismasini artirir, bu sivalarin hizli
su kaybini énler.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uygulamadan 6nce aderansi zayiflatacak her
torld yad, gres, pas ve parafin kalintilar
yizeyden uzaklastinlmali ve yizeyde gevsek
parcaciklar olmamalidir.

—Islak veya nemli yuzeylerde kesinlikle
uygulanmaz.

— Boyali ylzeye kesinlikle uygulama yapilmaz.

Uygulama Detayi

— Uygulama sirasinda Newkim Brut Beton

— Astari belirli araliklarla kanistinlmalidir.

— Newkim Brit Beton Astari uygulamasindan
en az 24 saat sonra mutlaka siva,
uygulamasina gecilmelidir.

— Uygulama sirasinda 0rGn belirli araliklarla
karistinlmadir.

— Astar uygulamasi rulo ile yapiimalidir.

Astarlar ve Teknik Likit Grublari

inceltme

— Rulo uygulamalarinda temiz su ile maksi-
mum % 5-10 inceltilerek tek kat halinde
uygulanmasi tavsiye edilir

Uygulama Sinin
— Boyali yuzeye kesinlikle uygulama yapilmaz.
— Brut beton astar ile astarlanmis yizeye alci
siva uygulamadan 6nce cimento esasl siva
yapilmalidir.




Newkim

Uygulama Sartlari

— Ortam sicakligi: +5 °C ile +35 °C arasinda
olmalidir

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde don tehlikesi olan yuzeylerde
uygulanmamalidir.

— Kuruma stresine uyulmalidir.

Teknik Bilgi
Renk
Yogunluk
Kuruma Suresi
Uygulama Sicakligi

4 "\Lruketim J Ambalaj
\\\ ¥' Ortalama tiiketim r\\ 7' 12kg. PE

250gr./m?dir. ~"  Ambalaj

Astarlar ve Teknik Likit Grublari

Uygulama Aletleri
Dis Cephe Rulosu

Uyarilar & Oneriler

— Uygulamadan sonra eller ve uygulama
aletleri bol su ile yikanmalidir.

— Cilt ile temasinda hassasiyet olusturabilir.

— Belirtilen tuketim miktari genel bir bilgidir.

— Uygulama kosullari ve yuzey ézelliklerine
bagl olarak degiskenlik gosterebilir.

— Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde
dondan, direkt gunes 1sigindan korunarak 1
yil saklanabilir.

— Ambalajin kapadini kullanimdan hemen
sonra hava almayacak sekilde kapatiniz.

Teknik Bilgiler; 23°C (£2°C)'de %55 (5°C) badil nem ortamina goredir.

\

Kahverengi
1.49+0.05q / ml
24 saat

+5°C / +35°C

~'" Rutubetsiz ve kuru ortamlarda V54" Kahverengi

uretim tarihinden itibaren 1 yil




Newkim
g
>
Siper Alci Astari
Uriin Tanimi
Akrilik — esasl, alg yoOzeylerin  yUksek

emiciligini dolayisiyla, boyama isleminde
yasanan sorunlara kesin c6zim getiren,
seffaf alc yizey astardir.

Avantajlan

— Alci yizeyde emiciligi azaltir

— Rahat Uyqulanir.

_ Uygulama yapilacak son kat boyanin yizeye
iyi tutunmasini saglar.

— Yzeyin emiciligini azaltarak son kat boyanin
sarfiyatini azaltir.

— Guclu baglayicr ozelligi ile yuzeylere derinle-
mesine nifuz eder.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uyqulama yapilacak yuzeyler kuru, temiz ve
kendini tastyabilecek durumda olmalidir.

— Alci ve benzeri yuzeylerde zimpara yapildik-
tan sonra yizeyin nemli bir bez/nemli arac
yikama fircasi-cali sipurgesi ile tozu alindik-
tan sonra super al¢l astarn uygulamasina
gecilmelidir.

Uygulama Detayi

— inceltme yapilmadan yuzeye firca veya rulo
ile uygulanabilir.

— Uyqulamanin  cok ince bir kat halinde
yapilmasi, kestirme verlerinde Ust ste
binme yapmamasi ve yuzeyde film olustur-
mamasi cok onemlidir.

— Aksi halde Uzerine uygulanacak son kat
boyada yapisma zayifigi ve catlamalar
goralur.

— Newkim Stper Algi Astari uygulamasindan
en 3z 6 saat sonra boya uygulamasi
yapilmalidir.

—Firca veya rulo ile tarama/perdahlama
yapiimadan uygulanmalidir.

Astarlar ve Teknik Likit Gruplari

s

g,
.

Sinirlamalar

— Saten algl, alcipan gibi ilk defa boyanacak
yizeyler ile cok emici ve tozuma karakterli
yizeylerin boya alt astarlamasinda kullanilir.
Yizeyde film tabakasi  olusturmayacak
sekilde uygulanmalidir.

— Asla  Airless  (ptskurtme)
uygulanmamalidir.

yontemi ile
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Uygulama Sartlan

— Tek kat uygulanir.

— Ortam sicakhigr +5 °C ile +35 °C arasinda
olmalidir.

— Astar  uygulama ve kuruma sireleri
icerisinde yuzey dondan korunmalidir.

Teknik Bilgi
Renk
Yapisl
Uygulama Sicaklig
Dokunma Suresi
Kuruma Sdresi

N \ Tiiketim y N\, Ambalaj
N Tekkatta 1 It ile A @ y

Tos10m?

Astarlar ve Teknik Likit Gruplari

Uygulama Aletleri
Firca, rulo

Uyarilar & Oneriler

— Uygulama sonrasinda kullanilan gerecler su
ile temizlenmelidir.

— Acllmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde
dondan, direkt gtines 1sigindan korunarak 1
yil saklanabilir.

— Ambalajin kapagini kullanimdan hemen
sonra hava almayacak sekilde kapatiniz.

— Tahris edicidir.

— (ilt ile temasinda hassasiyet olusturabilir

Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.

Beyaz

Akrilik emalsiyon
+5°C / +35°C

3 saat

min. 6 saat

= \\; Raf Omrii

' Rutubetsiz ve kuru ortamlarda 57 Beyaz
"7 retim tarihinden itibaren 1 yil h
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Newkim

Newsera _
Seramik Usti Seramik
Yapistirma Astari

Astarlar ve Teknik Likit Grublari

Uriin Tamimi inceltme

Tek bilesenli, akrilik emdilsiyon esasl, — Kullanima hazirdir.

seramik Uzerine seramik kaplamadan 6nce

aderansi artirmak ve yuzeyin emiciligini Uygulama Sinirn

dengelemek icin uygulanan yiksek yapisma — Yapistirma astarinin Gzerine alcl ve sivama

gicine sahip astardr.

Kullanim Alanlan
ic ve dis mekan duvar;
— Her turlo seramik kaplamasi,
ic ve dis mekan zemin;
— Her turlo seramik kaplamasi
— Sert vinil dosemeler
— Ahsap

harcr kullanilmaz.

— Sadece Fayans ve Granit Yapistirma Harclari
kullanilabilir.

— Sivama veya tamir harci amaciyla kullan-
mayiniz.

— Fayans seramik uygulamasina gecmek icin
en az 24 saat beklenmelidir.

— Diger tum uygulama vyizeyleri icin bize

danisiniz.

Avantajlan

— PriizsUz ve parlak zeminler Uzerine seramik

yapistirlmasi icin purizIi bir yizey
olusturarak yapisma mukavemetini saglar.
__Yuksek alkali ortamlardan etkilenmez.
__Solvent icermez. Kokusuzdur.
__insan ve cevre sagligina zarar vermez.

Yiizeyin Hazirlanmasi

—Yuzey temiz, kuru, duzgin ve saglam

olmalidir.

— Yuzeydeki alci, boya, tutkal, yag, cimento

artiklari tamamen temizlenmelidir.

— Yuzey su ile yikanip, kurumaya birakilmalidir,
— Ahsap ve parke yuzeylerde bulunan vernik,
balmumu ve benzeri kalintilar kazinarak ve

hatta sistre yapilarak temizlenmelidir.

Uygulama Detaylari
— Rulo ile uygulanir.

— inceltilmeden homojen hale gelinceye kadar

karistirilr,
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Newkim Astarlar ve Teknik Likit Grublari
Uygulama Sartlari Uygulama Aletleri
— Ortam Sicakhginin + 5 °Cile + 35 °Carasinda Rulo
olmalidir.
— Uygulamadan 6nce karistiriniz. Uyarilar & Oneriler
— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda — Uyqulama sonrasinda kullanilan tim aletler
uygulama yapmaktan kaciniimalidir. kurumadan su ile yikanmalidir.
— Yizey tamamen kuru olmalidir. — Kesinlikle yabanci malzemeler ilave
— Kurumadan tzerine uygulama edilmemelidir.
yaplimamalidir. — Belirtilen tuketim miktar genel bir bilgidir.
— Newkim Seramik Usti seramik yapistirma — Uygulama kosullari ve yuzey ozelliklerine
astarinin saglayacagi yuzey aderansinin bagl olarak degisiklik gosterebilir.
korunmasi icin, uygulama sirasinda — Direk gunes 1s1gina maruz kalmayacak
kirlenmemesine 6zen gosteriimelidir. sekilde en fazla Gic ambalaj Ust Uste
konarak depolanmalidir.
— Cilt ile temasindan kacinilmali ve uygulama
sirasinda eldiven kullaniimalidir.
Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (£2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.
GOrunim Actk mavi
Uygulama Sicakligi +5°C / +35°C
Yapis! Akrilik kopolimer
Yogunlugu Yaklasik 1.60 gr/cm3 (£0.1)
Uygulama Sonrasi Bekleme Suresi 24 saat
N Tiiketim 425 Ambalaj 28 Raf Omrii 5. Renk
@Tek katta400gr/m? R O) 1-35kg. PEkova NP Rutubetsiz ve kurt ortamiarda W Ak

tretim tarihinden itibaren 1 yil Mavi
Sivi




Newkim

NEWLATEX / Aderans Artirici ve

Su Gecirimsizlik Har¢ Katkisi

Uriin Tanimi

GUclU bir yapisma ve su gecirimsizlik istenen
yerlerde cimento harclarina katilan, = sivi
akrilik emalsiyondur.

Harc, siva ve saplarin aderansini ve su
gecirmezligini saglayan katki malzemesidir.

Kullanim Alanlan

— ince tabaka tamir harclar,

— Asinma dayanimli kaplamalar,

—Sivalar,

— Doseme saplari,

— Beton tamir harclari,

— Seramik yapistirma harclari,

— Betonarme  silolarin,  su  depolarinin,
havuzlanin, aritma tesislerinin ic ve dis
sivalarinda,

— Dis mekanlarda dogal tas, tugla, karo plaka

— Cimento/kum  kangimlarinda, désemeler-
inde kullanilan harclarda donma-cozinme
dayanimi arttirmak icin,

— Diger tum uyqulama yuUzeyleri icin bize
danisiniz.

Avantajlan
— Mukemmel yapisma saglar.
— BUz0Imeyi azaltir.
— Elastikiyeti artirir.
— Mukemmel su gecirimsizlik saglar.
— Kimyasal dayanimin iyilestirir.
— Korozif degildir, donatiya zarar vermez.
— Yiksek asinma dayanimi saglar.
— Catlaksiz dayaniklilik saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi

—BUtin yUzeyler temiz, yag ve gresten
arindinimis olmali, cimento serbeti, zayif ve
gevsek parcaciklar yizeyden uzaklastiril-
malidir.

Astarlar ve Teknik Likit Grublari

— Emici yuzeyler uygulamadan once iyice
islatilarak doyurulmalidir.

Uygulama Detaylan

— 1 0lcl taze cimento ve 2 6lct kum kanistirilir.
Bu karisima Newlatex ilave edilir ve serbet
kivamina gelene kadar kanstirilir. Islak
yizeye sert killi firca ile uygulanir. Bu tabaka
heniz kurumadan, Gzerine yeni harc tatbik
edilmelidir.

— Newlatex kesinlikle saf haliyle yuzeye
surdlmemelidir.

Harc Katkisi Olarak;

— Kullanilacak cimento miktarinin %710 ila 20'si
kadar Newlatex kullanilir.

— Newlatex temiz karisim suyu ile sulandirilar-
ak harca katilmali ve bu kargim ile harc
hazirlanmalidir.




Newkim Astarlar ve Teknik Likit Grublari 76
Uygulama Sartlan Uyarilar & Oneriler
— Ortam Sicakhdi + 5 °Cile + 35 °C arasinda — Uygulama sonrasinda kullanilan tum aletler
olmalidir. kurumadan su ile yikanmalidir.
— Kesinlikle tek basina kullanilmamalidir. — Kesinlikle yabanci malzemeler ilave
Yeni uygulanmis harci don etkisinden edilmemelidir.
koruyunuz. — Belirtilen tuketim miktari genel bir bilgidir.
— Harca cok fazla hava suriklenmesini Uygulama kosullari ve yuzey ozelliklerine
onlemek icin gereginden fazla karistir- bagl olarak degisiklik gosterebilir.
mayiniz.
— Newlatex saf veya sulandirilmis sekilde
yapistiric tabaka olarak tek basina
kullanilmamasina, daima cimento ve kum
eklenmesine ozellikle dikkat ediniz.
Teknik Bilgi Teknik Bilgiler: 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.
GOrinim Beyaz Renk Sivi
Uygulama Sicakligi +5°C / +35°C
Yogunlugu 1,02 gr/cm?
PN\ Tiiketim 25 Ambalaj 725 RafOmrii 285\ Renk
'@/LA;{e;a;;; arttmciolarak: h \@/Ls’-io’-io’ kg.PEkova  \OsZ Y Rutabetsiz ve kara ortamiarda & & V' Beyaz
250 gram/m? uretim tarihinden itibaren 2 yil

Harg ve beton katkisi olarak: cimentonun
%10 ila 20'si kadar kullanilir.




Newkim

SBR-413
Solvent Bazh Recine Esasli
Yizey Sertlestirici Kir Sivisi

Uriin Tanimi

Solvent bazli, taze dokulmis beton Gzerine
uygulanan  yizeyde  olusturdugu  film
tabakasi ile suyu betonun bunyesinde
tutarak optimum dayanim saglar.

Kullanim Alanlan

— Her tirlu saha betonunda, kanal ve kanalet
betonlarinda ve tim ylzey sertlestirici
uygulamalarinda uyqulanir.

— Fabrika, malzeme depolar, atolyeler gibi
endustriyel alanlarda, insan trafiginin yogun
oldugu alisveris merkezleri, fuar alanlari,
metro istasyonlar, kaldinm ve yaya yollarin-
da, qaraj, otopark, yukleme bosaltma
alanlari,benzin istasyonlarinda  kullanilir.

— Buharlasmanin ytksek oldugu her tirlG hava
sartlarinda 6zellikle kullanilmasi gerekir.

—Taze betondaki su buharlasma hizini
yavaslatarak  yuksek  mukavemetlere
ulasmasini saglar.

— Rotre catlaklarini ve yizey tozumasini onler.

Yiizeyin Hazirlanmasi
Yuzeye zarar vermemek icin betonun yeteri
kadar prizini almis olmasi gereklidir.

Uygulama Detaylan

—Taze beton veya taze betona uygulanmis
yuzey sertlestiricilerinin Gzerine firca veya
rulo ile direkt olarak uygulanir.

—Dis mekanlarda yapilan uygulamalardan
hemen sonra yizeyi 2 - 3 saat kar, yagmur
gibi etkenlere karsi korunmalidir.

Bu stre sonunda kir malzemesi dis
etkenlerden etkilenmez.

— Uyqulama esnasinda hava sirkilasyonunun
sadlanmasi gerekmektedir.

— Kalipli uygulamasinda kaliplarin
cikariimasindan sonra, derz olusumundan

Astarlar ve Teknik Likit Gruplari

once taze betonun Uzerine, yizey ilk parlak-
ligini kaybetmeye baslar baslamaz (yuzey
suyu buharlasmaya baslayinca) puskirtme
yolu veya vyuzeyde birikme olmayacak
sekilde rulo ile uygulanmalidr.

— Duvarda yumusak kisa killi firca, zeminde
yumusak firca veya rulo kullanilabilir.

— Uriin yizeye esit kalinlikta ince tabaka olarak
uygulanir.

— Uyqulama sonrasi yizey vyar mat bir
gorinim kazanir.

Uygulama Sinin

— Islak yizeylere uygulama yapilmaz.

— Gozeneksiz, emici olmayan ve sirli yizeylere
uygulanmaz.

— Uyqgulama esnasinda hava sirkilasyonunun
saglanmasi gerekmektedir.

inceltme
Malzeme kesinlikle inceltiimez.




Uygulama Sartlarni

Newkim

— Uyqulama sirasinda ortam sicakhginin +5 °C
ile +35 °C arasinda olmasina dikkat

edilmelidir.

— 24 saat icerisinde don tehlikesi olan
yUzeylerde uygulama yapiimamalidir.
Malzemenin kuruma siresi yaklasik 40
— dakikadr.
Belirtilen sireler 25 °C yUzey ve ortam

— sicakhdinda gecerlidir, distk isida stre uzar,

yuksek 1sida stre kisalir.

Direkt gnes veya kuvvetli rizgar altinda
— uygulanmamalidir.

Teknik Bilgi
GOrunum
Uygulama Sonrasi
Sivi Yogunluk
Uygulama Sicaklig
Kuruma Suresi
Parlama Noktasi

PPN Tiiketim
\ ,L ”””””””””” i
' 150-200gr/m?

Astarlar ve Teknik Likit Gruplari 78

Uygulama Aletleri
Firca, Rulo, PUskirtme

Uyarilar & Oneriler

— Solvent icerir, yanicidir.

— Deri ve goz temasindan kaciniimalidir.
Depolama ve uygulama sirasinda mutlaka
eldiven kullanilmalidir.

— Kesinlikle yabanci malzemeler ilave
edilmemelidir.

— Belirtilen tuketim miktari genel bir bilgidir.

— Uygulama kosullari ve yizey ozelliklerine
bagl olarak degisiklik gosterebilir.

Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (£5°C) bagil nem ortamina goredir.

R ',’ 15 It. Teneke

Seffaf amber renkli sivi
Yari mat parizsuz, seffaf film

0.80 kg / It
+5°C / +35°C
40 dakika
+80°C
N \LRafﬁmrii , _ Renk
777777 82 Rutubetsizve kuru ortamlarda Q Seffaf

dretim tarihinden itibaren 1 yil




Newkim

SBR-404
Su Bazh Recine Esasli
Yiizey Sertlestirici Kir Sivisi

Uriin Tanimi

Astarlar ve Teknik Likit Gruplari

Uygulama Detaylan

Sentetik recine esasli, taze dokulmis beton — SBR 404 kullanima hazirdir; bu nedenle su
uzerine uygulanan olusturdugu film tabakasi ile seyreltilmemelidir.
ile suyun betonun binyesinde tutarak — Kullanmadan 6nce iyice calkalayiniz.

optimum dayanim artist sadlar.

Kullanim Alanlan

— Genis yUzeylere veya bir dizi beton
elemana arka arkaya uygulanacaksa,
otomatik bir puskirtme sistemi ile

— Taze dokulmis beton ve tim yizey sertles- uygulanabilir.
tirici uygulamalarinin - Gzerine beton  kir — Uygulanan boélgeyi en az 12 saat veya tam
islemi icin uyqulanir. olarak kuruyuncaya kadar
— Otoyol, baraj, metro, tunel, koprd gibi her yagmurdan koruyunuz ve Uzerinde
torls mohendislik yapilarinda, gezmeyiniz.
— Otoparklar, garajlar,  malzeme  depolari,
fabrikalar, insan trafiginin yogun oldugu Uygulama Sinirn

aligveris merkezleri,

— SBR-404 diger yuzey kaplama veya koruma

— Endustriyel yapilar, ucak hangarlari, apron malzemeleri ile kaplanmamalidir.
alanlari, helikopter pistleri gibi yerlerde

kullanilir.
— Genis ve acik beton yizeylerde kullanishdir.

Yiizeyin Hazirlanmasi

—Yatay yizeylerde uyqulama; yizeydeki

terleme suyunun kaybolmasindan ve

istenen ylzey dizeltme islemleri tamam-

landiktan hemen sonra yapiimalidir.

(sicakhiga bagl olarak 0,5 ile 2 saat arasl

beklenmelidir).

—Dusey vyizeylerde kalip alindiktan sonra

uygulanmalidir.

Avantajlan
— Ylzeydeki tozumayi azaltir.
— BUzUlmeyi en aza indirir.

—Betonun hedef dayanimina ulasmasina

yardimcl olur.

— Plastik rotrenin neden oldugu catlamalari

azaltir.

— Kanavice, cuval vb. kaplama ve sulama gibi

pahali ve isciligi yuksek metotlarin
yukuno hafifletir
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Newkim

Uygulama Sartlarn
Uygulama sirasinda ortam sicakliginin +5 °C

ile +35 °C arasinda olmasina dikkat
edilmelidir.
Donmus, erimekte olan veya 24 saat

icerisinde don tehlikesi olan yuzeylerde
uygulama yapilmamalidir.
Malzemenin  kuruma
minimum 12 saattir.
Belirtilen sureler 25°C vyiizey ve ortam
sicakhiginda gecerlidir, distk 1sida sire uzar,
yiksek 1sida stre kisalir.

Direkt gunes veya kuvvetli rizgar altinda
uygulanmamalidir.

suresi yaklasik

Teknik Bilgi
GOranim
Kimyasal Yapi
Yogunluk
Uygulama Sicakhg

,@Lniketim N \LAmbaIaj
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, j i S
k N Y' Sarfiyat riizgar, nem ve \\@’ 30It. Bidon

sicakliga baghdir.
150-200 gr/ m?

Astarlar ve Teknik Likit Gruplari 80

Uygulama Aletleri
— Firca veya Rulo

Uyanilar & Oneriler

— Kullanilan alet ve uygulama ekipmanlari
kullanimdan hemen sonra sicak su ile
temizleyiniz.

— Malzeme sertlesmis ise solvent kullanilabilir.

***** A

Teknik Bilgiler; 23°C (£2°C)'de %55 (+5°C) badil nem ortamina géredir.

Beyaz sivi

Su esasli, beyaz pigmentli emlsiyon
1.03+0.02 kg / It.

+5°C / +35°C

,’(;\\LRafémn'j 28\ Renk
V&2 Rutubetsiz ve kuru ortamlarda 3 ) Beyaz
" retim tarihinden itibaren 1 yil svi




Newkim

“HEROA

Kalip Yadi
Ahsap /q Celik ve Plywood

Uriin Tanimi

Taze beton ile kalip arasinda olusacak
yapismalart engelleyerek, kalibin betondan
daha kolay aynlmasini ve dizgin yizeyli
beton elde edilmesini saglayan, su bazli /
yag bazl / kalip ayirici yagdr.

Kullanim Alanlan

Astarlar ve Teknik Likit Gruplari

Uygulama Sartlan
Ortam sicakhginin + 5 °Cile + 35 °C arasinda
olmalidir.

Uygulama Aletleri
Firca, rulo

Uyarnlar & Oneriler

81

Uygulama sonrasinda kullanilan tim aletler
kurumadan su ile yikanmalidir.
Kesinlikle yabanci malzemeler ilave

—Emici kalip yizeylerinde 6zellikle ahsap
kaliplarda
— Celik, plastik, ply-wood kaliplarda

—Kalip  verimliliginin  arttinimasi  istenen edilmemelidir.
uygulamalar Belirtilen tuketim miktari genel bir bilgidir.

—Kalip isciliginin -~ hizlandinlmasi  istenen Uygulama kosullari ve yizey ozelliklerine
durumlar bagli olarak dedisiklik gosterebilir.
Avantajlan

— Uygulamasi kolaydir.

—Kalibin,  betondan temiz ve kolayca

ayrilmasini saglar

— Kullanilan kalibin kullanim 6mrnd uzatir.

—Daha dizgin ve iyi goronimli  beton
yizeylerin elde edilmesini saglar.

—Beton yuzeylerdeki  kirlenmeyi  azaltir,
gorinimu bozmaz.

— Kalip maliyeti ve iscilidinde azalma sadlar.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler: 23°C (£2°C)'de %55 (+5°C) badil nem ortamina goredir.
GOrinim Sivi
Yogunluk 0.86%0.02 kg/I (20°C'de)
Viskozite 29-36 ¢p

Donma Noktasi <-10°C (su eklenmeden)

y \\' Tiiketim 428 Ambalaj 75 \\LRafémn'i = \\\_ Renk
\ ' Degisken "' 30Lt. PEkova R &' Rutubetsiz ve kuru ortamlarda " \@’ Berrak

tretim tarihinden itibaren 1 yil sari,
sivi




Newkim Astarlar ve Teknik Urunler

SBR-406 ,
Sap Uygulamalari Icin Likit Astar

Uriin Tanimi

Akrilik emalsiyon esasli, tozuyan ve yuksek
oranda emici zeminlerin sabitlenmesinde
kullanilan, renksiz, sabunlasmayan, su itici ve
cok iyi baglayicr ézelligine sahip kullanima
hazir yiksek aderansli astardir.

Kullanim Alanlan

Yapilarin ozellikle emiciligi yuksek zeminler-
inde, zemin tesviye saplari altina, yeni beton
atilmadan once eski betonun Uzerine
aderansi arttirmak, su ve nem gecirimsi-
zligini saglamak amaciyla kullanilir.

Yiizeyin Hazirlanmasi

Uygulama yizeyi toz, yad, boya, silikon, kir
malzemesi, deterjan vs. gibi yapismayi
onleyici maddelerden temizlenmis olmalidir.

Avantajlan
— Yuzeydeki tozumay azaltir.
— BUz0Imeyi en aza indirir.
— Don dayanimini artirir.

Uygulama Detaylar

— Newkim SBR-406 inceltiimeden zemine
dokulerek firca ile zemine esit miktarda
yaydinlarak tek kat olarak uygulanir.

— Cok emici yuzeylerde iki kat uygulamak
gerekebilir.

— Tesviye sapl uyqulamasindan 6nce astarin
sertlesmesi beklenmelidir.

— Uyqulanmis  oldugu yizeyin — emiciligini
énemli 6lciide azaltir.




Newkim Astarlar ve Teknik Urunler 83

Uygulama Sartlan Uygulama Aletleri

— Nemli hava kosullarinda kuruma sresi Firca

uzamaktadir.

— Belirtilen streler 20 °C ylzey ve ortam Uyarilar & Oneriler

sicakliginda gecerlidir. — Deri ve g6z temasindan kacinilmalidir.

— Dusuk 1sida sure uzar, yiksek 1sida stre — Depolama ve uygulama sirasinda mutlaka
kisalir. eldiven kullanilmalidir.
— Dondan koruyunuz.
— Sicaktan ve giines isinlarindan koruyunuz.
— lyi kapatilmis kaplarda serin ve kuru bir
sekilde muhafaza ediniz.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.
GOrinas Beyaz sivi
Yogunluk 1.1kg / It
Uygulama Sicaklig +5°C / +35°C
Tam Sertlesme 6-8 saat
Kuruma Suresi 1-3 saat
ikinci Kat Uygulama Suresi 3-5 saat

PN Tiiketim 25 Ambalaj 25 Raf Omrii 25 Renk
@L 100-150gr/m* N ) 300t Plastikbidon " ) Rutibetsizve kuru ortamlarda \Seld Beyaz

tretim tarihinden itibaren 1 yil T osivi




Newkim

Kristalize Su Yalitim
Harci

Uriin Tanimi

Cimento esasli, negatif ve pozitif su basinci-
na dayanikl, cimento esasl yuzeylerin
kapiler bosluklarina transfer olabilen, tek
komponentli, kristalize su yalitim harcidir.

Kullanim Alanlan

Tum vyapilarin ic ve dis mekanlarinda,
ozellikle, su depolari, salamura havuzlari,
temel, perde ve bodrum duvarlar, balkon,
banyo, mutfak, tuvalet ve mustakil yizme
havuzlarinda, asansor kuyularinda sizintilara
karsi yalitim malzemesi olarak kullanilir.

Uygulama Yiizeyleri

— Cimento bazli sivalar ve saplar,

— Diger tom uyqulama yizeyleri icin bize
danisiniz.

Avantajlan

— Negatif ve pozitif su basincna dayanim
qgosterir.

— Cimentolu yizeylerin kapiler bosluklarina
transfer olma 6zelligi mevcuttur.

— lcme suyuna uygundur.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uyqulama yapilacak yuzey temiz, dizgin ve
sadlam olmalidir. Toz, kirec boya kalintilar,
kalip yaglar vb. uygulama yapilacak
zeminden tel firca ile temizlenmelidir.

— Yuzeydeki onemli bozukluk ve delikler,
Kristalize Su Yaliim Harci uygulamasindan
énce Hizh  Priz Alan Tikac Harc ile
onarilmalir.

— Brit beton, cimento esasl siva gibi cok
gozenekli yuzeyler temiz su ile islatiimali ve
yizey nemli kalacak sekilde su tabakasi yok
olana kadar beklenmelidir.

Su Yalitim Sisternleri

Haran Hazirlanmasi

Her bir kat icin 25 kg'lik Kristalize Su Yalitim
Harcina 6,5-7 It temiz su ilave edilerek
dustk devirli bir mikser yardimi ile homojen
bir kivama gelinceye kadar yaklasik 2-3 dk.
kanistirimalidir.

Uygulama Detaylari

— Kristalize Su Yalitim Harc firca ile ttm
yizeye minimum 2 kat olarak
uygulanmalidir.

— Her bir katin uygulamasi bir 6ncekine dik
olmalidir.

— Katlar arasinda en az 6 saat beklenmelidir.

— Takip eden kat uygulamasinin, bir énceki
katin uygulanmasindan 12 saat veya daha
sonra gerceklesmesi durumunda uygulama
éncesinde yuzey tekrar nemlendirilir.

— icme suyu depolari, uygulamadan en az 7
guin sonra hipoklorit cozeltisi ile dezenfekte
edilerek icme suyu ile yikanmali, daha
sonra su ile doldurulmalidir. Bu islem
senede bir kez tekrarlanmalidir.

Uygulama Sinin

— Ahsap, sunta, kontplak ve metal yizeylerde
uygulanmaz.

— Direk tugla, gazbeton ve zayif sivali
yuzeylerde uygulanmaz.

— Teras ve cati yalitiminda kullaniimaz.

— Havuzlar ve su depolarinda yapilacak
uygulamalarda, beton yizeyin minimum 6
ay once dokulmas olmasi gerekmektedir.

— Rulo ile uygulama yapmayiniz.
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Newkim Su Yalitim Sisternleri 85
Uygulama Sartlari Uygulama Aletleri
— Ortam  Sicakhgr + 5°C ile + 35°C arasl El mikseri, firca,
olmalidir.
— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda Uyarilar & Oneriler
uygulama yapmaktan kaciniimalidir. — Kesinlikle yabanci malzemeler ilave
— Donmus, erimekte olan veya 24 saat edilmemelidir.
icerisinde yagmur veya don tehlikesi olan — Uyqulama yUzeylerindeki dilatasyon derzleri
yizeylerde uygulanmamalidir. Newkim Kristalize Su Yalitim Harci ile
kapatilmamali, bu noktalarda yalitimin
devamliligr dilatasyon yalitim bantlar ile
sadlanmalidir.

— Newkim Kristalize Su Yalitim Harc
uygulanmis yizeyler 3 gun direkt giines
is1g1, hava akimi ve dondan korunmalidir.

— Gerekirse yUzey islatilip nemli tutulmalidir.
Mekanik darbelere maruz kalabilecek
yizeylerde Newkim Kristalize Su Yalitim
Harci Uzerine seramik gibi koruyucu bir kat
uygulamasi yapiimalidir.

— Newkim Kristalize Su Yalitim Harcl,
dolasima ve gunes 1sigina acik mekanlarda
ciplak birakilmamali, sap, seramik kaplama
veya endustriyel zemin kaplamas! ile
korunmalidir.

— Uyqulama sonrasinda kullanilan tom aletler
kurumadan su ile yikanmalidir.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (£2°C)'de %55 (5°C) bagjil nem ortamina goredir.
Gorinim Gri Renkli ince Toz
Toz Yogunluk 1.40kg. / Lt (x 0.1)
Su Karisim Orani 6.5-7 It. su / 25 kq. Toz
Dinlendirme Stresi Min. 3 dakika
Kap Omri 15-20 dakika
Kullanima Acilma Saresi Min. 24 saat
Uygulama Kalinhdi Tek katta 1 mm.
Uygulanacak Kat Adeti 2-3 kat
Katlar Arasi Bekleme Suresi Min. 6 saat
Son Kat Uyqulama icin Beklemenilmesi gereken siire 1-2 gun
PN\ Tiiketim 25 Ambalaj 25 Raf Omrii 28\ Renk
\@Gﬁgk’g’/};z ”””””” N kg KrattTorba O Rutubetsizve kuruortamiarda e

iretim tarihinden itibaren 1 yil




Newkim

TK-101
Tikac Harc

Uriin Tanimi

Cimento esasl, su sizintilarinin - durdurul-
masinda kullanilan hizli priz alan  tikag
haraidir.

Kullanim Alanlan
— Su depolari ve tanklarin ic ve dis betonarme
duvarinda,
— Rezervuarlar, drenaj sistemleri ve tinellerde,
— Boru ve kablo gecislerinin su yalitiminda,
—Kalip icindeki gergi demir bosluklarinin
doldurulmasi ve yaliiminda kullanilir.

Uygulama Yiizeyleri
— Ic ve dis yUzeylerde.
— Dider yuzeyler icin lutfen danisiniz.

Avantajlan

— Kolay uygulanir.

— Ani priz alarak su gecirimsiz tikac olur.

— Raétre yapmaz, catlamaz.

— Betonarme donatisini korozyona ugratmaz.

— Yuzeye mikemmel yapisir.

— Mekanik dayanimi cok yiksektir.

— Uzerine her tirli su yalitim  malzemesi
uygulanabilir.

— Temellerde, bodrumlarda, asansor kuyularin-
da, vyer alti garajlar ve depolarinda, su
depolari ve tanklarin ic ve dis betonarme
duvarinda, rezervuarlar, drenaj sistemleri ve
tunellerde guvenle kullanilir.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uyqulanacak ylzey vyag, harc, toz ve
ciceklenme kalintilarindan arindinlmis  ve
temiz olmalidir.

—Su sizintisinin basincli olmasi durumunda,
ylizeyden gelen su uygulama oncesinde
bir boru vasitasiyla drene edilmelidir.

— Yuzeydeki gevsek parcalar, toprak, yad, boya,

Su Yalitim Sisternleri

camur zift gibi yapismayr engelleyecek

kalintilar temizlenmelidir.

Catlak ve bosluklar 2 cm genislik ve derinlige
—kadar  kazinmali  ve gevsek parcalar

temizlenmelidir.

Haran Hazirlanmasi

— Hamur kivamindaki harca 1 dakika icerisinde
konik sekil vererek su kacaginin oldugu
bolgeye elle, tek bir hareketle ve basincla
uygulanmalidir.

Uygulama Detaylan

— Toz veya harg halinde uygulanabilir.

— Harc olarak uygulama icin 0ring su ile
kanstinlarak sizinti olan alana uygulayiniz.
— Kuru olarak uygulama icin toz GrinG sizinti
olan alana elinizle dogrudan uygulayiniz.

— Malzeme sertlesinceye kadar, en az 2
dakika boyunca sabit basinc uygulamaya
devam edilmelidir.

— Uyqulamadan hemen sonra yUzeydeki
fazlaliklar keski, spatula vb. aletlerle alinip
yuzey dizeltilmelidir.

Uygulama Sinin
Ahsap, sunta, kontplak ve metal yuzeylerde
uygulanmaz.
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Newkim Su Yalitim Sisternleri

Uygulama Sartlari Uygulama Aletleri
— Ortam Sicakhigr + 5 °C ile + 35 °C arasinda Nitril Eldiven

olmalidir.
— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda Uyarilar & Oneriler

uygulama yapmaktan kaciniimalidir. — Kesinlikle  yabanci  malzemeler ilave
— Donmus yizeylerde uygulanmamalidir. edilmemelidir.

—(Cimento  esash  oldugundan  tozunu
solumayiniz, cilde ve goze temas ettirmeyiniz.

— Kullanim esnasinda koruyucu eldiven giyilmesi
zorunludur.

—Su ile kullanilmak istendiginde lutfen
danisiniz.

— Daha aynintili bilgi icin Givenlik Bilgi Formu-
na basvurunuz.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (£2°C)'de %55 (£5°C) bagil nem ortamina goredir.
GOrunim Gri Renkli Toz
Uygulama Sicakligi +5°C / +35°C
Kap Omri 1 dakika
Nihai Kuruma 2-3 dakika
Yapisma Mukavemeti (EN 1542) >0,50 N/mm2 (28 giin)
/@LTﬁketim N > Ambalaj N Y Raf Omrii y \\L Renk
&' 2 mm kalinlik igin & 5kg r\\ ”' Rutubetsizve kuru ortamlarda \ A Gri

2-3kg/ m? " 25kgPEkova ~7 iretim tarihinden itibaren 1yil




Newkim

S1-Cift Bilesenli Yari Elastik
Su Yalitim Harcl

Uriin Tanimi
Cimento esasl, akrilik (polimer emulsiyon)
modifiyeli, cift komponentli, yar elastik su
yalitim harci.

Kullanim Alanlarn

—Tom vyapilarda, ozellikle balkon, banyo,
tuvalet ve mutfak gibi islak mekanlarda,
seramik alti su yaliim malzemesi olarak
kullanihr.

Uygulama Yiizeyleri

— Cimento bazli sivalar ve saplar,

— Brit beton yuzeylere

— Diger tum uygulama yUzeyleri icin bize
danisiniz.

Avantajlan
— Kolay ve pratik uygulama
— Seramik uygulamasina hizli gecis imkani

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uyqulama yapilacak yizey temiz, dizgin ve
saglam olmalidir.

— Ylzeydeki 6nemli bozukluk ve delikler,
Newkim Cimento Esash Cift Bilesenli Yari
Elastik Su Yaliim Harcr (S1) uygulamasindan
min. 24 saat 6nce Kalin Tamir Harci; hizli
uygulama veya sulfat dayanimi istenen
durumlarda ise uygun Tamir Harci ile pahlan-
malidir.

— Brit beton, cimento esasli siva gibi cok
gozenekli yuzeyler temiz su ile islatiimali ve
yuzey nemli kalacak sekilde su tabakasi yok
olana kadar beklenmelidir.

Harcn Hazirlanmasi

— Her bir kat icin 6 kg' lik sivi bilesene 20 kg'
Ik toz bilesen yavas yavas ilave edilerek
tercihen distk devirli bir mikser yardimi ile

Su Yalitim Sisternleri

TS EN 14891: 2013 standartina uygun Gretilmisir.

homojen bir kivama gelinceye kadar yaklasik
2-3 dakika kanistinlmalidir.

— Kansim 5 dakika dinlendirildikten sonra
uygulama oncesinde tekrar karstinimalidir.
— Newkim S1, firca veya mala ile tim yizeye

2 kat olarak uygulanmalidir.
— Her bir katin uygulamasi bir 6ncekine dik
dogrultuda uygulanmalidir.

Uygulama Detaylan

— Newkim S1 firca yardimiyla tim yizeye min.
2 kat olarak uygulanmalidir.

— Her bir katin uygulamasi bir 6ncekine dik
dogrultuda yapilmaldr.

— Katlar arasinda en az 24 saat beklenmelidir.

— Belirtilen streler 25°C yizey ve ortam
sicaklhiginda gecerlidir, dustk 1sida sire uzar,
yiksek 1sida sure kisalir.

Uygulama Sinin

— Ahsap, sunta, kontrplak ve metal yizeylerde
uygulanmaz.

— Negatif su basincina karsi uygulanmaz.

—icme suyu depolannda ve teraslarda
uygulanmaz.

— Direk gunes 1sigina maruz kalabilecek
yerlerde ciplak birakilmamalidir.

— Uyqulamanin Ustd sap, seramik vb. Grinlerle
kaplanmalidir.
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Newkim

Su Yalitim Sisternleri

Uygulama Sartlari Uygulama Aletleri

— Ortam Sicakhdi : + 5 °Cile + 35 °C arasinda
olmalidr.
— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda

— EI mikseri, firca, mala,

Uyarilar & Oneriler

uygulama yapmaktan kaciniimalidr. — Karisim icin sadece kendi sivisi kullaniimali,
— Donmus, erimekte olan veya 24 saat kesinlikle su ilave edilmemelidir.

icerisinde yagmur veya don tehlikesi olan — Kesinlikle  yabanci  malzemeler ilave

yiizeylerde uygulanmamalidir. edilmemelidir.

— Uyqulama yuzeylerindeki dilatasyon derzleri
dilatasyon yalitim bantlari ile saglanmalidir,

— Islak hacim uygulamalarinda  hareketli
noktalar ile dikey ve vyatay koseler kose
yaliim bantlari ile desteklenmelidir.

— Newkim S1 uygulanmis yizeyler 2 gin
sureyle direkt gunes 1s1gl, hava akimlar ve
dondan korunmalidir.

— Gerekirse yUzey islatilip nemli tutulmalidir.

— Mekanik  darbelere  maruz  kalabilecek
yizeylerde Newkim S1 Uzerine seramik gibi
koruyucu bir kat uygulamasi yapiimalidir.

— Newkim $1 uygulamasinin dzerinden 2 gin
gecmeden seramik vb. kaplama uygulamasi-
na gecilmemelidir.

— Uygulama sonrasinda kullanilan tim aletler
kurumadan su ile yikanmalidir.

— Uyqulama  talimatinin ~ disina  kesinlikle
ckmayiniz.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (x5°C) badil nem ortamina goredir.

Gorunum

Uygulama Sicaklig

Harc Yogunlugu

Yapistirma Dayanimi (TS EN 14891)
Catlak Koprileme (TS EN 14891)
Kapiler Su Emme (TS EN 1602-3)

Gri ince Taneli Toz / Beyaz Renk Sivi
+5°C / +35°C

Yaklasik 1,60 kg /dm3 (+ 0.1)
21,00 N /mm2

> 0,75 mm (+20 °C)

< 0,10 kg/(m2ho,5)

Uygulanacak Kat Adeti 2-3

Katlar Arasi Bekleme Suresi Min. 24 saat

Seramik Uygulamasi icin Beklenilmesi Gereken Zaman ~ 1-2 giin

Mekanik Mukavemet Kazanma Suresi 3qin

Su Gecirimsizlik Hali 7 gin

Tam Kuruma Suresi 48 saat
/@LTﬁketim y \\L Ambalaj A~ \\J Raf Omrii y \] Renk
' 2 mm kalinlik icin U2’ 20kg Toz &2 Rutubetsizve kuruortamiarda N Gri-Toz

2-4kg/ m? 6 kg Sivi iretim tarihinden itibaren 1 yil - beyaz sivi

89



Newkim

S2-Cift Bilesenli Stper Elastik
Su Yalitim Harc

Uriin Tanimi

Akrilik — (polimer  emdlsiyon) —modifiyeli,
cimento esasl, cift komponentli, super
elastik su yalitim harci

Kullanim Alanlan

Tom yapilarda cimento esasli yizeylerde:
Ozellikle balkon, banyo, tuvalet ve mutfak
gibi 1slak mekanlarda, balkon teraslarda ve
mustakil yozme havuzlarinda seramik alti su
yalitim malzemesi olarak kullanilir.

Uygulama Yiizeyleri
ic ve dis mekan;

— Cimento bazli sivalar ve saplar,

— Brit beton,

—Diger tum uyqulama yizeyleri icin bize
danisiniz.

Avantajlan

— Islak mekanlar, balkon teraslar ve mistakil
yizme havuzlarinda guvenli kullanim.

— Seramik uygulamasina hizli gecis imkanl.

— Extra elastik yapisiyla yapilarda genis uygula-
ma alani sunar.

— Kolay ve pratik uygulama imkani.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uyqulama yapilacak yizey temiz, diizgin ve
saglam olmalidir.

—Yizeydeki 6nemli bozukluk ve delikler,
Newkim Cimento Esasli Cift Bilesenli Stper
Elastik Su Yalitim Harci (52) uygulamasindan
min. 24 saat once Kalin Tamir Harci; hizli
uygulama veya sulfat dayanimi istenen
durumlarda ise uygun Tamir Harcr ile pahlan-
malidir.

— Brit beton, cimento esasl siva gibi cok
gozenekli yuzeyler temiz su ile islatiimali ve
yizey nemli kalacak sekilde su tabakasi yok

Su Yalitim Sisternleri

TS EN 14891: 2013 standartina uygun tretilmisir.
olana kadar beklenmelidir.

Haran Hazirlanmasi

— Her bir kat icin 10 kg'lik sivi bilesene 20
ka'lik toz bilesen yavas yavas ilave edilerek
dusuk devirli bir mikser yardimi ile homojen
bir kivama gelinceye kadar yaklasik 2-3
dakika kanstiriimalidir.

— Kansim 5 dakika dinlendirildikten sonra
uygulama oncesinde tekrar karistinimalidir.

Uygulama Detaylari
Newkim S2 firca veya mala yardimiyla tim
— ylzeye min. 2 kat olarak uygulanmalidir.
Her bir katin uygulamasi bir oncekine dik
— dogrultuda yapiimaldir,
— Katlar arasinda en az 24 saat beklenmelidir.
— Belirtilen streler 25°C yizey ve ortam
sicakliginda gecerlidir, distk 1sida sire uzar,
yiksek 1sida sure kisalir.

Uygulama Sinirn

— Ahsap, sunta, kontrplak ve metal yizeylerde
uygulanmaz.

— Negatif su basincina karsi uygulanmaz.

— Direk gUnes 1sigina  maruz  kalabilecek
yerlerde ciplak birakilmamaldir.

— Uyqulamanin dzeri sap, seramik vb. driinlerle
kapatiimalidir.
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Newkim

Uygulama Sartlan

— Ortam Sicakhigi + 5 °Cile + 35 °C arasinda
olmalidir.

— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda
uygulama yapmaktan kaciniimalidir.

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde yagmur veya don tehlikesi olan
yizeylerde uygulanmamalidir.

Teknik Bilgi
Gorunum
Uygulama Sicaklidi
Harc yogunlugu
Yapisma dayanimi (TS EN 14891)
Catlak koprileme (TS EN 14891)

Kapiler su emme (TS EN 1602-3)
Uygulanacak Kat Adeti
Katlar Arasi Bekleme Suresi

Su Depolarinin Su ile Doldurulmasi icin Bekleme Siiresi

Mekanik Mukavemet Kazanma
Su Gecirimsizlik Hali
Tam Kuruma Suresi

2-4kg/ m? 10kg Sivi

@ Tiiketim 77\, Ambalaj
3 &F' 2 mm kalinlik igin \ &' 20kg Toz

Su Yalitim Sisternleri

Uygulama Aletleri
— El mikseri, firca, mala

Uyarilar & Oneriler

— Karisim icin sadece kendi sivisi kullaniimali,
kesinlikle su ilave edilmemelidir.

— Kesinlikle  yabanci  malzemeler
edilmemelidir.

— Uygulama yuzeylerindeki dilatasyon derzleri
dilatasyon yalitim bantlari ile saglanmalidir.

— Islak  hacim uygulamalarinda  hareketli
noktalar ile dikey ve yatay koseler kose
yalitim bantlari ile desteklenmelidir.

— Newkim S2 uyqulanmis yizeyler 2 gun
sureyle direkt gunes 151g1, hava akimlari ve
dondan korunmalidir.

— Gerekirse yuzey islatilip nemli tutulmalidir,

— Mekanik  darbelere  maruz  kalabilecek
yizeylerde Newkim S2 dzerine seramik gibi
koruyucu bir kat uygulamasi yapiimalidir.

— Newkim $2 uygulamasinin Gzerinden 2 gin
gecmeden seramik vb. kaplama
uygulamasina gecilmemelidir.

— Uygulama sonrasinda kullanilan tim aletler
kurumadan su ile yikanmalidir.

ilave

Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.
Gri toz / Beyaz sivi
+5°C / +35°C

yaklasik 1,50 kg /dm3
21,00 N /mm2

= 1,50 mm (+20 °C)

> 1,00 mm (-20 °C)

< 0,10 kg/(m2h0,5)
2-3 kat

24 saat

7 gun

2 gun

7 gun

48 saat

A \\' Raf Omrii , Renk
¢ >' Rutubetsiz ve kuru ortamlarda \\\ / ) Gritoz
" Uretim tarihinden itibaren 1 yil " Beyaz Sivi
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Newkim

S3-Cift Bilesenli UV Dayanimli
Su Yalitim Harc

Uriin Tanimi

Cimento esasli, akrilik (polimer emilsiyon)
modifiyeli, gelistirilmis UV dayanimli, hafif
yaya trafigine dayanikli, cift komponen-
tli,tam elastik su yalitim harci.

Kullanim Alanlan

— T0m yapilarda, ozellikle Gzeri baska bir
kaplama malzemesi ile kaplanmayarak acik
birakilacak teras catilarda, balkon, banyo,
tuvalet ve mutfak gibi 1slak mekanlarda,
yUzme havuzlarinda ve su depolarinda, UV
ve hafif yaya trafigine dayanikli su yalitim
malzemesi olarak kullanilir.

Uygulama Yiizeyleri

— Cimento bazli sivalar ve saplar,

— Brit beton,

— Dider tum uyqulama yuzeyleri icin bize
danisiniz.

Avantajlan

— Teras catilarda son kat olarak guvenli
kullanim.

— Gelistirilmis UV ve hafif yaya trafigi
dayanimi.

— Tam elastik yapisi ile sicaklik farkliliklarina
dayanim.

— i¢me suyuna uygunluk.

— Nemli yzeylerde uygulanabilme.

— Kolay ve rahat uygulama.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uyqgulama yapilacak yiizey temiz, dizgin ve
saglam olmalidir.

— Yuzeydeki 6nemli bozukluk ve delikler,
Newkim Cift Bilesenli UV Dayanimli Elastik

— Su Yalitim Harcl (S3) uygulamasindan min.
24 saat once Kalin Tamir Harci; hizli
uyqulama veya sulfat dayanimi istenen

Su Yalitim Sistemleri

b k.

L bt

TS EN 14891: 2013 standartina uygun Gretilmisir.

durumlarda ise uygun Tamir Harci ile
pahlanmalidir.

— Brit beton, cimento esasli siva gibi cok
gozenekli yozeyler temiz su ile islatilmali ve
yizey nemli kalacak sekilde su tabakasi yok
olana kadar beklenmelidir.

Harcan Hazirlanmasi

— Her bir kat icin 8 kg'lik sivi bilesene 25
kq'lik toz bilesen yavas yavas ilave edilerek
disuk devirli bir mikser yardimi ile homojen
bir kivama gelinceye kadar yaklasik 2-3
dakika kanstiniimalidir.

— Kansim 5 dakika dinlendirildikten sonra
uygulama oncesinde tekrar karnistinimalidir.

Uygulama Detaylan

— Newkim Cift Bilesenli UV Dayanimli Elastik
Su Yalitim Harci S3 firca veya mala
yardimiyla tim yGzeye min. 2 kat olarak
uygulanmalidir.

— Her bir katin uygulamasi bir 6ncekine dik
dogrultuda yapiimaldir.

— Katlar arasinda en az 24 saat beklenmelidir.

— Belirtilen streler 25°C yuzey ve ortam
sicakhiginda gecerlidir, dusik i1sida stre uzar,
yuksek 1sida stre kisalir.

Uygulama Sinin

— Ahsap, sunta, kontraplak ve metal
yizeylerde uygulanmaz.

— Negatif su basincina karsi uygulanmaz.
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Newkim Su Yalitim Sisternleri

Uygulama Sartlan Uygulama Aletleri
— Ortam Sicakhdi : + 5 °Cile + 35 °C arasinda El mikseri, firca, mala.
olmalidir.
— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda Uyarilar & Oneriler
uygulama yapmaktan kaciniimalidir. — Kanisim icin sadece kendi sivisi kullaniimali,
— Donmus, erimekte olan veya 24 saat kesinlikle su ilave edilmemelidir.
icerisinde yagmur veya don tehlikesi olan — Kesinlikle  yabanci  malzemeler ilave
yizeylerde uygulanmamalidir. edilmemelidir.

— Uygulama yuzeylerindeki dilatasyon derzleri
dilatasyon yalitim bantlari ile saglanmalidir.
Islak  hacim uygulamalarinda  hareketli
noktalar ile dikey ve yatay koseler kose
yalitim bantlari ile desteklenmelidir.

— Newkim Cift Bilesenli UV Dayanimli Elastik
Su Yalitim Harcr $3 uygulanmis ylzeyler 48
saat suresince ylzeyde catlak olusturma
riskini artiracak ani sicaklik farklarindan, hava
akimlari ve dondan korunmalidir.

— Gerekirse yozey islatilip nemli tutulmalidir.

— Mekanik  darbelere maruz  kalabilecek
yuzeylerde Newkim  Cift Bilesenli UV
Dayanimli Elastik Su Yalitim Harci S3 (zerine
seramik gibi koruyucu bir kat uygulamasi
yapiimalidir.

— Newkim $3 uyqulamasinin Gzerinden 1 gin
gecmeden seramik vb. kaplama uygulamasi-
na gecilmemelidir.

— Uyqulama sonrasinda kullanilan tum aletler
kurumadan su ile yikanmalidir.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (£2°C)'de %55 (5°C) badil nem ortamina goredir
GOrinim Beyaz ince Taneli Toz / Beyaz Renk Sivi
Uygulama Sicakligi +5°C / +35°C
Harc Yogunlugu Yaklasik 1,55 kg /dm3 (+0.1)
Yapistirma Dayanimi (TS EN 14891) >1,00 N /mm?

Catlak Koprileme (TS EN 148971) >1.50 mm (+20 °C)

> 1,00 N /mm?2

Kapiler Su Emme (TS EN 1602-3) < 0,10 kg/(m2ho,5)

Uygulanacak Kat Adeti 2-3

Katlar Arasi Bekleme Saresi Min. 24 saat

Su Depolaninin Su ile Doldurulmasa icin Gereken Sire 7 gun

Mukavemet Kazanma Siiresi 2 gun

Su Gegirimsizlik Hali 7 gin

Tam Kuruma Suresi 48 saat
PN\ Tiiketim 25 Ambalaj 25 Raf Omrii 28\ Renk
\@G’r;;kg,;n;,k’,-;,; ”””” W sigroz W Rutubetsizve kuru ortamiarda N Beyaz

2-4kg/ m? 8kg Sivi iretim tarihinden itibaren 1 yil




Newkim

k RSTD-P
w- .«_.

WATER STOP
Akrilik Esash Likit Membran

Elastomerik (akrilik) recine esasli, su bazl,

tek bilesenli, UV dayanimli, esnek su yalitim

malzemesidir.

Kullanim Alanlan

— Yatay ve disey tim zeminlerde,

— Yapllarda su ve rutubet gecirimsizligi
istenen beton, siva, tudla, cini, gaz beton,
briket, oluklu ve oluksuz cati kaplama
levhalari, tahta ve teraslarda,

— Temel ve perde duvar bohcalamasinda,

— Bodrum kat, temel yalitiminda, (pozitif
yonden)

— Satih birlesim noktalarinin dilitasyonunda,

— Siva catlaklari ve boru birlesim yerlerinde,

— Parapetlerin beton tamirati ve korunmasinda,

— Temeldeki duvar catlaklarinin tamirinde,

— Banyo ve islak alanlarin izolasyonunda,

— Ic mekan 1slak zeminlerinde,

— Baca dibi ve duvar monobloklarinin
yalitiminda,

— Teras, balkon, fayans alti ve fayans Gstl
izolasyonunda,

— Sacak, gizli dere ve yagmur oluklarinin
yalitiminda

— Yuzme havuzu, su tanki ve su giderlerinin
yalitiminda,

— Dig mekan islak zeminlerinin yalitiminda.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uygulanacak yiizeyde Griinin yapismasini
engelleyen her tarlu pis, kirli vb. zemin
temizlenmelidir.

— Gerekli hallerde basingli su kullanilmalidir.

— Uygqulama yapilacak ytzey nemsiz, kuru ve

temiz olmalidir.

— Uygulama yapilacak teraslarin ve ylzeylerin

gollenme yapmayacak bir egime sahip
olmasi gerekir.

— Uzeri ayni elastikiyet yapisina sahip sadece

su bazli boya ile boyanabilir.
Betonarme perde duvarlara;

— Uygulama insaat harfiyatindan toprak ve
kaya dolgudan korunmalidir. (Duvar 6rme,
kum torbasi serme, polistren kopuk dizme

Su Yalitim Sisternleri

vb.)

Su deposu, yizme havuzu ve sarniclarda,
1slak hacimlerde (WC, Banyo) zeminde ve
duvar fayans alti su yalitim uygulama-
larindan kullanilir.

Teras catilarda;

UV dayanimindan dolayi Gsti kapatilmadan
uygulama yapilabilir.

Kapali alanlarda tam kurumanin saglanmasi
icin su 10 gin sonra doldurulmalidir.

Uriiniin Uygulanmasi

Astar kat uygulama; Gerekli yuzey hazirligi
tamamlandiktan sonra rulo ile yizeye
uygulanmalidir.

Ara kat uygulama; Astar kat
uyqulamasindan sonra baca diplerine yatay,
dusey birlesim yerlerine catlaklara veya
ileride muhtemelen catlayabilecek kritik
noktalara hig su ile inceltiimeden firca veya
rulo ile bir kat serit halinde uyqulanir.
Normal kat uygulamasi; 2 ve 3 kat
uygulamalari su ile inceltme yapmadan
yapilmalidir. Katlar arasinda en az 24 saat
beklenmeli ve uygulama kati bir énce
uygulanmis kata 90°C'lik istikamette
olmalidir. Uygulama yapilacak ytzeyler en
az 48 saat yagmurdan, dondan, yaya ve
arac trafiginden korunmalidir.

Uygulama Detaylan

Uzeri ayni elastikiyet yapisina sahip sadece
su bazli boya ile boyanabilir.

Betonarme perde duvarlara;

Uygulama insaat harfiyatindan toprak ve
kaya dolgudan korunmalidir. (Duvar érme,
kum torbasi serme, polistren koptk dizme
vb.)
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Newkim

— Su deposu ve islak hacimlerde (WC, Banyo)
zeminde ve duvar fayans alti su yalitim
uygulamalarindan kullanilir,

Teras catilarda;

— UV dayanimindan dolay istl kapatiimadan
uyqulama yapilabilir.

— Son kat uygulama kurumadan yzeyin
purtzlendirilmesi icin kumlama yapiimali ve
uygulamanin dzeri kaplanmalidir. (Fayans
seramik vb.)

— Kapali alanlarda tam kurumanin saglanmasi
icin su 10 gun sonra doldurulmalidir.

Tiiketim
1 mm kalinlik icin 1.5 kg / m?2

Renk
Istenilen renklerde.

Uygulama Sartlan

— Ortam Sicakhigi : + 5 °Cile + 35 °C arasinda
olmalidir.

— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda

uygulama yapmaktan kaciniimalidir. ile yikanmalidir.
— Donmus, erimekte olan veya 24 saat

icerisinde yagmur veya don tehlikesi olan

yizeylerde uygulanmamalidir.
— Firca uyqulamasi yapilmaz.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (x2°C)'de %55 (£5°C) bagil nem ortamina goredir.
GOrunim istenilen tim renklerde
Uygulama Sicakligi +5°C / +35°C
ilk Kuruma Max. 12 saat / Min.4 saat
ikinci Kat Kuruma Max 24 saat / Min. 12 saat
Tam Kuruma Max. 48 saat / Min. 24 saat

Kopma Uzamasl

Mekanik Mukavemet Kazanma Suresi
Su Gecirimsiz Hale Gelme Suresi
DUsuk Ortamda Dayanim Sicakligi
Yiksek Ortamda Dayanim Sicaklig

2-4kg/ m? PE Kova

,@\ Tiiketim N N Ambalaj
'\ @' 2mm kalinlik igin r\\ 7 3-10-20kg \\\

Su Yalitim Sisternleri

Onemli Not;

— Dis cephe mantolama sistemlerinde kor
cephelerde su yalitm 6zelliginden
yararlanmak istendiginde 1/3 oraninda
sulandinlarak boya alti astar uygulamasi
olarak kullanilabilir.

— Yagmur ihtimali olan hava sartlarinda
minimum 24 saat dncesine kadar
uyqulama yapilmaz.

Uygulama Aletleri
El mikseri, rulo.

Uyanlar & Oneriler

— Kesinlikle yabanci malzemeler ilave
edilmemelidir.

— Uygulanan tim yizeylerin dis etkilere karsi
performans ve gerekli dayanimi gostermesi
icin sap, seramik veya benzer kaplamalarla
korunmasi gerekir.

— Uygulama sirasinda eldiven kullanilmalidir.
Uriiniin goze ve cilde temasi halinde bol su

En az % 600 (DIN 53455)

7 gin
7 gun
-20°C
Max. 80°C
25 Raf Omrii , Renk
& Y Ritubetsizve kirt ortamiarda \Q,”/}{ehhéﬁ tim
dretim tarihinden itibaren 1 yil renklerde
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Roof Paint
Cati Su Yalitim Likit Membran

Uriin Tanimi

Elastomerik esasli su bazli tek bilesenli UV
dayanimi yuksek esnek su yalitim malzeme-
sidir.

Kullanim Alanlan

— Bitim esasl, tasiyicli, oluklu, teras ve cati
yuzeylerinde su yalitim amaciyla kullanilir.

— (Cati ve teraslarda; Arduaz tasi kapli membran
uygulamalarinda,

— Yeni ve eski catilarda,

—Sac panel uygulamalarinda su  yalitim
amaciyla kullanilabilir.

Uygulama Talimati

—Roof Paint uygulanacak yuzeyler kirden,
yaddan, gevsemis ve dokilen boyalardan ve
diger yabanci malzemelerden arindinimalidir.

— Tum catlaklar, baglanti yerleri, etekler ve cati
sizma yerleri onarilmali ve bozulmus, zarar
gormas, sizdiran alanlarda gerekli duzenle-
meler yapilmalidir,

— Uygulama sirasinda Roof Paint'i karistiriniz.
+10 °C nin altindaki sicakliklarda uygulama
yapmayIniz.

— Uyqulama iki kat yapiimali, her kat bir 6nceki
kata dik olacak sekilde boyanmalidir.

— Bitum esasli yuzeylere tek kat uygulama
yeterlidir.

— Sac panel uygulamalarinda iki kat uygulama
yapiimalidir.

500gr/m?

\

N \LTu'ketim N \LAmbalaj
\\7/,’ Her katta 1\\7/// 20 kg PE Kova %

Su Yalitim Sisternleri

inceltme

— Bitum taslyicr yizeylerde maximum % 20
inceltilerek kullanihir. 500 gr/m?

— Sac panel uygulamalarinda m?'ye iki kat
inceltiimeden uygulanir. 600 gr/m?

Uygulama Sartlan

— Ortam Sicakligi : + 10 °Cile + 35 °C arasinda
olmalidir.

— 24 saat icerisinde yagmur veya don tehlikesi
olan yuzeylerde uygulanmamalidir.

Uygulama Aletleri
Rulo

Uyarnilar & Oneriler
— Kesinlikle yabanci malzemeler ilave
edilmemelidir.
— Uyqulama sirasinda eldiven kullaniimalidir.
— Uroniin goze ve cilde temasi halinde bol su

ile yikanmalidir.
,’/;\\lRafﬁmrﬁ ,’(;\\L Renk
4 "' Rutubetsiz ve kuru ortamlarda 3 R > Kirmizi / Yesil
" dretim tarihinden itibaren 1 yil "7 Mavi/ Gri
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Pool Paint
Havuz Yalitim Boyasi

Uriin Tanimi
Tek bilesenli, su bazl, mavi renkte, recine
esasli havuz boyasidir.

Kullanim Alanlan
— Beton, siva ve sap Uzerinde,
— Havuzlarda, su tanklarinda, su depolarinda,
— Metal tanklarda ve su sarniclarinda,
— SUs havuzlaninda, goletlerde, barajlarda, su
kanallarinda,
— Antma ve denge depolarinda.

Avantajlan

— Sudan ve su basincindan etkilenmez.

— Elastiktir,  catlamaz, kabarma  yapmaz,
kalkmaz.

— UV 1sinlarindan ve havuz kimyasallarindan
etkilenmez.

— Alkali ve klora karsi son derece dayaniklidir.

— Rengi zamanla solmaz, su altinda bozulmaz,
asinmaz.

Uygulama Talimati

— Yazey temiz, kuru ve kir, yag, kaplama, yizey
kir malzemeleri gibi yabanci maddelerden
anndinimis olmalidir.

—Yuzey  tamirleri,  bosluklarin/deliklerin
doldurulmasi  Newkim Tamir Harci ile
yapilmalidir.

— Beton ve siva kapl yuzeyler uygulamadan
once Newkim Pool Point Astar ile astarlan-
malidir.

—Rulo ile uygulanmali ve kurumaya birakil-
malidir.

— ikinci kat ilk kat kuruduktan sonra 24 saat
sonrasinda yapilmalidir.

Su Yalitim Sisternleri 97

— Havuz su ile doldurulmadan 6nce 1 hafta
qun tam karlenmeye birakilmalidir.

inceltme
Kullanima hazirdir.

Teknik Ozellikler
— Hacimsel Kati Madde %: 60 + 2%
— Yogunluk — :1.3-1.4 gr/ml
— Kati Madde Orani: % 60

Uygulama Sartlan

— Ortam Sicakhigr + 5 °Cile + 35 °C arasinda
olmalidrr.

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde yagmur veya don tehlikesi olan
yizeylerde uygulanmamalidir.

Uygulama Aletleri
Rulo

Uyarnilar & Oneriler

Su veya diger kimyasallarla kesinlikle
inceltmeyiniz.

Kuvvetli rizgar veya gunes altinda uygulama
yapmaktan kacininiz.

FN \ Tiiketim N » Ambalaj 428 Raf Omrii 4 ’; \\' Renk
'\\ ¥' 1kg/m? V&' 20kg. PE Kova ‘\\ 7' Kuru ve serin 1\\ 8 ' Mavi

ortamda 1 ay "7 (istenildiginde
diger renklerde)




Newkim Su Yalitim Sisternleri 98
-
Pool Paint
Havuz Yalitim Boya Astari
Uriin Tanimi Uriin Hazirlama (Karisimi)
Akrilik esasl, Pool Paint icin hazirlanmis, Kullanima hazirdir.
yUzey yapistirma astanidir.
Teknik Ozellikler
Kullanim Alanlarn — Hacimsel Kati Madde %: 60 + 2%
— Beton, siva ve sap Uzerinde, — Yogunluk :1.15 - 1.30 gr/ml
— Havuzlarda, su tanklarinda, su depolarinda,
— Metal tanklarda ve su sarniclarinda, Uygulama Sartlarni
— SUs havuzlaninda, goletlerde, barajlarda, su — Ortam Sicakligi + 5 °C ile + 35 °C arasinda
kanallarinda, olmalidir.
— Antma ve denge depolarinda. — Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde yagmur veya don tehlikesi olan
Avantajlan yuzeylerde uygulanmamalidir.
— Sudan ve su basincindan etkilenmez.
— Elastiktir,  catlamaz,  kabarma  yapmaz, Uygulama Aletleri
kalkmaz. Rulo
— UV 1sinlanindan ve havuz kimyasallarindan
etkilenmez. Uyarilar & Oneriler
— Alkali ve klora karsi son derece dayaniklidir. —Su veya diger kimyasallarla kesinlikle
— Rengi zamanla solmaz, su altinda bozulmaz, inceltmeyiniz.
asinmaz. — Kuvvetli rizgar veya gunes altinda uygulama
— Herkes tarafindan kolaylikla uygulanabilir. yapmaktan kacininiz.
— Donmus erimekte olan veya 24 saat
Uygulama Talimati icerisinde don tehlikesi olan yizeylerde
— Yuzey temiz, kuru ve kir, yag, kaplama, yizey uygulanmamalidir.
kir malzemeleri gibi yabanci maddelerden — Uyqulama yapilacak yuzey sicakhigr +5°C ile
anndinimis olmalidir. +35°C arasinda olmalidir.
—YOzey  tamirleri,  bosluklarnin/deliklerin
doldurulmasi  Newkim  Tamir Harci ile
yapilmalidir.
— Beton ve siva kapl ylzeyler uygulamadan
once Newkim Pool Point Astar ile astarlan-
malidir.
—Firca veya rulo uygulanmali ve kurumaya
birakilmalidir.
PPN Tiiketim 425 Ambalaj 25 RafOmrii 725\ Renk
\@?’5;;5;,7,;2 ”””””” & kg peroa & nuveserin W i
ortamda 1 ay (istenildiginde

diger renklerde)




Newkim

Elastomerik
Temel Su Yalitimi

Uriin Tanimi

Akrilik esasli, perde betonlarin su gecirimsiz
hale getirilmesi amaciyla 6zel olarak formile
edilmis, esnek, UV dayanimli yeni nesil su
yalitim malzemesidir.

Kullanim Alanlan

— Yatay ve disey tum zeminlerde,

— Yapllarda su ve rutubet gecirimsizligi istenen
beton, siva, tudla, cini, gaz beton, briket,

— Temel ve perde duvar bohcalamasinda,

— Bodrum kat, temel yalitiminda, (pozitif yonden)

— Satih birlesim noktalarinin dilitasyonunda,

— Siva catlaklari ve boru birlesim yerlerinde,

— Temeldeki duvar catlaklarinin tamirinde,

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uygulanacak yizeyde GrGnin  yapismasini
engelleyen her turlo kirli, pis vb. zemin
temizlenmelidir.

— Gerekli hallerde basincli su ile temizlenmelidir.

— Uygulama yapilacak yUzey nemsiz, kuru ve
temiz olmalidir.

— Uyqulama vyapilacak temellerin ve yizeylerin
gollenme yapmayacak bir egime sahip olmasi
gerekir.

— Yizeydeki kalip hatalarr 1 gin o6nceden
Newkim Tamir Harci ile duzeltilmelidir.

— Yozeydeki demir, civi vb. kalintilar traslanma-
lidir. Aksi taktirde sarfiyat artabilir.

Uygulama

— Astar kat uygulama; Gerekli yuzey hazirligi
tamamlandiktan sonra rulo ile yizeye uygulan-
malidir.

— Ara kat uygulama; Astar kat uygulamasindan
sonra beton diplerine yatay, dusey birlesim
yerlerine catlaklara veya ileride muhtemelen
catlayabilecek kritik noktalara hic su ile
inceltilmeden firca veya rulo ile bir kat serit

Su Yalitim Sistemleri

halinde uygulanir.

— Uygulamadan sonra file uygulamasina gecilir.
File uygulandiktan sonra rulo ile ince birkat
daha uygulama yapilir. Kurumaya birakilir.
(Kullanilacak file Newkim Marka Beyaz renk
file olmalidir.)

— Normal kat uygulamasi; Filenin gozeneklerini
kapatacak sekilde uygulama yapilmalidir.

— Katlar arasinda en az 24 saat beklenmeli ve
uygqulama kati bir 6nce uygulanmis kata
90°'dik istikamette olmalidir.

— Uyqulama yapilacak yuzeyler en az 48 saat
yagmurdan, dondan, yaya ve arac trafidinden
korunmalidir.

— Her bir kat kurumadan digeri uygulanmamall,
uygulama 3 ayri zaman zarfinda yapilmal.

— Kis aylarninda hava sartlarnnin soguk
olmasindan dolayi kuruma streleri uzayabilir.
(Katlar arasi bekleme suresi artabilir.)

Uygulama Detaylan

Betonarme perde duvarlara;

Uygulama insaat harfiyatindan toprak ve kaya
dolgudan korunmalidir. (Duvar 6rme, kum
torbasi serme, polistren kopik dizme vb.)

Tiiketim
Uriin; 1.5 kg / m?
File; 1.1 m / m2

Raf Omrii
Rutubetsiz ve kuru ortamlarda Gretim
tarihinden itibaren 1 yildir.
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Newkim

Uygulama Sartlari

— Ortam Sicakhgr : + 10°C ile + 35°C arasinda
olmalidir.

— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda uygula-
ma yapmaktan kaciniimalidir.

— +10°C'nin altindaki sicakliklarda uygulamadan
kacinilmalidir. Aksi taktirde kuruma cok gec
olup, malzemenin kirlesme siresi uzar.

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat icerisinde
yagmur veya don tehlikesi olan yizeylerde
uygulanmamalidir.

Teknik Bilgi
GOranum
Uygulama Sicakligi
ilk Kuruma
ikinci Kat Kuruma
Tam Kuruma
Kopma Uzamasl
Mekanik Mukavemet Kazanma Suresi
Su Gecirimsiz Hale Gelme Saresi
DUsuk Ortamda Dayanim Sicaklidi
Yiksek Ortamda Dayanim Sicaklig

1.5kg/ m?

,@\ Tiiketim N . Ambalaj
k &' 1 mm kalinlik igin \\\ 57, 20kg PE Kova

Su Yalitim Sisternleri

Uygulama Aletleri
Rulo

Uyarilar & Oneriler

— Kesinlikle yabanci malzemeler ilave
edilmemelidir.

— Uyqulanan tim yuzeylerin dis etkilere kars|
performans ve gerekli dayanimi gostermesi
icin EPS, XPS veya drenaj levhasi gibi benzer
kaplamalarla korunmasi gerekir.

— Uygulama sirasinda eldiven kullanilmalidir.
Uriiniin goze ve cilde temasi halinde bol su ile
yikanmalidir.

Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.

Siyah

+10°C / +35°C

Max. 24 saat / Min. 4 saat

Max 24 saat / Min. 12 saat
Max. 48 saat / Min. 24 saat
En az % 600 (DIN 53455)

7 gun

7 gun

-10°C

Max. 80-90°C

»' Rutubetsiz ve kuru ortamlarda R R .’ Siyah
tretim tarihinden itibaren 1 yil -
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Newkim

Su Yalitim Sisternleri

S-705 / Emprenye
Seffaf Su Yalitimi

Uriin Tanimi — Herkes tarafindan cok rahat uygulanabilir.

Kullanildigi yuzeye su itici 6zellik kazandiran, — Uyqulama iki kat yapiimali
seffaf, solvent bazli su yalitim. — Katlar arasi 1 saat beklenmelidir.
Kullanim Alanlar inceltme

— Her tUrlu beton yizeyde — Kullanima Hazirdrr.

— Yatay ve diseyde — inceltme gerektirmez.

— Derz dolgu uyqulanmus alanlari
guclendirerek su kacaklarini onler. Uygulama Sartlan

— I¢ ve dis yuzeylerde kullanima uygundur. Uygulama iki kat yapiimalidir.
Avantajlan Uygulama Aletleri

— Uygulandigi alana su gecirmez bir film Rulo, firca
tabakasi olusturarak su gecirimsizlik saglar.

— UV dayanimi yiksektir. Uyanlar & Oneriler

— Kesinlikle yabanci malzemeler ilave

Yiizeyin Hazirlanmasi edilmemelidir.

— Kaplanacak yuzeyin temiz ve saglam olmasi — Urtiniin kapagi acik birakilmamalidir.
gereklidir. — Goze ve cilde temas ettirmeyiniz.

— Yapismaya ters etki yapacak tim yabanc
maddeler temizlenmeli

Uygulama Detaylan
— Kullanima hazirdir.
—Rulo veya firca ile cok rahat uygulama

Her bir kat igin 200 gr/m? Teneke kutu iiretim tarihinden itibaren 1 yil

imkani verir.
Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (x2°C)'de %55 (£5°C) bagil nem ortamina goredir.
icerik Solvent bazli recine
inceltme Kullanima hazirdir,
Karisim Yogunlugu 0.80 - 0.85 gr/cm?|
Uygulama Sicaklig +5°C / +35°C
Kuruma Suresi 30 - 40 dakika
Dokunma Saresi 2 saat
Tam Kuruma 24 saat
P Tiiketim . Ambalaj 2. Raf Omrii ,’I\\ Renk
'@f‘f‘n;;;k;k;;u‘y‘g;,;;q;‘y;;,,;,_ """ @"f&.&tﬂg‘. """ “@fﬁu}ab;;sfz;;;u;aa,;g,,;,a,a;'"'*\j,,f"ge'ff;‘f




Newsan — Insaat Boya Grubu Urtnler

e LT {
~ ' <
: |
Tavan Boyasi
Uriin Tanimi — Uygulama sirasinda ve bunu takip eden 24
Styren Akrilik kopolimer baglayici, su bazli, saat boyunca ortamin ve uygulama yapilacak
teneffis etme ozelligine sahip, kapatma yizeyin sicakidi minimun +10°C olmalidir.
glict ve beyazligi yiksek tavan boyasidir.
Boyanabilen Alan
Uygulama Alanlan iki katta yiizeye bagh olarak;
—Binalarnin ic cephelerinde yer alan tavan —3,5kg ile 10-12 m2
yuzeyleri icin formule edilmistir. — 10 kg ile 28-30 m2
—Basgka bir alanda kullanilmamasi tavsiye — 17.5 kg ile 50-52 m2
edilir.
Uygulama Aparatlan
Avantajlan Rulo ve firca ile uygulama yapilir.
— Siva, beton algi ve kirec yUzeye yapisma ve
uyum saglar. Kuruma Siiresi (23°C, %50 Bagil Nem)
—Su bazli olup yuksek teneffis kabiliyetine — Katlar arasi bekleme siresi min 2 saattir.
sahiptir. — Tam kuruma stresi min. 12 saattir
— Mat ve pirGzsiz gorinusludur.
— Cok yuksek ortme kabiliyetine sahiptir. inceltme
— Kabarma ve dokilme yapmaz. En cok % 10-15 inceltilerek iki kat
—Uyqulama sirasinda  yizeydeki  yiksek uygulama tavsiye edilir.
yayllma qUci sayesinde zaman ve iscilikten
tasarruf saglar. Ambalaj

17,5 /10 / 3.5 kg. PE Kova
Uygulama Talimati

— Yuzey kabarmis ve gevsek dokulu tabakal- Depolama
ardan arindirilmis olmalidir, Acilmamis ambalajda, serin yerde, direk
—Toz, yag, is ve diger kirlenmeler temizlen- gunes 15141 ve dondan koruyarak 1 il
meli, gerekirse su ile yikanarak silinmelidir. saklanabilir.

— Newsan Yuzey Duzeltme Macunu ile catlak-
lar doldurulmali, bozukluklar giderilmelidir.
— Eski solvent bazli veya renk degisimi
yapilacak su bazli boyali yuzeyler ile eski
boyali ve cok kirli yizeyler Newsan Astar ile
yeni boyanacak emici yuzeyler Newkim
SUper Algl Astari veya Newsan Astar ile
astarlanir.

— Uygulama 6ncesi Newsan Tavan Boyasl iyice
kanistinimalidir.

— Katlar arasinda ortam 1si ve rutubetine bagli
olarak 1-2 saat beklenmesi 6nerilir.
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Ic Cephe

— Insaat Boya Grubu Urtnler
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Silikonlu Su Bazl Mat Boya

Uriin Tanimi

— Uygulama aletleri kullanimdan hemen sonra

Styren akrilik bazl, silikon katkil, yiksek su ile yikanmalidir.
kaplama ve silinebilme 6zelligine sahip mat — Uyqulama sirasinda ve bunu takip eden 24

ic cephe boyasidir.

Uygulama Alanlan

saat boyunca ortamin ve uygulama yapilacak
yuzeyin sicakligi, minimum 10°C olmalidir.

Uygulamasi kolay yiksek kaliteli ic mekan Boyanabilen Alan

duvar boyasidir

Avantajlan
— Mat ve pirizstzdur.
— Yuzeyleri mikemmel kapatir.
— Kabartma ve dokilme yapmaz.
— Yuzey hatalarini gizler.

Uygulama Talimati

iki katta yizeye bagh olarak;
—3,5kgile 12-14 m?2
— 10 kg ile 38-40 m?
— 20 kg ile 76-80 m2 yiizey boyanabilir.

Uygulama Aparatlan
Rulo ve firca ile uygulama yapilir.

Kuruma Siiresi

— Alt yuzey islemleri tamamlanmis (macun ve — ikinci Kat Uygulama: 3 saat
astar uyqulanmis) temiz, kuru ve dizgin — Son Kuruma: 24 saat

yuzeylere uygulanmalidir.

— Astar uygulamasindan 24 saat sonra su ile inceltme

hacmen % 15-20 oraninda inceltilerek,

veya rulo ile 2 kat olarak uygulanir.

firca En cok % 15-20 inceltilerek iki kat
uygulama tavsiye edilir.

— Uyqulamada rulo hareketlerinin tek yone

dogru olmasina dikkat edilmelidir. Ambalaj
— Uygulama katlar arasinda yaz ve kis farkina 20 /10 / 3.5 kg. PE Kova
gore 2-4 saat beklenmelidir.
—Eski  sentetik  bazli  ylzeyler iyice Depolama
zimparalanip,  zimpara  tozlar  yUzeyden Acllmamis ambalajda, serin yerde, direk

uzaklastinimalidir.

gunes 1511 ve dondan koruyarak 1 il

— Mat dokunun en iyi sekilde saglanabilmesi saklanabilir.
icin, tim ylzey Newsan Yuzey Dulzeltme

Macunu ile purizsiz hale getiriimelidir.

—Eski solvent bazli veya renk degisimi
yapilacak su bazli boyall yizeyler ile eski
boyall ve cok kirli yizeyler Newsan Astar
ile,(Newsan DOnisim Astar) yeni boyan-
acak emici yuzeyler Newsan ic cephe astari

ile astarlanmalidir.
— Uygulama 6ncesi Newsan Silikonlu Su
Mat Boya iyice kanstinlmalidir.

Bazli
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Newsan

Ic Cephe

Silikonlu Su Bazh Parlak Boya

Uriin Tanimi

Styren akrilik bazli, ipek gorinumli siliko
katkili, yiksek kaplama ve silinebilm
ozelligine sahip parlak ic cephe boyasidir.

Uygulama Alanlan
Uygulamasi kolay yiksek kaliteli ic meka
duvar boyasidir

— Insaat Boya Grubu Urtnler

kaciniimalidir.
n — Katlar arasi en az 6 saat beklenmesi onerilir.
e Uygulama sirasinda ve bunu takip eden 24

saat boyunca ortamin ve uygulama yapilacak
yizeyin sicaklhigr minimun +10°C olmalidir.

n Boyanabilen Alan
Iki katta yizeye bagh olarak;
—3,5kgile 16-18 m2

Avantajlan — 10 kgile 45-50 m2

— Silikon  katkisi sayesinde yuksek su itici — 20 kg ile 90-100 m2 yizey boyanabilir.
ozellige sahip olup yuzeyde olusan suluboya,
kursun kalem, ketcap vb. lekelerin temizlen- Uygulama Aparatlarn

mesine imkan verir.

Rulo ve firca ile uygulama yapilir.

— Uyqulandigi  yuzeylerin - nefes almasina
saglar, kokusuzdur, insan ve cevre dostudur. Kuruma Siiresi
— Kolay uygulanir, kolay silinir, — Katlar arasi bekleme stresi min 6 saattir.
— Yuksek ortuculige sahiptir. — Tam kuruma sUresi min.24 saattir
Uygulama Talimati Tiketim
— Yeni boyanacak yuzeylerde; Macun vb. ile 1 kg ile uygulama sekli ve zemine bagli
duzqunlestirilmis yuzeylere astar uygulanir. olarak tek katta 4.5-5 m2 alan tek kat
— Eski boyali yuzeylerde; yizey her tirlG yag, boyanabilir.
ki, gevsek ve kabarmis tabakalardan
temizlenmelidir. inceltme
— Gerekli gortlen vyerlerde yuzey duzeltme En cok % 8-10 inceltilerek iki kat uygulama
islemi yapildiktan sonra tim yizeye Newsan tavsiye edilir.
ic cephe Astar uygulanir.
—Eski sentetik boyali yizeylerde; yuzey Ambalaj
hafifce  zimparalanip, ~ zimpara  tozlar 20 /10 / 3.5 kg. PE Kova
yuzeyden uzaklastirildiktan sonra Newsan
dontsum tek kat halinde uyqulanir. Depolama
— Renk dedisimi yapilmak istenilen ytzeylerde Acilmamis ambalajda, serin yerde, direk
boya uygulamasindan  6nce  Newsan giines 151gi ve dondan koruyarak 1 yil
DONGsum tek kat halinde uygulanmalidir. saklanabilir.
— Astar uygulamasindan 24 saat sonra su ile

hacmen % 8-10 oraninda inceltilerek, firca

veya rulo ile 2 kat olarak uygulanr.

— DUzgln uygulama elde edebilmek icin tek

yonde tarama yaplimali, fazla taramada

n

104



Newsan

Ic Cephe (Export Plastik)
Su Bazli Plastik Boya

Uriin Tanimi

Stren akrilik kopolimer esasli, teneffis etme
ozelligine sahip, kapatma qucl yuksek ic
cephe mat boyadir.

Uygulama Alanlan
Binalarin ic mekanlarinda her turlG duvar
yuzeylerinde kullanilir.

Avantajlan

— Ekonomi ve kaliteyi birarada veren ic cephe
duvar boyasidir.

—Su bazli olup yiksek teneffiis kabiliyetine
sahiptir.

—Uygulandigi  yizeyle  muikemmel  bir
butunlesme saglar.

— Catlama, kabarma ve dokulme yapmaz

Uygulama Talimati

— Boyamadan 6nce (macun ve astar uyqulan-
mis) yUzey tozdan arindinlmis, temiz ve kuru
olmalidir

— inceltme oranina gore inceltilmeli, karistiril-
mali, homojen hale getirilmelidir.

— Renk dedgisimi yapilmak istenilen yizeylerde
uygulama oncesinde Newsan dénisim
astarl tek kat halinde uygulanabilir.

— Alt yizey islemleri tamamlanmis (macun ve
astar uygulanmis) yizeylerde 24 saat sonra
su ile hacmen % 20- 25 oraninda inceltil-
erek, firca veya rulo ile en az 2 kat olarak
uygulanir.

— DUzqun uyqulama elde edebilmek icin tek
yonde tarama yapllmali, fazla taramadan
kacinilmalidir.

— Katlar arasinda mevsim farkliliklari gozénine
alinarak 2-3 saat beklenmelidir.

— Kestirmelerde  bindirme  yapilmamasina
dikkat edilmelidir.

Insaat Boya Grubu Uriinler

# -——

FLANSEE S W — L RS

Boyanabilen Alan

iki katta yiizeye bagh olarak;
—3,5kgile 10-12 m?2
— 10 kg ile 28-30 m2
— 20 kg ile 50-52 m2 ylzey boyanabilir.

Uygulama Aparatlarn
Rulo ve firca ile uygulama yapilir.

Kuruma Siiresi (23°C (+2°C)'de %55 (+5°C)
— lkinci Kat Uygulama: 2-3 saat
— Son Kuruma: 24 saat

inceltme
En cok % 20-25 inceltilerek iki kat
uygulama tavsiye edilir.

Ambalaj
20 /10 / 3.5 kg. PE Kova

Depolama

Acllmamis ambalajda, serin yerde, direk
gunes 1s1gi ve dondan koruyarak 1 yil
saklanabilir.
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Ic Cephe
Silikonlu Beyaz Astar

Uriin Tanimi
Su bazli, ttm ic cephe kaplama malzemeler-
inin altina uygulanabilen silikonlu astardir.

Uygulama Alanlan

— Beton, siva, alc macun gibi her tdrlG
gozenekli emis qici yiksek yizeylerde
emisyon esasli kaplama malzeme astari
olarak kullanilir.

— Mineral esasl cok emici yuzeylerde ve ilk
defa boya uygulamalanindan once kullanil-
malidir.

Avantajlan

— Yuzeye mikemmel nifuz eder.

—Son kat boya tuketimini %15-20 oraninda
azaltir.

Uygulama Talimati

— Uyqulama yapilacak yuzeyler, tozdan ve
kirden arindinimalidir.

—Boya Astari olarak hem veni boyanan
yizeylere hem eski boyalr yizeyler (izerinde
kolayca uygulanabilir.

— Yuzeylerin Uzerine homojen dagilarak, yeni
boyanin  yizey  (zerine  mikemmel
yapismasini saglar.

—Eski sentetik  bazli  yUzeyler iyice
zmparalanip,  zimpara  tozlan  yUzeyden
uzaklastirilmalidir.

—Newsan Yizey Dizeltme Macunu ile
yizeydeki catlaklar  doldurulmali, yuzey
duzeltiimelidir.

— Newsan Silikonlu ic Cephe Beyaz Astar en
cok %715-20 oraninda temiz su ile inceltildik-
ten sonra firca, rulo veya puskirtme sistemi
ile yuzeye tek kat uygulanmalidir.

—Newsan Silikonlu ic Cephe Beyaz Astar
uygulamasindan en az 6 saat sonra son kat
kaplama malzemesi uyqulamasina gecilmelidir.

Insaat Boya Grubu Uriinler

— Uygulama sirasinda ve bunu takip eden 24
saat boyunca ortamin ve uygulama yapilacak
yuzeyin sicakligl, minimum +10°C olmalidir.

— Asirt - sicak  yizeyler uyqulama  oncesi
nemlendirilmelidir.

Boyanabilen Alan

Tek katta yizeye bagl olarak;
—3,5kg ile 23-25 m2
— 10 kg ile 65-70 m?
— 20 kg ile 130-135 m2 alan boyanabilir.

Uygulama Aparatlar
Rulo ve firca ile uygulama yapilir.

Uygulama Aparatlan
Rulo ve firca ile uygulama yapilir.

Kuruma Siiresi (20°C, %50 Bagil Nem)
— ilk kuruma - 1-2 saat
— Boya uyqulama: 6 saat
— Tam Kuruma  : 18-24 saat

Tiiketim

1 kg ile uygulama sekli ve zemine bagli
olarak tek katta 6-7 m2 alan tek kat
boyanabilir.

inceltme
Su ile %15-20 oraninda inceltiniz.

Ambalaj
20 /10 / 3.5 kg. PE Kova

Depolama

Acilmamis ambalajda, serin yerde, direk
gunes 1541 ve dondan koruyarak 1 yildir.
saklanabilir.tt
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Donudsum Astari
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Uriin Tanimi Uygulama Aparatlan
Solvent bazli boyadan, su bazli boyaya Rulo ve firca
geciste kullanilan ic cephe boya donisim
(transfer) astaridir. Kuruma Siiresi
— ilk kuruma: 1-2 saat
Uygulama Alanlan — Boya uygulama: 6 saat
Brit beton, purizli ve her tirld sivali, miner- — Dikkat; Su bazli boya tzerindeki uygulama-
al esasli yuzeylerde, rengini kaybetmis larda 6 saat, Solvent bazli boya Gzerindeki
kendini tasiyabilen silikon veya akrilik esasli uyqulamalarda 24 saattir. (Daha yuksek
eski boyali yiizeylerde astar olarak kullanilir. bagil nem ve dusuk sicaklikta kuruma stresi
uzayabilir))

Avantajlan

— Boya ile yuzey arasinda baglayici képri kurar. Tiketim

— Boya sarfiyatini azaltir. 1 1t. ile uygulama sekli ve zemine bagli

— Su ve nem gecirimini buyk olcide 6nler. olarak 10-12 /m2 alan tek kat boyanabilir.
Uygulama Talimati inceltme

—Uyqulama yapilacak yizeyler  dizgin, — Firca ve rulo uygulamalarinda temiz su ile
sadlam, astar ve son kat boyay! taslyabilecek %710 inceltilerek tek kat halinde uygulan-
durumda olmalidir. masl tavsiye edilir.

— Boya yapilacak yuzeyler, her turli kir, toz, — Havasiz (Airless) Puskurtmede: %5 inceltilir.
kalip yaq, vb. temizlenmeli ve gerekli yizey
duzeltme yapiimalidir. Ambalaj

— Beton, briit beton ve yeni sivali yizeylerde 15 /7.5 /2.5 Lt. PE Kova
priz strelerine uyulmalidir (28 gun).

— Eski/yeni sentetik boyali yUzeylerden su DEPOLAMA
bazli sisteme gecmeden once ve su bazli Acilmamis ambalajda, serin yerde, direk
ipekmat, yarmat, parlak sistemlerde (astar gunes 1s1gi ve dondan koruyarak 1 il
uygulama oncesi) yizeyleri zimpara ile saklanabilir.

puruzlendirilmelidir.

—Siva tanecikleri yogun olarak geliyorsa
raspalama, zimparalama ya da mekanik
yollarla temizlik yapilmali, daha sonra astar
uygulanmalidir.

—Uygulama esnasinda ve GrGnlerin  tam
kurumasi tamamlanincaya kadar, ortam ve
yuzey sicakhiginin +5°C ile+35°C arasinda
olmasina dikkat edilmelidir.




Newsan

om0’

Nouvo
Sedef Boya

Uriin Tanimi

Su bazli yizeylere dekoratif amacli uygula-
nan, silinebilir, farkli uyqulama aparatlari ile
isigin - yansimasina  bagl  olarak sedefli
desenler olusmasini saglayan, cevre dostu,
orticilogu  yiksek, esnek vyapida sedefli
desenler olusturulmasini saglayan ic cephe
boyasidir.

Avantajlan
Tam silinebilme 6zelligi

Yiizeyin Hazirhgi ve Uygulama

— Uyqulanacak yuzeyler dizqun, saglam, kuru
ve tozdan arindinimis durumda olmalidir.

— Uygulama sirasinda ortam ve yizey sicakligi
+5 - +35°C arasinda olmalidir.

— Doldurulmasi gereken cukur ve catlaklar icin
Newsan Yizey Duzeltme Macunu kullanil-
maldir.

— Newsan donusim (Transfer) Astari ve boya
uygulanmis yizeylere 18 - 24 saat bekledik-
ten sonra ilk kat olarak Newsan Mat / Yari
Mat boya istenilen rengi kisa tiyli saten rulo
ile tek kat olarak uygulanir.

— 4 saat sonra ikinci kat olarak Nouvo Sedef
istenilen desen ile uygulanir.

Uygulama Aparatlari
Saten rulo, firca ve Dekoratif Sedef Boya
Baski Efekt Suingeri

Uygulama Aparatlar
Rulo ve firca ile uygulama yapilir.

Kuruma Siiresi (25°C, %50 Bagil Nem)
— Dokunma kurumasini 2 saat
— Sert kurumasini 24 saatte tamamlar.

—— Insaat Boya Grubu Urtnler 108

Tiiketim
Tek katta 15-20 m2/L

inceltme
Kullanima hazirdir.

Ambalaj
075L-25L -151L

Depolama

Acilmamis ambalajda, serin yerde, direk
gunes 1sigi ve dondan koruyarak 1 il
saklanabilir.




Newsan

Newizolan Astar
(Seffaf Astar)

Uriin Tanimi
Su Bazli, ic cephe ve dis cephe astari olarak
kullanilabilen seffaf astardir.

Uygulama Alanlan

— Brit beton, gaz beton, alcipan, tugla, alcl
macun vb. yapr elemanlari Uzerinde kullanilir.
izolasyon amacli kullanilabilir,

— Eski boyalar, eski siva yuzeylerde kullanila-
bilinir.

—Eski - binalarda  mantolama  6ncesinde
kullanilmasi ~ durumunda ~ mantolama
yapistiricisi ile duvar arasinda yapisma
mukavemetini artirir.

Avantajlan
— Yuzeyi korur ve guclendirir.
— Son kat dayanimini artirir.
— Rahat uygulama imkani verir.

Uygulama Talimati
izolasyon astari amacli kullanilacak durum-
larda;

—Su itici 6zelligi icin izolasyon malzemesi
olarak kullanilacagi hallerdeki inceltme
oranina gore inceltilen Newizolan astar,
boyall yiizeye veya Uzerine boya surilmeye-
cek siva, brit beton vb. yizeylere rulo veya
firca ile uyqulanir.

— izolasyon amacli yapilan uygulamada Griinin
yuzeyde film olusturacagi icin Uzeri boyan-
mamalidir.  Aksi taktirde boya yizeyinde
catlama, kalkma yapar ve boya tutunamaz.
Boya astari olarak kullanilacak hallerde;

— Uygulama sirasinda bindirme yapilmamasi-
na dikkat edilmeli, yizeyde film olusturul-
masl engellenmelidir. Aksi halde Uzerine
uyqulanacak boyada catlama ve dalgali bir
gorinim olusmasina neden olur.

Insaat Boya Grubu Uriinler

Uygulama Aparatlan
Rulo, firca veya pistole ile uygulanabilir.

Uygulama Onerisi
Uzerine son kat boya uygulanmas icin 1
gun beklenilmesi énerilir.

Tiiketim
60 - 70 gr. / Tm2 alan boyanabilir.
(1/7 oraninda inceltildiginde)

inceltme
— Su ile inceltilir.
— Dis cephe uygulamalarinda; 11t; 5 It.su
— ic cephe uyqulamalaninda; 11t 7 It. su
— izolasyon Astari olarak; 11t 2 It su

Boyanabilen Alan
—0.751It. ile 45 m2
— 2.5 It ile 100 m2
— 7.5 It ile 450 m?
— 15 It. ile 900 m2 alan tek katta boyanabilir.

Ambalaj
0.75-2.5-75-15It. PE kova

Depolama

Acllmamis ambalajda, serin yerde, direk
gunes 1s1gi ve dondan koruyarak 1 yil
saklanabilir.
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Newsan

Insaat Boya Grubu Uriinler

I'\"'

Dis Ceph

Su Bazh Silikonlu Boya
Uriin Tanimi su ile yikanmalidir.
Strien kopolimer emulsiyon esasli, silikonlu — Uyqulama sirasinda ve bunu takip eden 24
su gecirimsiz mat son kat dis cephe boyasidrr. saat boyunca ortamin ve uygulama yapilacak
yizeyin sicakligi minimum +10°C olmali ve
Uygulama Alanlarn yizey yadis almamalidir.
Dis cephede kara siva, beton, cimento levha
gibi  mineral yUzeylere ve eski boyall Boyanabilen Alan
yizeylere uygulanir. Uygulamada yiizeye bagli olarak;
— Newsan Silikonlu Dis Cephe Su bazli boya
__Avantajlan astar kullanildiginda iki katta yuzeye bagl
Su bazli olup yuksek teneffis kabiliyetine olarak 1 kg.ile 2 - 3 m2,
__sahiptir. — Astar kullanildiginda tek katta yuzeye bagli
__Mat ve pUriizsiz gorintsladur. olarak 1 kg ile 4 - 6 m2alan
Solvent icermedigi ve su ile seyreltildigi icin
kokmaz, insan ve cevre sadlidina zarar Uygulama Aparatlari
__vermez. Rulo ve firca ile uygulama yapilir.

Kabarma ve dokilme yapmaz.
Kuruma Siiresi

__Uygulama Talimati —ilk kuruma 4 saat
Uyqulama yapilacak ytzey her turlG yag, kir, — ikinci kat uyqulama: 12 saat
gevsek ve kabarmis tabakalardan temizlen- — Tam Kuruma  : 24 saat
_ meli,
Camsi ve parlak dokularda boyanin tutunabi- Tiiketim
__lecegi bir yizey olusturulmalidir. 1 kg ile uygulama sekli ve zemine bagli
Kilcal catlaklar Newsan Yuzey Duzeltme olarak tek katta 4-6 m2 alan tek kat
—macunu ile doldurulmalidir. boyanabilir.
Sivall, yeni ve saglam yuzeylerde; Newsan
silikonlu Dis cephe Beyaz Astar tek kat olarak inceltme
__uyqgulanmalidir. Astar uygulamasindan en az 24 saat sonra
Ist yalitim sisteminde kullanilan cimento su ile agirlikca %10-15 oraninda
esasl dekoratif siva 0zerine ; Newsan inceltilerek iki kat uygulanmalidir
silikonlu Dis cephe Beyaz Astar uygulamasi
__yapilmasi gerekmektedir. Ambalaj
Sivali, yeni ve saglam yizeylerde; Silikonlu 20 /10 / 3.5 kg. PE Kova
dis cephe beyaz astar tek kat olarak
__uyqulanmalidir. Depolama
Eski  sentetik  bazli  yuzeyler iyice Acilmamis ambalajda, serin yerde, direk
zimparalanip, zimpara tozlan  yuzeyden gunes 151gi ve dondan koruyarak 1 yil
_uzaklastinlmalidir. saklanabilir.

Uygulama aletleri kullanimdan hemen sonra




Newsan

Insaat Boya Grubu Uriinler

Cephe

DIs

Su Bazh Akrilik Boya
Uriin Tanimi yiksek bagil nem veya yadis beklentisi olan
Su bazl akrilik kopolimer esasli, silikonlu su havalarda uygulama yapilmamalidir.
gecirimsiz, mat son kat dis cephe boyasidir. — Asirt - sicak  yOzeyler uygulama  6éncesi
nemlendirilmelidir.
Uygulama Alanlan — Uyqulama aletleri kullanimdan hemen sonra
— Beton, gaz beton, briket, tugla, siva ve su ile yikanmalidir.
benzeri  mineral  yizeylerde  givenle
kullanilir. Boyanabilen Alan
—Iyi durumda olan eski boyall yuzeylerde Uygulamada yizeye bagli olarak;
uyqulanabilir. — Newsan Dis Cephe su bazli akrilik boya
kullanildiginda iki katta yizeye bagh olarak
Avantajlan 1kg.ile 2 -3 m2 alan,
— Yagmur, kar, nem, asirt soguk veya sicak gibi — Astar ile kullanildiginda tek katta yuzeye
agir hava sartlarindan etkilenmez kabarmaz, bagl olarak 1 kg ile 4 - 6 m2alan
catlamaz ve renkleri solmaz. boyanabilir.
— Yizeye mukemmel nifuz eder.
— Mat gorinimludar. Uygulama Aparatlar

Rulo ve firca ile uygulama yapilir.
Uygulama Talimati

— Uyqulama yapilacak yozeyler, yapismayi Kuruma Siiresi (20°C, %50 Bagil Nem)
azaltic toz, kir ve yagdan arnindinimali, eski — ilk kuruma - 4 saat
ve kabarmis boya tabakalarindan timiyle — ikinci kat uygulama: 12 saat
temizlenerek kuru, saglam ve temiz hale — Tam Kuruma  : 24 saat
getirilmelidir.
—Eski  sentetik  bazli  ylzeyler iyice TUKETIM
zmparalanip,  zimpara  tozlan  yUzeyden 1 kg ile uygulama sekli ve zemine bagli
uzaklastirilmalidir. olarak tek katta 4-6 m2 alan tek kat
— Eski boyali veya yeni boyanacak mineral boyanabilir.
esasli yUzeyler Newsan dis cephe astar
kullanilir. iNCELTME
— Yuzeyin su ile ilgili tim izolasyon islemleri Astar uygulamasindan en az 24 saat sonra
yapilmis olmalidir. su ile agirlikca %10-15 oraninda
— Uygulama oncesi Newsan Su Bazli Akrilik inceltilerek iki kat uygulanmalidir.
Boya iyice kanistinimali ve 2 kat halinde
uygulanmalidir. AMBALA)
— Uygulama sirasinda ve bunu takip eden 24 20 /10 / 3.5 kg. PE Kova
saat boyunca ortamin ve uygulama yapilacak
yizeyin sicakligi minimum 10°C olmali ve DEPOLAMA
yizey yadis almamalidir. Acllmamis ambalajda, serin yerde, direk

— Cok sicak havalarda, kuvvetli rizgar, sis, gunes 1511 ve dondan koruyarak 1 yil




Newsan

T

| (SHSTAR

SIL-STAR
Silikonlu Dis Cephe Boyasi

Uriin Tanimi

Su bazl, yuksek ortuculuge sahip, dstin
yayllma gqici sayesinde rahat uygulanan,
silikonlu ve yar parlak gorGnomli dis cephe
boyasidir.

Leke tutmayan teknolojisi sayesi ve su itici
ozelligi - sayesinde  boncuklanma  efekti
yaratan, su bazli silikonlu dis cephe boyasidir.

Kullanim Alanlan
Konvansiyonel siva, beton, brit beton,
sunta, gaz beton, tugla ve eski boyali
ylizeylerde uygulanir.

Avantajlan
— Yiksek leke dayanimi,
— Tam Silinebilme 6zelligi,
— Dustk koku,
— Yiksek kaplama alani.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uyqulanacak yizeyde 0rinin yapismasini
engelleyen her turlu pis, kirli vb. zemin
temizlenmelidir.

— Uyqgulama yapilacak yuzey nemsiz, kuru ve
temiz olmalidir.

Uygulama Talimati

— Alt yizey islemleri tamamlanmis (Newsan
Yizey DUzeltme Macunu - ve Newsan
Silikonlu Dis  Cephe Astar uygulanmis)
temiz, kuru ve dizgun yizeylere uygulan-
malidir.

— Mutlaka ambalgj Uzerinde yazan inceltme
oranina gore inceltilip, kanstinlarak homojen
hale getirilmelidir.

—Uyqulamaya hazir alana, once, firca
yardimiyla kestirme islemi yapilir ardindan
min. 2 kat halinde uygun rulo ile son kat
boya uygulanir.

insaat Boya Grubu Uriinler

— Uygulamada rulo hareketlerinin tek yone
dogru olmasina dikkat edilmelidir.

— Uyqulama katlari arasinda ortam sicakligina
bagl  olarak 2-4 saat beklenmelidir.

— Kestirmelerde bindirme yapilmamasina 6zen
gosterilmelidir.

— Homojen ve daha ortict yizey elde etmek
icin rulo uygulamalarindan, ortam sicakligina
bagl olarak 2-3 dk. sonra, ayni rulo ile ve
ruloya boya almadan boyanmis yizeyin
Uzerinden gecerek "Tarama" islemi yapilmasi
tavsiye edilir.

Boyanabilen Alan
—3.5kgile 17.5-28 m2
— 10 kg 1le 50-80 m?2
— 20 kg ile 100-160 m?2

inceltme
En cok % 10-15 inceltilerek iki kat uygulama
tavsiye edilir.

Tiketim
1 kg ile 5-8 m2 alan boyanabilir.

Uygulama Aletleri
Rulo, fir¢a, tabanca ile (%10 inceltildiginde)

Kuruma Siiresi
Katlar arasi bekleme siresi min 2 saattir
Tam kuruma sGresi min.24 saattir.

Ambalaj
20 /10 / 3.5 kg. PE Kova

Depolama
Acllmamis ambalajda, serin vyerde, direk
gunes 1sigi ve dondan koruyarak 1 il
saklanabilir.
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Newsan Insaat Boya Grubu Uriinler

Dis Cephe

Uriin Tanimi
Akrilik esasli, mukemmel 6rtme gucine

Boyanabilen Alan
Uygulamada yizeye bagli olarak;

sahip, mat, grenli texture son kat dis cephe
boyasidir.

— Desen kalinligina bagl olarak tek katta,

ortalama 1 kg. ile 0.8-1 m2 alan boyanir.
— 1 m?de tiketim orani ise 1.30-1.35 kg'dir.
— Yizeye ve desene bagli olarak sarfiyat

Uygulama Alanlan

Beton, gaz beton, briket, tugla, siva ve
benzeri  mineral  yizeylerde  givenle
kullanilir.

Avantajlan

degisebilir.

Uygulama Aparatlarn
Rulo ile uygulama yapilir, mercan Rulo ile
desen verilir.

— Neme ve suya dayaniklidir.

—Glnes isinlan ve deniz kiyllarindaki tuzlu Kuruma Siiresi (25°C / %50 Bagil Nem)

nemin olumsuz etkilerine son derece — ilk kuruma . 2-4 saat

dayanikhidir — Tam Kuruma  : 18-24 saat
— Nefes alma kabiliyeti ile duvardaki nemin

disariya atilmasini saglar. Tiiketim

Uygulama Talimati

— Uyqulama yapilacak yuzey her turld yag, kir,

gevsek ve kabarmis tabakalardan temizlen-
meli, camsi ve parlak dokularda boyanin
tutunabilecegi bir yzey olusturulmalidir.

Tek katta yuzey ve desene badl olarak;
20 kg ile 15-20 m2 alan boyanir

inceltme
Maksimum % 5 inceltilerek iki (2) kat
uygulama tavsiye edilir.

—Kilcal catlaklar Newsan Yizey Duzeltme
Macunu ile doldurulmalidir.

—Swvali, yeni ve saglam yizeylerde Newsan
Silikonlu Dis Cephe Beyaz Astar tek kat
olarak uygulanmalidir.

—Isi yalitim sisteminde kullanilan cimento
esasl  dekoratif  siva  Uzerine  astar
uygulamasi yapiimasi gerekmektedir.

— Astarlama isleminden en az 24 saat sonra
uygulama yapiimalidir.

— inceltilmeden tek kat olarak uygulanir.

—iki kat uyqulama istendiginde, ilk kat %
10-15, ikinci kat inceltiimeden uygulanir.

— Posteki rulo ile yizeye aktarlan Grine,
mercan rulo ile desen verilir.

—Yadgish ve nemli, asin rzgarl ve sicak
havalarda uygulamadan kacinilmalidir.

Ambalaj
20 kg. PE Kova

Depolama

Acllmamis ambalajda, serin yerde, direk
gunes 1511 ve dondan koruyarak 1 yil
saklanabilir.




Newsan

Dis Cephe
Silikonlu Astar

Uriin Tanimi
Su bazl, tum dis cephe kaplama malzeme-
lerinin altina uygulanabilen silikonlu astardir.

Uygulama Alanlan

— Beton, siva, alg macun gibi her tdrlG
gozenekli emis quci yiksek yozeylerde
emisyon esasli kaplama malzeme astari
olarak kullanilir.

— Mineral esasl cok emici yuzeylerde ve ilk
defa boya uygulamalarindan once kullanil-
malidir.

Avantajlan

— Yuzeye mikemmel nifuz ederek, yizeyin
esit bir sekilde doldurulmasini saglar.

—Son kat boya tuketimini %15-20 oraninda
azaltir.

Uygulama Talimati

— Uyqulama vyapilacak yizeyler, tozdan ve
kirden arindinimalidir.

— Uygulama sirasinda yizey ve ortam sicakligi
+5-+30°C arasinda olmalidir

—Boya Astarl olarak hem vyeni boyanan
yizeylere hem eski boyalr ytzeyler zerinde
kolayca uygulanabilir.

— Yuzeylerin Gzerine homojen dagilarak, yeni
boyanin  yizey  (zerine  mikemmel
yapismasini saglar.

—Eski  sentetik  bazli  ylzeyler iyice
zmparalanip,  zimpara tozlan  yUzeyden
uzaklastirilmalidir.

— Yuzeydeki catlaklar doldurulmali ve yizey
duzeltiimelidir.

— Uyqulama yapilacak yuzeyin su ile ilgili tim
izolasyon 6nlemleri alinmis olmalidir.

— Uygulama aletleri kullanimdan hemen sonra
su ile yikanmalidir.

Insaat Boya Grubu Uriinler

Boyanabilen Alan
Tek katta yizeye bagh olarak;
— 3,5kg ile 23-25 m2
— 10 kg ile 65-70 m2
— 20 kg ile 130-135 m2 alan boyanabilir.

Uygulama Aparatlan
Rulo ve firca ile uygulama yapilir.

Kuruma Siiresi
— ilk kuruma - 1-2 saat
— Boya uygulama: 6 saat
— Tam Kuruma  : 18-24 saat

Tiiketim

1 kg ile uygulama sekli ve zemine bagli
olarak tek katta 6-7 m2 alan tek kat
boyanabilir.

inceltme
Su ile % 15-20 oraninda inceltiniz.

Ambalaj
20 /10 / 3.5 kg. PE Kova

Depolama

Acilmamis ambalajda, serin yerde, direk
gunes 15141 ve dondan koruyarak 1 yil
saklanabilir.
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Newkim

Dekoratif Siva
Kaplama Astan

Uriin Tanimi
Stiren akrilik kopolimer esasli, beyaz renkte
kaplama Astaridir.

Kullanim Alanlari
— Isi yaliuim sistemleri Gzerine
— Kaplama uygulamalarindan énce kullanilir.

Avantajlan

— Uyqulama yizeyi ile Newkim Dekoratif Siva
arasinda 6zel bir tutunma olusturur.

— Eski yuzeydeki kir ve lekelerin Newkim

— Dekoratif Siva Kaplama Astar’'nin Uzerine
clkmasini engeller.

— Yuzeyin su emiciligini azaltir.

— Kolay ve pratik uygulama

— Yuksek aderans guici

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uygulama yapilacak yozeyler her torli
kirlilikten arindirilmis ve kuru olmalidir.

—i¢c veya dis cephe daha 6nceden solvent
esasl bir boya ile kaplanmis ise bu yizey
mutlaka zimpara yapilarak yizeydeki boya
tabakas! alinmalidir.

Uygulama Detaylari

— EmUlsiyon esasl boyali veya ilk defa uygula-
ma vyapilacak ic veya dis cephe yizeyler
Uzerine Newsan Dekoratif Kaplama Astari
dogrudan firca, rulo veya puskirtme
uygulamalarinin biriyle uygulanir.

—Cimento esasl ylzeylerin priz suresinin
tamamlanmasi beklenmelidir.

— Uygulamadan 6énce kanistiriniz.

—Newsan dekoratif siva kaplama astar
uygulandiktan 24 saat sonra Uzerine uyqula-
ma yapilir.

Astarlar ve Teknik Likit Grublari

inceltme
Gerektiginde su ile %710-15 oraninda
inceltilir.

Renk
Beyaz

Tiketim
Uygulama sekli ve zemine bagli olarak tek
katta 250 gr/m2 alan boyanabilir.

Ambalaj
15 kg. PE Kova

Depolama

Acllmamis ambalajda, serin yerde, direk
gunes 15igi ve dondan koruyarak 1 yil
saklanabilir.
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Newkim

Uygulama Sartlarni

— Ortam Sicakhdi : + 5 °Cile + 35 °C arasinda
olmalidir.

— Uygulamadan énce karistiriniz.

— Bol esintili veya dogrudan giines géren cok
sicak yuzeylerde uygulama yapmayiniz.

Astarlar ve Teknik Likit Grublari

Uygulama Aletleri
Firca, Rulo, PUskirtme

Uyarilar & Oneriler

— Kesinlikle yabanci malzemeler ilave
edilmemelidir.

— Belirtilen tiketim miktari yizeye ve
uygulama sartlarina gore degisiklik
gosterebilir.

— Serin ve kuru bir ortamda depolanmalidir.

— Daha dnceden boyanmis yUzeylerin
aderansinin kontrol edilmesi icin centik
atilmasi gerekebilir.

— Dekoratif kaplama uygulamasindan bir gin
once ve tek kat uygulama yapilmalidir.
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Newsan

i INEWEAN -

Lix Sentetik Boya

Tanimi
Alkid recine esasl, yiksek ortuculuk ve
parlaklik 6zelligine sahip 10x sentetik boyadir.

Kullanim Alanlan

ic ve dis mekanlarda ahsap, demir-celik,
beton, brit beton, siva, betopan, alcipan,
0SB, MDF yUzeylerde ve mobilyalarda uygun
astar ile guvenle kullanilir.

Avantajlan

— Nem, su ve tuzlu suya dayaniklidir.

— Mukemmel yapismasi ve hizli kurumasi

— (stun ile ozellige sahiptir.

— Uygulandigi yizeylerde pasi onler.

— Kursun icermez.

— Ustn ortme giictine sahiptir.

— Mikemmel silinebilme ve yiizeye yapisma
ozelligine sahiptir.

Uygulama Talimati

— Uyqulama yapilacak yuzeyler yag, kir, pas ve
kabarmis boya kalintilarindan arindiriimalidir.

—Eski boyall duvar ve ahsap vyizeylerde
uygulama o6ncesi mutlaka zimparalanmall,
yizey temizlenmeli ve Newsan sentetik
astar ile astarlama islemi yapilmalidir.

— Eski boyali metal yizeylerde, yuzey ince
zimpara ile pas tabakasindan arindinimalidir.

— Paslanma belirtisi yok ise yizey Newsan lix
antipasla ile astarlanmali ve sonra ince
zimpara ile yuzey duzeltmesi yapildiktan
sonra Newsan liks sentetik boya ile boyama
yapilmalidir.

—Yeni boyanacak ahsap yuzeyler ahsap
emprenye ile doyurulduktan sonra, Newsan
sentetik astar ile astarlanmalidir.

—Yeni boyanacak demir-celik yuzeylere
Newsan Antipas uygulanmalidir.

— iki kat uyqulamada katlar arasi 1 giin beklen-

Sanayii Grubu Urtnler

melidir.
Teknik Ozellikler
— 25°C ve %50 Badil Nem
— Yapis! - Alkid recine esasli
— Incelticisi - Sentetik tiner
— Yogunlugu - Yaklagik 1,18 gr/cm3

— Parlama Noktasi : 36°C
— Parlaklik (60°) :>85

inceltme

— Rulo veya firca ile uygulama kivamina
getirmek icin %5-10 oraninda Newsan Boya
Sentetik  Tiner ile incelterek iki kat
uyqulayiniz.

— Havasiz  (airless) puskirtmede, Newsan
Boya Sentetik Tiner ile %710 oraninda
inceltilerek yeterli film kalinhgi olusturmak
sartiyla tek kat uygulanabilir.
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Newsan

Kuruma Siiresi

— Uyqulama Sicakligr - +10°C /+35°C

— Dokunma kurumasi : 4-5 saat

— Katlar arasi bekleme suresi: 24 saat

— Sert kurumasi : 24 saat

— Kuruma Suresi: 2. kat uygulama icin 24 saat

— Sert kurumasl: 12 saat Daha dustk sicaklik
ve daha yuksek bagil nem, kuruma siresini
uzatir.

UYARI: Daha yiiksek bagil nem ve dusik
sicaklikta kuruma streleri uzayabilir.
Maksimum ortaciliik; bekleme siresine
dikkat edildigi ve astar uygulamasi yapildigi
durumlarda elde edilir.

Tiketim

— Uygulama  vapilacak  yiOzeyin  cinsine,
emiciligine ve yapisina gore 1 Litre ile tek
katta 18-20 m2 alan boyanabilir (255 pm
kuru film kalinhginda).

— Kesin sarfiyat icin kontrolli numune calismasi
yapilmalidir.

Uygulama Aletleri
Firca, rulo, sprey tabancasi

Ambalaj
0.751t. /2.51t. / 15 It. teneke Kova

Sanayii Grubu Urtnler

Depolama

— Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde
dondan, direkt gines 1sigindan korunarak
saklanabilir.

— Ambalajin icinde driin kaldigi zaman kalan
boyayi en guvenli sekilde saklamak icin,
boyanin dsti tamamen kaplanana kadar
kullanilan tinerden ilave edilmeli ya da
ambalajin kapadi sikica kapatilip, 1-2 kez
180° cevirip duzeltilmelidir.

UYARILAR VE ONERILER

— Uyqulama aletleri is bitiminde hemen sonra
tiner ile temizlenmelidir.

—Uygulama  esnasinda  ortam  sicakhg
+5°C-+30°C arasinda olmalidir.

— Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi
Newsan Sentetik Tiner ile yapilabilir.

Tehlike Uyanlan

R 10: Alevlenir.

R 65: Zararli: Yutulmasi halinde akcigerde
hasara neden olabilir.

S 1/2: Kilit altinda ve cocuklarin ulasamaya-
caqi bir yerde muhafaza edin.

S 13: Yiyeceklerden, iceceklerden ve hayvan
yemlerinden uzak tutulmalidir.

S 20: Uron Uygulanirken yemeyin ve
icmeyin.

S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi
hissetmiyorsaniz hemen bir doktora
basvurun. (etiketi saglik personeline
gosterin.)

S 46: Yutulmasi halinde hemen bir doktora
basvurun, kabi veya etiketi gosterin.

S 53: Kullanmadan once 6zel kullanma
talimatini elde edin.

S 56: Bu Urtind ve kabini tehlikeli veya ozel
atik toplama vyerlerinde bertaraf edin.




Newsan

Lix Antipas Boya

Tanimi

Alkid recine esasli, yuksek ortoculuk ve pas
onleme ozelligine sahip, kursunsuz, son kat
liks mat boyadir.

Kullanim Alanlar
Ic ve dis mekanlarda demir yizeylere
uygulanir.

Avantajlan

— Yuksek ortme glcine sahiptir.

— Alkid ve pas onleyici antikorozif yapisindaki
pigmentler sayesinde demir yUzeyleri
paslanmaya karsi korur.

— Uygulandigi yizeye mukemmel yapisir.

— Kursun icermez.

—Sadlam, duzgqun bir yUzey olusturarak
uygulama yapilacak yuzeyi son kat uyqula-
ma icin hazir hale getirir.

Uygulama Talimati

— Uyqulanacak yuzeyler yag, pas gibi her torlu
kirlilikten temizlenmelidir.

— ilk defa astarlanacak yizeyler iyice zimparal-
anmali, yag ve Kkirler sentetik tinere
batinlmis dstupu ile silinmeli, Pasl yizeyler;
firca, raspa ile temizlenmelidir.

Teknik Ozellikler
— (20°C ve %65 Bagil Nem)
— Renkleri: Gri, Kirmizi, Yesil
— Yapisi: Sentetik alkid recine esasli
— incelticisi: Sentetik tiner
— Yoqunlugu: Yaklasik 1,60 g/cm3 (+0,1)
— Parlama Noktasl: 36°C

Kuruma Siiresi
— Uygulama Sicakhigr: +5°C/+35°C
— Kuruma Stresi Son kat: 4 saat
— Uygulama kurumast: 24 saat

Sanayii Grubu Urtnler

— Dokunma kurumasi: 1 - 2 saat
— Daha dustk sicaklik ve daha yuksek badil
nem, kuruma sdresini uzatir.

inceltme
— Firca ve rulo ile uygulandigi zaman % 5-10,
— Piskortme ile  yapilan  uygulamalarda
%710-15 sentetik tiner ile inceltilir.

Astarlanabilen Alan

1 kg ile uygulama zeminine bagli olarak tek
katta 1 kg ile 10-12 m2. Antipas astar
yapilabilir,

Ambalaj
1kg. / 3 kg. / 20 Kg.Teneke Kova

Depolama

— Serin ve kuru ortamda agzi acilmamis
orijinal ambalajinda, en az 1 yildir.

— Ambalajin icinde Grun kaldigi zaman kalan
boyayi en givenli sekilde saklamak icin,
boyanin Usti tamamen kaplanana kadar
kullanilan tinerden ilave edilmeli ya da,
ambalajin adzi sikica kapatiimali, 1 veya 2
kez 180° cevirip duzeltilmelidir.
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Newsan Sanayii Grubu Urtnler

Uygulama Aletleri
Firca, rulo, sprey tabancasi

Aletlerin Temizligi
Uyqulama aletleri kullanimdan hemen
sonra sentetik tiner ile temizlenmelidir.

Tehlike Uyanlan

R 10: Alevlenir.

R 65: Zararli: Yutulmasi halinde akcigerde
hasara neden olabilir.

S 1/2: Kilit altinda ve cocuklarin ulasamaya-
caqi bir yerde muhafaza edin.

S 13: Yiyeceklerden, iceceklerden ve hayvan
yemlerinden uzak tutulmalidir.

S 20: Uron Uyqulanirken yemeyin ve
icmeyin.

S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi
hissetmiyorsaniz hemen bir doktora
basvurun. (etiketi saglik personeline
gosterin.)

S 46: Yutulmasl halinde hemen bir doktora
basvurun, kabi veya etiketi gosterin.

S 53: Kullanmadan once 6zel kullanma
talimatini elde edin.

S 56: Bu driind ve kabini tehlikeli veya ozel
atik toplama yerlerinde bertaraf edin.
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Newsan

Rapid Astar (Primer)

Uriin Tanimi
Solvent bazl, mat gorinumly, cabuk
kuruyan, dis hava sartlarina dayanikli, sanayii
boya astaridir.

Uygulama Alanlan

— Her turlo makine aksami, (metal aksami)

—Tanm, ey, bahce aletleri, traktor, romork,
ekovat, transformator, oto radyator aksam-
lari,

—Varil, vana, celik dolap ve masa boyan-
masindan énce astar olarak kullanilir.

— Metal yUzeylere iyi yapisir.

— Rapid endustriyel boya'nin altina uyqulanir.

Yiizey Hazirhgi

— Uyqulama yapilacak  yUzeyler aderansi
azaltacak her tirlo maddeden temizlenme-
lidir.

— Yuzey sicakhigr en az +10°C olmalidir.

— Ciglenme noktasi civarinda ve islak nemli
yizeylere uygulama yapmayiniz.

Uygulama

— Uyqulanacak yuzeyin eski boya kalintilari,
beton, siva artiklar vb. kirleri telle ovma
veya mekanik yollarla temizlenmelidir.

—Tuz, suda c¢ozinen maddeler, suyla yikama,
buhar verme veya kimyasal aritma yontem-
leriyle giderilmelidir.

—Yag kalintilar, alkali veya solvent yikamasi
ile temizlenmelidir.

— Demir yizeylerdeki paslar tel firca, zimpara
veya kumlama yontemiyle temizlenmelidir.

— Boya uygulamadan once kutusu icinde iyice
kanstinimali ve dogru inceltilmelidir.

—+10°C'nin altinda ~ +35°C'nin ~ Gstindeki
ortamlarda uygulama yapilmalidir.

— Alevlerden uzak tutulmalidir.

Sanayii Grubu Urtnler

Uygulama Aparatlari
Airless tabanca, boya pistole

Kuruma Siiresi (23°C %50 bagil nem)
— Dokunma kurumasi 15-20 dakika
— Sert kuruma 12 saatte tamamlar

Spesifikasyonlar
Parlama Noktasi : 20 °C

Tiiketim
Tek katta yaklasik 15m2 /kg.

inceltme
% 15-20 oraninda Endustriyel tiner ile
inceltilmelidir.

Ambalaj
20 Kaq.

Depolama

Acllmamis ambalajda, serin yerde, direk
gunes 15141 ve dondan koruyarak 1 yil
saklanabilir.

Uyanlar & Oneriler

— Uyqulama aletleri is bitiminde hemen sonra
tiner ile temizlenmelidir.

— Uyqulama esnasinda ortam sicakligr +10°C
+35°C arasinda olmalidir.

— Uyqulanacak zeminin sicakhid +10°C ile
+35°C arasinda,

Tehlike Uyanlan

R 10: Alevlenir.

R 65: Zararli: Yutulmasi halinde akcigerde
hasara neden olabilir.
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RM-600
Rapid Mat Boya

Tanimi

Solvent bazli, mat goriunimlu, cabuk
kuruyan, dis hava sartlarina dayanikli, sanayii
boyasidir.

Kullanim Alanlan

— Tom metal yuzeylerde

— Makina aksami, tarim, ey, bahce aletleri,
traktor, romork, transformator, otoradyator
aksamlari, varil, vana, celik dolap, masa vb.
aletlerin boyanmasinda kullanilir.

Yiizey Hazirhgi

—Uyqulama vyapilacak yizeyler aderansi
azaltacak her turli maddeden, kir, pas ve
yagdan temizlenmelidir.

— Gerekirse endustriyel rapid astar ile
astarlanmalidir

Uygulama Detaylan

— Dogrudan metal veya astarlanmis yuzeyler
uzerine iki kat olarak uygulanir.

—ikinci  kat  uygulamasi, ilk  kat
uygulandiktan sonra 1 saat icinde
ve/veya kimyasal kurumasini tamam-
ladiktan sonra yapiimalidir.

— Kimyasal kurumasini tamamlamadan ikinci
kat uygulamak, boya filminin kirnsmasina
neden olur.

inceltme
Endustriyel tiner ile % 15-20 oraninda
inceltilebilir.

Kuruma Siiresi (23°C %50 bagil nem)
— Dokunma kurumasini; 15-20 dakika
— Sert kurumasini; 12 saatte tamamlar.

Tiketim
1kgile 8-10 m2.

Astarlar ve Teknik Urunler

Uygulama Aletleri
Boya tabancasi

Ambalaj
20 Kg. Teneke Kutu

Depolama

— Kapali, korunmali mekanlarda orjinal
ambalajinda direkt gines 151g1 ve donmak-
tan korunarak saklanmalidir.

— Depolama oémra orjinal 1 yildir.

Uyanilar & Oneriler

— Uygulama aletleri is bitiminde hemen
sonra tiner ile temizlenmelidir.

— Uyqulama esnasinda ortam sicaklig
+10°C +35°C arasinda olmalidir.

Tehlike Uyarilan

R 10: Alevlenir.

R 65: Zararli: Yutulmasi halinde akcigerde
hasara neden olabilir.
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Newkim Astarlar ve Teknik Urunler

RAPID

Faniis wdTa

RP-480

Rapid Parlak Boya

Tanimi inceltme

Alkid recine esasli, solvent bazl Endustriyel tiner ile  %10-15 oraninda

cabuk kuruyan, parlak boya. inceltme yapilir.

Kullanim Alanlan Kuruma Siiresi (23°C %50 bagil nem)
— Tom metal yuzeylerde — Dokunma Kurumasl : 15-20 dakika.
— Makina aksami, tarim, ev, bahce aletleri, — Tam Kuruma : 1-2 saat.

traktor, romork, transformator, otoradyator

aksamlari, varil, vana, celik dolap, masa vb. Tiketim

aletlerin boyanmasinda kullanilir. Boyanacak yuzeyin 6zelligine bagli olarak 1

kg boya ile 10-15 m2 alan boyanabilir.
Yiizey Hazirhgi

—Uyqulama vapilacak yUzeyler aderansi Uygulama Aletleri
azaltacak her turli maddeden, ki, pas ve Boya tabancasi
yagdan temizlenmelidir.
— Gerekirse endustriyel rapid astar ile Ambalaj
astarlanmalidir. 15 Kg. Teneke Kutu
Uygulama Detaylan Depolama
— Ambalaj acildiktan sonra tercihen karistirici — Kapali, korunmali mekanlarda orjinal
ile iyice karstirilarak homojenize edilir ve ambalajinda direkt giines 1sigi ve donmak-
belirtilen oranda %710-15 Endustriyel Tiner tan korunarak saklanmalidr.
ilave  edilerek uygulama  viskozitesine — Depolama omru orjinal 1 yildir.
getirilir.
— Dogrudan metal tzerine veya Newsan Rapid Uyarilar & Oneriler
Astar ile astarlanmis yizeye Newsan Rapid — Uygulama aletleri is bitiminde hemen sonra
Boya puskirtme yontemiyle uygulanir. tiner ile temizlenmelidir.
—1yi sonuc alabilmek icin astarli yizeye — Uyqulama esnasinda ortam sicakligr +10°C
uygulanmasi tavsiye edilir. +35°C arasinda olmalidir.
— Dogrudan metal veya astarlanmis yizeyler — Uyqulanacak zeminin sicakhgr +10°C ile
uzerine iki kat olarak uygulanir. +35°C arasinda,
— ikinci kat uygulamasi, ilk kat uygulandiktan
sonfa 1 saat icinde ve/veya kimyasal Tehlike Uyarilan
kurumasini tamamladiktan sonra R 10: Alevlenir.
yapiimalidir. R 65: Zararli: Yutulmasi halinde akcigerde
— Kimyasal kurumasini tamamlamadan  ikinci hasara neden olabilir.

kati uygulamak, boya filminin kinsmasina
neden olur.




Newkim

= NEWSAN =

Newroad
Soguk Yol Cizgi Boyasi

Tanimi

Alkid recine ve klor kaucuk recine esasli,
Solvent bazl, mat gorinimli, cabuk
kuruyan, UV dayanimi yiksek, darbelere
direncli yol cizgi boyasidir. .

Kullanim Alanlan

— Yol cizgilerinin isaretlenmesinde

— Asfalt yuzeylerde,

— Kaldinm taslarinin boyanmasinda ve otopark
isaretlemelerinde kullanilir.

— Beton yuzeylerde kullanilacaksa; betonun
uygulamadan en az 1 ay once dokilmus
olmasi gerekir.

Avantajlan
— Yapisma qglcl yuksektir.
— Kurumasi cabuk, strtinmeye dayaniklidir.
— Renk degisimi yapmaz,

Uygulama Detaylan

— Newsan Yol Cizgi Boyasl, uygulamasindan
once yuzey alani mutlaka mucir, kir, toz vb.
malzemelerden anindinlmalidir.

—Ylzeyin tamamen kuru olmasina dikkat
edilmelidir.

—Kaldinm taslar boyanirken 6ncelikle eksik,
kisimlar duzeltilmeli, kirik taslar onariimalidir.

— Yol cizgileri isaretlenirken gevsek zemin,
asinmis agregall yuzeyler Uzerine uygulama
yapiimamalidir.

— Uyqulama, yadis ve esinti olmayan cevre
kosullarinda ortamin ve asfaltin sicaklig
minimum +15°C ve badil rutubeti maksi-
mum %50 olmak sartiyla temiz ve kuru
asfalt yuzeye uygulama yapiimalidir.

—Uriin, sert  kurumasini  tamamlamadan
(25°C'de 45 dakika) yaya ve arac trafiginden
korunmalidir.

— Cam karecik uygulanacaksa, cam kurecikler

Astarlar ve Teknik Urunler

boyaya herhangi bir kaynaktan gelen 1sida
dogru acida yansitarak parlakligin dolayisi ile
ozellikle gece goruslerinde yol emniyetinin
sadlanmasi amaciyla uyqulama asamasinda,
boya uyqulandiktan 1 dk.sonra Gzerine atilir.

— Zamanla yansiticilik gorevine devam ederler
ve yol cizgileri parlak bir goranim alrr.

— Uyqulama esnasinda ve drOnlerin tam
kurumasi tamamlanincaya kadar, ortam ve
yuzey sicakhiginin +10°C ile+35°C arasinda
olmasina dikkat edilmelidir.
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Newkim

Kuruma Siiresi
Dokunma kurumasi;
— Yaklasik 15 dakikada tamamlar.
Son kurumasi (trafige acilma suresi);
— Yaklasik olarak 45 dakikadir.
(Daha yiksek bagil nem ve distk sicaklikta
kuruma saresi uzayabilir).

inceltme

— Endustrivel tiner veya yol cizgi tineri ile
inceltilmelidir.

— Inceltme orani % 5-7'dir.

Tilketim

— Uygulama  vapilacak  yiOzeyin  cinsine,
emiciligine ve yapisina gore yaklasik 500
mikron kuru film tabakasi kalinhgr icin tek
katta 600-700 gr/m2 alan boyanabilir.

— Kesin sarfiyat icin kontrolli numune calismasi
yapilmalidir.

Parlama Noktasi
<23°C

Astarlar ve Teknik Urunler

Ambalaj
20 kg teneke kutu

Depolama

— Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde
dondan, direkt giines 1sigindan korunarak
saklanabilir.

— Ambalajin icinde 0rin kaldigi zaman kalan
boyayi en guvenli sekilde saklamak icin,
boyanin Ustd tamamen kaplanana kadar
kullanilan tinerden ilave edilmeli ya da
ambalajin kapadi sikica kapatilip, 1-2 kez
180° cevirip duzeltilmelidir.

UYARILAR VE ONERILER

— Uyqulama aletleri is bitiminde hemen sonra
tiner ile temizlenmelidir.

—Uyqulama  esnasinda  ortam  sicaklig
+10°C/+35°C arasinda olmalidir.

Tehlike Uyanlan

R 10: Alevlenir.

R 65: Zararli: Yutulmasi halinde akcigerde
hasara neden olabilir.

S 1/2: Kilit altinda ve cocuklarin ulasamaya-
caqi bir yerde muhafaza edin.

S 13: Yiyeceklerden, iceceklerden ve hayvan
yemlerinden uzak tutulmalidir.

S 20: Uron Uygulanirken yemeyin ve
icmeyin.

S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi
hissetmiyorsaniz hemen bir doktora
basvurun. (etiketi saglik personeline
gosterin.)

S 46: Yutulmasi halinde hemen bir doktora
basvurun, kabr veya etiketi gosterin.

S 53: Kullanmadan once ozel kullanma
talimatini elde edin.

S 56: Bu rinu ve kabini tehlikeli veya ozel
atik toplama vyerlerinde bertaraf edin.

UYARI: Helikopter perdah makinesi ile
yuzeyi dizeltilmis parlak betonda ve daha
once epoksi kaplama bulunan yizeylerde
kullaniimamalidir.
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Newsan

EPO 400
Epoksi Boya (Solvent Bazlr)

Uriin Tanimi

Solvent bazli, cift komponentli, beton zemin
ve metal yizeylerde kullanilan epoksi son
kat boyadir.

Uygulama Alanlan

— Sac, galvaniz, aliminyum, ahsap ve mineral
yuzeylere mikemmel yapisir.

—Su, deniz suyu, kimyasallar ve asinmaya
maruz kalan her tirli ahsap, metal ve
mineral yizeylerde kullanilir.

— Genel sanayi, makine Greticileri, metal
korunumu ve marin uygulamalarinda perfor-
mansi cok iyidir.

Avantajlan
— Mikemmel bir 6rtictlige sahiptir.
— Firca veya rulo ile uygulanir.
— Belirtilen oranlar haricinde inceltiimemelidir.

Uygulama Talimati

—Uyqulama yapilacak ylzeyler aderansi
azaltacak her torli maddeden temizlenme-
lidir.

— Metal yizeyler en az Sa2 Y derecesinde
kumlanmali ve en ge¢ 6 saat icerisinde
Epoksi Astar ile astarlanmalidir.

— Astar kurumasini tamamladiktan sonra (12
saat sonra) son kat uygulamasina gecilir.

— Son kat boya belirtilen oranlarda sertlestirici
ile karstinldiktan sonra 6n reaksiyon icin
uygulama oncesi 5 dakika beklenmelidir.

— Yuzey sicakligi en az +10°C olmalidir.

— (Ciglenme  noktasi  civarinda  uygulama
yapilmamalidir.

Boyanabilen Alan
600-800 gr/ m?

Endustriyel Grubu Urunler

Uygulama Aparatlan
Firca, rulo, airless, pistole.

— Kuruma Siiresi (23°C (+2°C)'de %55 (+5°C)
Sertlesme; 12 saatte
Tam kuruma; 3 gun

Tiiketim
600-800 gr / m2 (minimum 3 kat)

inceltme
Epoksi tiner veya seltlozik tiner ile % 2-5
(Gerekli oldugunda)

Ambalaj
20 Kg. (17.5 kg boya + 2.5 kg. sertlestirici)

Depolama
Acllmamis ambalajda, serin yerde, direk
gunes 151 ve dondan koruyarak 1 yil
saklanabilir.
Not

— Glnes alan yizeylerde uygulanmaz. Giines
ve UV isinina dayanimi yoktur.
Eski boyali yuzeylere (su bazli, plastik, yagl
boya vb.) uygulanmaz.
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Newsan

EPO-P
Portakal Kabugu Gorinimli
Epoksi Boya

Uriin Tanimi

Cift komponentli, epoksi esasli, solvent bazli
portakal  kabugu desenindeki  purizleri
sayesinde kaydirmama ozelligine sahip
kaplama malzemesidir.

Uygulama Alanlan

— Metal ve beton yuzeyler zerine uygulanir.

—Beton mozaik ve mermer zeminlerin
kaplamasinda,

— Endustriyel zeminlerde, depolarda,

— Yukleme / bosaltma alanlarinin kaplamasin-
da,

— Otopark ve servis alanlarninda, purizli son
kat olarak uygulanir.

Avantajlan
— Yaya trafigine musaittir.
— Tamiri mumkomdaor.
— Asinma ve sirtGnmeye izin vermez.

Uygulama

— Ana malzemeye sertlestirici ilave edilir.

— 5 dakika dustk devirli bir karistirici ile homo-
jen bir karnisim elde edilinceye kadar
karistirilir.

— Hazirlanmis  karsim  tamir amacli  hasarli
bolgelere dokulur ve mala ile tesviye edilir.

Uygulama Aparatlar
Firca, rulo, airless, pistole.

Kuruma Siiresi
Sertlesme; 12 saatte

Tiketim
Tek katta 0.5 - 0.6 kg. / m2

inceltme
Kullanima Hazirdir.

Sanayii Grubu Urtnler

Ambalaj
20 kg. (17.5 kg recine / 2,5 kg sertlestirici)

Depolama

Acllmamis ambalajda, serin yerde, direk
gunes 1511 ve dondan koruyarak 1 yil
saklanabilir.

Uyarilar & Oneriler

— Uyqulama aletleri is bitiminde hemen sonra
tiner ile temizlenmelidir.

— Uygulama esnasinda ortam sicakligi +10°C
+35°C arasinda olmalidir.

Tehlike Uyarilan

R 10: Alevlenir.

R 65: Zararli: Yutulmasi halinde akcigerde
hasara neden olabilir.

Not
— Glnes alan yizeylerde uygulanmaz.
— GUnes ve UV 1sinimina kars dayanimi
yoktur.
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Solvent Bazli
Epoksi Astar

Uriin Tanimi

Solvent bazli, cift komponentli, beton zemin
ve metal yizeylerde kullanilan epoksi boya
astandir.

Uygulama Alanlan

— Cift komponentli reaksiyon kurumali epoksi
recine esasl ve poliamid sertlestiricisi ile
kirlenen dolgu qguct yiksek, Gzerine uyqula-
nacak boyalar icin saglam bir purtzsuzluk
olusturur.

— Iyi yapisma ozelligine sahiptir.

— Su, deniz suyu, kimyasallar, asinmaya maruz
kalan her turld ahsap, metal ve mineral
yuzeyin astarlanmasinda yuksek korozyon
dayanimi istenen alanlarda antikorozif astar
olarak kullanilir.

— Sac, galvaniz ve aluminyum yizeyler Uzerine
mikemmel yapisir.

— Genel sanayii, makine Ureticileri, metal
korunumu ve marin uygulamalarinda perfor-
mansi iyidir.

Avantajlan

— Hafif metallere ve sac ylzeylere iyi yapisir.

— Uzerine tatbik edilecek her tirli hava ve firin
kurumali son katlar icin dizgun bir yizey
olusturur.

— Uzerine gelecek epoksi, politretan, yagl
boya gibi son kat boyarin 6ncesinde kullanilir.

Uygulama Talimati

—Uyqulama vapilacak yUzeyler aderansi
azaltacak her turlo maddeden temizlenme-
lidir.

— Metal yizeyler kumlanmali ve en gec 6 saat
icerisinde Epoksi Astar ile astarlanmalidir.

— 7 kisim Epoksi Astar ve 1 kisim Epoksi Astar
Sertlestiricisi karistirilir. 5 dakika beklenir.

— Uyqulanacak yizey ve ortam sicakligina

Endustriyel Grubu Urunler

bagl olarak Epoksi Tiner veya sellozik tiner
ile 9%710-15 oraninda inceltilir

Boyanabilen Alan
Uygulama sekline bagli olarak 200-250
gr / m2 (tek kat) alan kaplanabilir.

Uygulama Aparatlarn
Firca, rulo, airless, pistole.

Kuruma Siiresi 23°C (£2°C)'de %55 (+5°C)
— Kalinhga bagli olarak dokunma

kurumasi; 5-6 saat.
— Uzerine kat uygulamak icin en az

12 saat beklenmelidir.
— Mekanik direncine 4-6 giinde ulasir.

TUKETIM
200-250 gr / m2 (tek kat)

iNCELTME

— inceltme icin %710 -15 Epoksi Tiner veya
seltlozik tiner kullaniimalidir.

— Karisim 17.5 kg. Epoksi Astar Boya + 2.5 Kg.
Epoksi Astar Sertlestirici

AMBALAJ
20 kg. (17.5 kg boya + 2.5 kg. sertlestirici)

DEPOLAMA

Acllmamis ambalajda, serin yerde, direk
gunes 1511 ve dondan koruyarak 1 yil
saklanabilir.

NOT
— Glnes alan yizeylerde uygulanmaz. Gines
ve UV gibi 1sinimlara karsi dayanimi yoktur.
— Eski boyali yuzeylere (su bazli, yagh boya)
uygulanmaz.
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Solventsiz Epoksi
Astar (Seffaf)

Uriin Tanimi

Epoksi recine esasli, cift komponentli
poliamid sertlestiricili, solventsiz epoksi
(seffaf) astaridir,

Uygulama Alanlan

— Cift komponentli reaksiyon kurumali epoksi
recine esasl ve poliamid sertlestiricisi ile
kirlenen dolgu qucu yiksek, Gzerine uygula-
nacak boyalar icin saglam bir purtzsuzluk
olusturur.

— lyi yapisma ozelligine sahiptir.

— Su, deniz suyu, kimyasallar, asinmaya maruz
kalan her torlG ahsap, metal ve mineral
ylzeyin astarlanmasinda yuksek korozyon
dayanimi istenen alanlarda antikorozif astar
olarak kullanilir.

— Sac, galvaniz ve aliminyum yUzeyler Uzerine
mikemmel yapisir.

— Genel sanayii, makine reticileri, metal
korunumu ve marin uygulamalarinda perfor-
mansi iyidir.

— Okul, hastahane, Gretim alanlarinda, kapali
otopark, alisveris merkezlerinde yiksek
performans saglar. (Kapali otopark, AVM vb.)

Avantajlan

— Solvent icermez,

— Hastahane, labaratuar, okul gibi alanlarda
uygulanabilir.

— icme suyu depolaninda kullanima uygundur.

Uygulama Detaylan

— Metal, ahsap, beton gibi yizeylerin boya
éncesi astarlanmasi icin kullanilir.

— 12 kg. epoksi astar 6 kg. sertlestirici ilave
edilip 2 dk. beklenilir. Daha sonra uygula-
maya gecilir. Astar celik mala ile cekildikten
sonra kumlama uygulamasi yapiimalidir.
(Kuartz kumu veya silis kumu kullanilabilir.)

Su Yalitim Sistemleri 129

Uygulama Aparati
Celik mala

inceltme
Kullanima hazirdir.

Kuruma Siiresi (25°C /£2°C)'de %50 /+5°C)
Gorinim - Seffaf

Kuruma Sicakhigi: 25°C’de %50 badil nem
Kuruma Suresi : 24 saat

Dokunma Saresi: 2 saat (min.)

Mekanik Direnc : 7-8 gin

Boyanabilen Alan

200-250 gr / m2 (Uygulama kalinligina gore
veya ylzey dizgunligine gore sarfiyat
degisir.

Ambalaj

12+6 kg (18 kg Set)

Raf Omrii
Rutubetsiz ve kuru ortamda Gretim
tarihinden itibaren 1 yidir.
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Uygulama Sartlarn

— Ortam Sicakhigi : +10°C ile + 35°C arasinda
olmalidir.

— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda
uygulama yapmaktan kaciniimalidir.

Uyarnilar & Oneriler

— GUnes alan yuzeylerde uygulanmaz.

— GUnes ve UV 1sinimina karsi dayanimi
yoktur.

— Uzerine epoksi, yagli, politiretan boya
uyqulanabilir. (solventsiz)

— Kesinlikle yabanci malzemeler ilave
edilmemelidir.

— Eski boyali yuzeylere (plastik, yagh vb.)
uyqulanmaz.

Su Yalitim Sistemleri
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Solventsiz Epoksi
Ara Kat Boya

Uriin Tanimi

Epoksi recine esasli, cift komponentli
poliamid sertlestiricili, solventsiz epoksi ara
kat boyadir.

Uygulama Alanlan

— Cift komponentli reaksiyon kurumali epoksi
recine esasl ve poliamid sertlestiricisi ile
kirlenen dolgu gucu yiksek, Gzerine uygula-
nacak boyalar icin saglam bir purtzsizluk
olusturur.

— Iyi yapisma ozelligine sahiptir.

— Su, deniz suyu, kimyasallar, asinmaya maruz
kalan her tirli ahsap, metal ve mineral
yUzeyin astarlanmasinda yuksek korozyon
dayanimi istenen alanlarda ara kat olarak
kullanilir.

—Sac, galvaniz ve aluminyum, beton, ahsap
yuzeyler Uzerine mikemmel yapisir.

— Genel sanayii, makine Ureticileri, metal
korunumu ve marin uygulamalarinda perfor-
mans! iyidir.

— Okul, hastahane ve dretim alanlarinda
yiksek performans saglar. (Kapali otopark,
Alisveris merkezleri)

Avantajlan

— Solvent icermeyz,

— Mekanik, fiziksel ve kimyasal direnci
yiksektir.

Uygulama Yiizeyleri

— Solventsiz epoksi astar ile astarlanmis ve
kumlama yapilmis yizeye celik mala ile
cekilerek ara kat olarak uygulanir.

— 16 kg. ara kat icerisine 4 kg. sertlestirici
ilave edilerek 2 dk. karistirilir. Hemen
akabinde celik mala ile uygulamaya gecilir.
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Uygulama Aparati
Celik mala

inceltme
Kullanima hazirdir.

Boyanabilen Alan
800-1000 gr / m2 (Uygulama kalinligina
gore sarfiyat degisir.

Kuruma Siiresi (20°C, %50 Bagil Nem)
GOranim: Gri

Dokunma Saresi: 2 saat (min.)

Kuruma Suresi: 24 saat

Mekanik Direnc: 7-8 gun

Ambalaj
16+4 kg (20 kg Set)

Raf Omrii
Rutubetsiz ve kuru ortamda dretim
tarihinden itibaren 1 yidir,
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Uygulama Sartlari

— Ortam Sicakhigi : + 10 °Cile + 35 °C
arasinda olmalidir.

— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda
uygulama yapmaktan kaciniimalidir.

Uyarilar & Oneriler

— GUnes alan yuzeylerde uygulanmaz.

— GUnes ve UV 1sinimina karsi dayanimi
yoktur.

— Kesinlikle yabanci malzemeler ilave
edilmemelidir.

— Eski boyali yuzeylere (plastik, yagh, vb. gibi)
uyqulanmaz.

Su Yalitim Sistemleri
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Solventsiz Epoksi
Son Kat Boya

Uriin Tanimi

Epoksi recine esasli, cift komponentli
poliamid sertlestiricili, solventsiz son kat
boyadir.

Uygulama Alanlan

— Cift komponentli reaksiyon kurumali epoksi
recine esasl ve poliamid sertlestiricisi ile
kirlenen dolgu qguct yuksek, saglam bir

purdzsizluk olusturur.
— lyi yapisma ozelligine sahiptir.

— Sac, galvaniz ve aliminyum yUzeyler Uzerine

mikemmel yapisir.

— Genel sanayii, makine Ureticileri, metal
korunumu ve marin uygulamalarinda perfor-

mans! iyidir.

— Okul, hastahane ve dretim alanlarinda
yiksek performans sadlar. (Kapali otopark,

Alisveris merkezleri)

Avantajlan

— Solvent icermez,

— Mekanik, fiziksel ve kimyasal direnci
yiksektir.

— icme suyu depolaninda kullanilabilir.

Uygulama Yizeyleri

— Solventsiz epoksi astar ve/veya solventsiz
epoksi ara kat uygulanmis yiizeylerde son
kat boya olarak uygulanr.

— 18 kg. boya icerisine 6 kg. sertlestirici ilave

edilip 2 dk. kanstirlip akabinde celik mala
ile uygulamaya gecilir.

Uygulama Aparati
Celik mala

inceltme
Kullanima hazirdir.

Su Yalitim Sistemleri

Ambalaj
18+6 kg (24 kg Set)

Kuruma Siiresi (23°C /+2°C)'de %50/+5°C)
GOrunum: Renkli

Dokunma Saresi: 2 saat (min.)

Kuruma Suresi: 24 saat

Mekanik Direnc: 7-8 gin

Boyanabilen Alan
800-1500 gr / m2 (Uygulama kalinligina
gore sarfiyat degisir.

Raf Omrii
Rutubetsiz ve kuru ortamda dretim
tarihinden itibaren 1 yidir,
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Uygulama Sartlari

— Ortam Sicakhdi : + 10 °Cile + 35 °C
arasinda olmalidir.

— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda
uyqulama yapmaktan kacinilmalidir.

— Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde yagmur veya don tehlikesi olan
yUzeylerde uygulanmamalidir.

Uyarnilar & Oneriler

— Glnes alan yizeylerde uygulanmaz.

— GUnesg ve UV 1sinimina karsi dayanimi
yoktur.

— Kesinlikle yabanci malzemeler ilave
edilmemelidir.

— Eski boyali yuzeylere (plastik, yadh vb.)
uygulanmaz.

Su Yalitim Sistemnleri
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Newoline
Cati ve Cephe
Kaplama Levhalari

Uriin Tanimi
Bitum emdirilmis organik elyaf levhalar.

Kullanim Alanlan
Endustriyel, kirsal, ticari yapilarda,
Bireysel ve toplu konutlarda.

Uygulama Yiizeyleri
— Catr kaplama,
— Cephe kaplama,
— Dider alanlar.

Avantajlan

— Dayanikli, su gecirimsiz ve estetik bir
malzeme olarak imal edilen, cati ve cephe
kaplama malzemedir.

— Levhalanimiz hafif yapisi nedeniyle kolay
tasinir ve uygulanir.

— Newoline cati ve cephe kaplama
levhalanimiz ile insaatlannizin dederi artar,
uzun 6mUrlu olmasi sebebiyle yapilarinizi
korur.

— Newoline ile kapl catilariniz uzun 6mrlG,
estetik, su yalitimi ve ses izolasyonu
saglanmis yasam alani demektir.

— DUz veya egimli catilara rahatlikla uygulana-
bilir.

Ozellikleri
Kolay Uygulama

— Newoline levhalar hafif ve esnek 6zelligi
sayesinde kolayca taginabilir ve uyqula-
manin yapilacagi catiya cikartilabilir.

— Falcata, civi ve cekic uygulama yapiimak
istenen boyuta Urini kesmek ve uygulama
yapmak icin yeterlidir.

— Newoline levhalar garaj, bahce, sinai ve
kirsal alandaki  kullanim  alanlarina  ve
catilariniza  cok  kolay uygulanabilir  bir
urindar.

Oluklu Cati Kaplama

Hafiflik

— Eski veya yeni catilaniniz icin sadece 3,5
kg/m2 agirhdiyla oldukca hafiftir. Tasinmasi
kolaydir.

Su Gegirimsiz
— Newoline levhalar iklim sartlarina uygun
olarak Uretilmektedir.

Dayanim
— Newoline levhalar 6zel olarak gelistirilmis
bilesenlerden olusmaktadir. Bitim emdirilm-
is organik elyaf ve yeni gelistirdidimiz ozel
bir recinenin bilesiminden Uretilmektedir.
— Gelistirdigimiz ~ 6zel  yontem  sayesinde
— Newoline levhalar cok daha dayanikli hale
getirilmistir.

Uygulama Esaslar

— Kaplama tahtalar, betonerme plakli, celik
profilli, 1s1 yalitimsiz veya yalitimli cati
tiplerine uygundur.

— Kolay uygulanir.

— Rahat kesilir, tasinir.

— DUz veya egri yizeylere, az veya cok egimli
dik catilara kolaylikla uygulama yapilabilir.

— Bina cephelerine uyqulanabilir.

" - Rizgar Yoni
Déseme Yoni

~AAAN
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Oluklu Cati Kaplama

Newoline

Teknik Ozellikler
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Newoline

Sistem Tanimi
— Newoline levhalar bittm emdirilmis organik
— elyaf levhalar olup, oluk geometrisi ile
mukavemeti artinimistit. Boya takabaki ile
birlikte kullanilan 6zel recine ile her kosulda
— ve iklimde kullanilmak wzere Gretilmistir.

Levhaya niifuz etmis
boya

Dayaniklig artirilmis
mekanik levha

Uygulama Esaslari
Tim egimlerde ve vyapi sistemlerinde
kullanilacak temel uygulama alanlar;

// Birbirini
izleyen
siralarda
yanm levha
sasirtma
yapmall,

ikinci siraya yarnim plaka ile
baslanmalidir.

—

Boyuna bindirmelerde her oluga
bir civi cakilmali, iki levha birbirine
tutunmalidir.

Alinlik uygulamalarinda
rizgara karsl
gerekli 6nlem alinmalidir.

bindirmelerde bir oluk bindirme
olacak sekilde ayarlanmali,
ve civiler levhalara birden cakilmalidir.

Oluklu Cati Kaplama 138

Newoline levhalar hakim
rbzgarn tersi
yoninde uygulanmalidir.

Newoline civiler oluk
tepelerinden
cakilmalidir.

Sacaklarda
Newoline
levhanin serbest
cikmasi 7 cm.
olmalidir.

EGim %21 ve Uzeri olmasi durumunda;
Newoline Levha; 970/2000 mm
Newoline Mahya; 48.5x2000 mm

Ahsap Asik

Galvanizli Plastik Basli
Monoblok Civi; 8 cm
Ahsap Mertek

Levha basina
20 civi
cakilmalidir.

T




Newoline ——— Oluklu Cati Kaplama 139

EGim %21 ve tzeri olmasi durumunda;
Newoline Levha; 970/2000 mm
Newoline Mahya; 48.5x2000 mm

Ahsap Asik; 5/8
Galvanizli Plastik Basli
Monoblok Civi; 8 cm
Ahsap Mertek

paz~

5

L7
7

Newoline Levha;
970/2000 mm

5/5 Kadran

Cam YUnd d-8 cm.
polistren kopuk; d-5 cm.
Galvanizli plastik baslikli
monoblok civi

8 cm.

Newoline Mahya;
48.5x2000 mm

Galvanizli

i
//m Plastik Rondelali

Newoline Levha;
7/// IV/ Beton Civisi;
///// 7,9,10,13 cm

970/2000 mm
Betonarme cati

Levha basina
11 beton civisi
cakilmalidir.

Newoline Levha; 970,/2000 mm

Nl s ’A:}

Ozel Burgulu Civi,Hafif Beto
Cati Panel

Levha basina
11 6zel burgulu
civi cakilmalidir.

Newoline Levha;
970,/2000 mm
ewoline Mahya;
48.5x2000 mm
Celik Asik 40x60
Kutu Profil
6.3x60 matkap
uclu vida
Kancal;18cm.

Levha basina
11 sac vidasi (veya 11 kanca)
cakilmalidir.

Newoline Levha;

970,/2000 mm

Newoline Mahya;

48.5x2000 mm

EPS veya XPS

Galvanizli Plastik Rondelali Beton Civisi
Betonarme Cati

@; Delik Capi

X; Delik Derinligi 40 mm.

Levha basina 11 Newoline beton civisi cakilmalidir.




Newoline

K4
s
L7

Newoline Levha; 970/2000 mm
Newoline Mahya; 48.5x2000 mm

Kaplama Tahtasi 2,/12

Galvanizli plastik baskilki monoblok civi; 10 cm.
EPS veya XPS

Ahsap mertek Levha basina

20 civi cakilmalidir.

Depolama & Tasima Kosullar

- Paletler kesinlikle st Gste konulmamalidir,
gines  ve  yagmurdan  korunmalidir,
kapali yerde saklanmalidir.

- Stoklama esnasinda en fazla iki palet st
iste konulabilir, kesinlikle Gc palet st Gste
konulmamalidir. Aksi taktirde en alttaki
paletin boyutsal stabilitesi degisebilir.

- Bir defada kesinlikle iki taneden fazla palet
tasinmamalidir.

Ambalaji  bozulmus  paletler  kapali
ortamlarda stoklanmalidir.

Levhalar kapali plastik ambalajlarda
saklanmalidir.  Ambalajlanmadidi  taktirde
aralardan su sizintisi olabilir.

- Newolin levhalar yadis alan acik alanlarda
depolanmamalidir.

- Levhalar uygulama veya tasima sirasinda
struklenmemeli, kaldirilip tasinmalidir.

Oluklu Cati Kaplama

A\
v reava)
VXA
Py

Newoline Levha; 970/2000 mm
Newoline Mahya; 48.5x2000 mm
EPS veya XPS

065mm trapez sac 27/200
6.3x22 matkap uclu vida
Matkap uclu vida

Celik asik

Levha basina
11 sac vidasi cakilmalidir.

NEWOLINE

NEWOLINE

ROOFINGRaaz @0
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Oluklu Cati Kaplama - Mahya - Civi

Newoline

-~ 970 mm

En (W) : 970 mm (£%2)
Boy (L) : 2000 mm (+%1)
Net Kaplama Alani :  1.58 m2 (+%2)
Oluk Yiksekligi (H) : 35 mm (£%6)

Oluk Sayisi : 10o0luk / levha
Ambalaj : 350 levha / palet
Kalinhk (e) : 3mm (£%710)
Bitiim Orani ¢ Min. %40

Mahya

En / Boy : 48.5cm x 200 cm
Miktar  : 0.54 adet / m
Ambalaj : 20 adet paket

Galvanizli Monoblok

Civi
Cap :3mm
Boy :8cm/10cm

Ambalaj : 400 adet / kutu

=7
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Newoline Alti
Oluklu Strafor Levha
B1 Sinifi

Uriin Tanimi

Eps Polistren (strafor) malzemeden Newo-
line formunda yapilmis kullanima hazir plaka
halinde imal edilmis 151 yalitim malzemesidir.

Avantajlan

— Newoline formu sayesinde malzemeye bire,
bir uyumludur.

— 85x185 c¢m ebatlarinda oldugundan depola-
ma, catiya cikarma ve montajda kolaylik.

— 10 Density Eps 1sI yalitim malzemesinden
Gretilmistir.

— Newoline alti strafor catilarin  terleme
sorununu cozer.

—Ist yaltimi sayeseinde, vyakittan tasarruf
edilmesini saglar.

— Sesi emer ve yalitim saglar.

— Toplam cati yapim maliyetinizi daha uygun
bir fiyata indirir.

— Catilarda  cok fazla olan 151 kayiplarini
engeller.

— Konforlu mekanlar olusturur.

— Oluklu levhalarinizda zamanla olusan sekil
bozukluklarini engeller.

Teknik Ozellikler
— Form : Newoline Formu
—Hammadde : EPS (Ekstrude Polistren)
— Renk : Beyaz
— Yogunluk - 10 Density
_ 0Olcu : 85x185 cm.

— Oluk Derinligi : 40 mm.
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Newkim ——— Asmolen

Asmolen e |
=
Uriin Tanimi Teknik Ozellikler
Polistren'den yapilmis yiksek 151 ve ses — Yogunlugu (Density);
izolasyonuna sahip tavan, déseme ve dolqu 10-20 kg/m3 arasinda degismektedir.
elemanidir.
Boyutlari;
Avantajlan — Uzunluk: 100 cm.
— Asmolen strafor hafif oldugu icin yapiya ek — Genislik: 40 cm.
agirlik getirmez. — Kalinlk; 20-23-25-28-30 cm.
— Nakliyesi kolay, tabliyeye yerlestirme iscilgi
hizli ve zaiyatsizdir Depolama
— Katlar arasinda is,ses, darbe yalitimin — Serin ve havalandinlmis bir ortamda,
saglar. solvent, tiner vb. yanici Uriinlerden ayn
— Uygulanan yapilarda binaya yik olmaz, olarak depolanmalidir.
demir ve beton tasarrufu saglar. — Dogrudan  gUnes  isinlarina maruz
— Bina maliyetini azaltir. kalmamalidir.
— Tasima isciligini %80 azaltir. — Isi kaynaklarinin yakinina konulmamalidir.

— Sifir fire ile yerine uyqulanir.

— EPS POLISTREN Isi yalitim malzemesi olmasi
sebebiyle kat aralarindaki yalitim ve ses
gecirgenligini azaltmaktadir.

— Uygulama sirasinda kalip Gzerine serilen
elyaf file, siva sonrasi catlama riskini
ortadan kaldirir.

Uygulama
— Betonun altinda bulunan tagima kirislerinin
arasina konulan Newkim EPS Asmolen'in
Ustine; demirler yerlestirildikten  sonra
beton atilir.
Betonun 0stine de sap atilarak zemin
— olusturulur.
Asmolenin alt yizeyine (alt katin tavanina)
—ise; dnce ince bir kat siva atilir.
Sivanin Ustune siva filesi konulur.
— Filenin dstune uygun niteliklerde siva atilir.
Son olarak da tavana boya uyqulanir
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Newkim Ist Yaliim Sistemleri

EPS Isi Yalitim Levhasi
Karbon Takviyeli

Uriin Tanimi — Dubelleme en az 6 adet/m? olacak sekilde

Duvar yalitimi uygulamalari icin gelistirilmis, yapilmalidi. ~ Késelerde  ve  pencere

EPS 151 yaliim levhasidir. kenarlarinda daha fazla dubel kullanilmalidir.
Tom yizeyin dibellenmesinin ardindan siva

Kullanim Alanlan uygulamasina gecilebilir.

Newkim EPS Isi Yalitim Levhasi dis duvar — Koseler ve pencere kenari gibi zayif noktalar-

yalitimi uyqulamalar icin  gelistirilmis da mutlaka kase profilleri kullaniimalidir.

mantolama Granudar.
Teknik Ozellikler

Avantajlan — Yogunlugu (Density); 16 kg/m?
— TS EN 13449 (13.11.2006) ETICS sartlarini — Boyutlari; 7000x500 mm.
karsilayacak sekilde aretilmistir. — Isi lletkenlik Degeri; 0.032 W/mk
— Kalinlik; 2-3-4-5-6-7-8
Uygulama
— Newkim Isi Yalitim Yapistirma Harci EPS Il Depolama
Yalitm  Levhasini  (Karbon  Takviyeli) — Serin  ve havalandinlmis  bir ortamds,
cevreleyecek sekilde kenarlardan 5 mm solvent, tiner vb. yanici Griinlerden ayn
kalmasina  dikkat  edilerek  cepecevre olarak depolanmalidir.
uygulanmalidir. — Dogrudan  gUnes  sinlarina maruz
— Ortada kalan bolume 3 buyuk parca Newkim kalmamalidir.
Yapistirma Harci noktasal olarak uygulanma- — Isi kaynaklarinin yakinina konulmamalidir.
lidir.

—Yaltim levhasinin = % 40 inin Newkim
Yapistirma Harci ile  kaplanmis olmasina
dikkat edilmelidir.
iletken gorevi gormemesi amaciyla derzlere

— kesinlikle yapistiricr tasinlmamalidir.
Yapistinlan 1s1 - yaliim levhalarina, hava
kosullarina badl olarak 2 gun sonra Newkim
Ist Yalitim Levha Sivama Harcl uygulamasina
gecilebilir

— Newkim Is Yalitim Levhasi (karbon takviyeli)
alt  kisimdan baslanarak yukar dogru,
araliksiz ve sasirtmali olarak dosenmelidir.

— Koselerde zit yonlerden gelen levhalarin
birbiri tzerine bindirilmesi gerekmektedir.

— Dubellemeye, yapistirici tamamen kuruduk-
tan sonra(24 saat) baslanmalidir.

— Dubelleme yizeyde cikinti olusmayacak
sekilde yapiimalidir.
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Newkim

EPS Isi Yalitim Levhasi

Uriin Tanimi
Distan duvar yaliimi uygulamalar icin
gelistirilmis EPS Isi Yalitim Levhasidir.

Kullanim Alanlarni

Newkim EPS Isi Yalitim Levhasi dis ve ic
duvar yalitimi uygulamalari icin gelistirilmis
mantolama Uronidur.

Avantajlan
— TS EN 13449 (13.11.2006) ETICS sartlarini
karsilayacak sekilde Gretilmistir.

Uygulama

— Newkim Isi Yaliim Yapistirma Harci EPS Isi
Yalitm  Levhasini  (Karbon  Takviyeli)
cevreleyecek sekilde kenarlardan 5 mm
kalmasina  dikkat  edilerek  cepecevre
uygulanmalidir.

—Yalitim levhasinin = % 40'inin - Newkim
Yapistirma Harci ile  kaplanmis olmasina
dikkat edilmelidir.

— letken gdrevi gormemesi amaciyla derzlere
kesinlikle yapistiricr tasinimamalidir.

—Yapistinlan 151 yalitim  levhalarina, hava
kosullarina badli olarak 2 gin sonra Newkim
Ist Yalitim Levha Sivama Harci uygulamasina
gecilebilir.

— Newkim Isi Yalitim Levhasi (karbon takviyeli)
alt  kisimdan baslanarak yukari dogru,
araliksiz ve sasirtmali olarak dosenmelidir.

— Koselerde zit yonlerden gelen levhalarin
birbiri tizerine bindirilmesi gerekmektedir.

— Dubellemeye, yapistirici tamamen kuruduk-
tan sonra(24 saat) baslanmalidir.

— Dubelleme yizeyde cikinti  olusmayacak
sekilde yapilmalidir.

— Dubelleme en az 6 adet/m? olacak sekilde
yapiimalidir. ~ Koselerde  ve  pencere
kenarlarinda daha fazla dubel kullanilmalidir.

| e

K
B |

g == - g= "-I

— Tum yUzeyin dubellenmesinin ardindan siva
uygulamasina gecilebilir

— Koseler ve pencere kenari gibi zayif noktalar-
da mutlaka kose profilleri kullanilmalidir.

Teknik Ozellikler
— Yogunlugu (Density); 16 kg/m?
— Boyutlar; 1000x500 mm.
— Isi lletkenlik Degeri; 0.032 W/mk
— Kalinlik; 2-3-4-5-6-7-8

havalandirilmis  bir  ortamda,
solvent, tiner vb. vyanici Grinlerden ayri
olarak depolanmalidir.

gunes  sinlanna  maruz

— Isi kaynaklarinin yakinina konulmamalidir.
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Newboard ——— EPS Tavan Kaplama / EPS Lamba Gobegi / Stropiyer Kose Kaplama

HEWK

pEITHCTE )
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— .

Stropiyer & Kartonpiyer
Yapistiricisi

Uriin Tanimi

Polistren, kartonpiyer, tavan gobesi ve
poliretan  yapistirmak icin  kullanilan
yapistirici.

Kullanim Alanlan
EPS Tavan kaplama
EPS Lamba gobedi,
Stropiyer kose kaplama

EPS Tavan Kaplama, EPS Lamba Gobedgi, Stropiyer
Kose Kaplama drGnlerimiz Newboard markasiyla

bayilerimizde bulunmaktadir.

7 cesit Stropiyer kose kaplama, 4 model Lamba
gobedi ve 5 model Tavan kaplama modellerimiz

mevcuttur.

i|® &







€ 2000

Newran

APP Esash (Plastomerik)
Fibrocam Taslyicili Membran

Uriin Tanim

— APP (Atactic polypropilen) katkili Plastomerik

su Yalitim ort0su

— Fibrocam tasiyicili 60 gr/m?2
— Her iki yuz polietilen film kapli

Kullanim Alanlari

—Yagmur dereleri, balkonlar, cicekler, beton
kanalet icleri ve bahce teras iki kat yalitim-

larinda ilk kat olarak,

— Islak mekanlarin su ve buhar yalitimlarinda.

Uygulama Sekli

Salimo alevi ile ek yerlerinde 10 cm., rulo
bitis yerlerinde 15cm. binis payl olacak
sekilde tam, noktalr veya serbest uygulanir.

Kalinhk
2 mm

Teknik Ozellikler

Boyutlari

Test Ad
Cekme Muk. (en-Boy)
Kopma Uzamas! (en-Boy)
Su Gecirmezlik

Akma Direnci
Boyutsal Stabilite
Sogukta Buzilme
Yirtilma Mukavemeti
Kalinlik

Rulo Boyu

Rulo Eni

Rulo Agirligi

Alt-Ust Yizey Kaplama

Su Yalitim Membranlari

Rulo Boyu
15 mt.

Depolama & Koruma

e
=
2
E
P
=
T
=

— Rulolar dik olarak kapali ortamda stoklanma-

lidir.

— Ultraviyole 1sinlara ve ani s degislikliklerine

maruz birakiimamalidir.

— Eder rulolarin acikta uzun bir sire depolan-

malari  gerekiyorsa,
korunmalart icin
gerekmektedir.

gunes
Uzerlerinin

isinlarindan
ortilmesi

— Uygulamadan sonra delici ve kesici islem

— Rulolar

yapiimamalidir.
paletsiz
Ustuste konulmazlar.

halde

istifeneceklerse

— Paletli halde istiflemede en cok iki sira altta
sunta olacak sekilde ustiste konulabilir.
— Gezilen teraslarda déseme kaplamasi ile

korunmalidir.
Standart Birim
TSEN  12311-1  N/5cm
TSEN  12344-1 %
TS preN 1928
TS 11758-1 °C
TS EN 1107-1 %
TS EN 1109 °C
TSEN  12310-1 N/5 cm
TS EN 1849-1 mm
TSEN  11758-1 m
TS 11758-1 m
Kg. (min.)

Olciim Sonuclari
200-300

2-2

Su gecirmez
110

0.5

-5

75

2

15

]

35

PE/PE
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Newran Su Yaliim Membranlari

€ 3000
APP Esash (Plastomerik)
Fibrocam Tasiyicili Membran

Uriin Tanimi Rulo Boyu
— APP (Atactic polypropilen) katkili Plastomerik — 10 mt.
su Yalitim ortast
— Fibrocam tastyicili 60 gr/m?2 Depolama & Koruma
— Her iki yuzi polietilen film kapli — Rulolar dik olarak kapali ortamda stoklanma-
hidir.
Kullanim Alanlan — Ultraviyole 1siinlara ve ani s degislikliklerine
— Islak mekanlarin su ve buhar yalitimlarinda, maruz birakilmamalidr.
— istinat ve bodrum duvarlan yalitiminda tek — Eger rulolarin acikta uzun bir sire depolan-
veya cift kat, malari  gerekiyorsa, gunes 1sinlarindan
— Basinch yeralti su problemlerinde tek veya korunmalari icin  Gzerlerinin ~ ortdlmesi
cift kat, gerekmektedir.
— Gizli dere yalitimlarinda ilk kat olarak. — Uygulamadan sonra delici ve kesici islem
yapiimamalidir.
Uygulama Sekli — Rulolar  paletsiz  halde istifleneceklerse
Salimo alevi ile ek yerlerinde 10 cm., rulo ustuste konulmazlar.
bitis yerlerinde 15cm. binis payr olacak — Paletli halde istifemede en cok iki sira altta
sekilde tam, noktali veya serbest uygulanir. sunta olacak sekilde stuste konulabilir.
— Gezilen teraslarda déseme kaplamasi ile
Kalinhk korunmalidir.
3mm
Teknik Ozellikler Test Adi Standart Birim Olctim Sonuclari
Cekme Muk. (en-Boy) TSEN  12311-1 N/5 cm 200-300
Kopma Uzamasl (en-Boy) TSEN  12344-1 % 2-2
Su Gecirmezlik TS preN 1928 Su gecirmez
Akma Direnci TS 11758-1 °C 110
Boyutsal Stabilite TS EN 1107-1 % 0.5
Sodukta Bizilme TS EN 1109 °C -5
Yirtilma Mukavemeti TSEN  12310-1 N/5 cm 75
Boyutlari Kalinlik TS EN 1849-1 mm 3
Rulo Boyu TSEN  11758-1 m 10
Rulo Eni TS 11758-1 m 1
Rulo Agirligi Kg. (min.) 34

Alt-Ust Yiizey Kaplama PE/PE




Newran Su Yaliim Membranlari

s —
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CAL 3000
APP Esash (Plastomerik)
Aleminyum Lamineli Membran

Uriin Tanimi Depolama & Koruma
— APP (Atactic polypropilen) katkili Plastomerik — Rulolar dik olarak kapali ortamda stoklanma-
su Yalitim ortast hidir.
— Fibrocam tastyicili 60 gr/m?2 — Ultraviyole 1sinlara ve ani 1si degislikliklerine
—Bir yuzi polietilen  film, diger yuzi maruz birakilmamalidir.
aleminyum lamine. — Eder rulolarin acikta uzun bir stre depolan-
malarl  gerekiyorsa, gunes 1sinlarindan
Kullanim Alanlan korunmalari icin  Gzerlerinin  ortdlmesi
— Baca dibi yalitimlarinda ikinci kat olarak, gerekmektedir.
— Kubbe ve tonozlu catilarda ikinci kat olarak, — Uygulamadan sonra delici ve kesici islem
— Gizli dere vyalitimlarinda ikinci kat olarak yapiimamalidir.
kullanilir. — Rulolar  paletsiz  halde istifleneceklerse
ustuste konulmazlar.
Uygulama Sekli — Paletli halde istiflemede en cok iki sira altta
Salimo alevi ile ek yerlerinde 10 cm., rulo sunta olacak sekilde tsttste konulabilir.
bitis yerlerinde 15 cm. binis payr olacak — Gezilen teraslarda déseme kaplamasi ile
sekilde tam, noktali veya serbest uygulanir. korunmalidir.
Kalinhik
3 mm
Rulo Boyu
10 mt.
Teknik Ozellikler Test Adi Standart Birim Olctim Sonuclari
Cekme Muk. (en-Boy) TSEN  12311-1 N/5 cm 200-300
Kopma Uzamasl (en-Boy) TSEN  12344-1 % 2-2
Su Gecirmezlik TS preN 1928 Su gecirmez
Akma Direnci TS 11758-1 °C 110
Boyutsal Stabilite TS EN 1107-1 % 0.5
Sodukta Bizilme TS EN 1109 °C -5
Yirtilma Mukavemeti TSEN  12310-1 N/5 cm 75
Boyutlari Kalinlik TS EN 1849-1 mm 3
Rulo Boyu TSEN  11758-1 m 10
Rulo Eni TS 11758-1 m 1
Rulo Agirligi Kg. (min.) 33

Alt-Ust Yiizey Kaplama PE/PE




P 3000

Newran

APP Esash (Plastomerik)
Polyester Kece Tastyicili Membran

Uriin Tanimi
— APP Esasli (Atactic polypropilen) katkili,
— Spunbond polyester kece tastyicili 150qr/m?2
/ 180gr/m2,
— Her iki yuzi polietilen film kapli

Kullanim Alanlan
— Islak mekanlarin su ve buhar yalitimlarinda
tek veya cift kat
— Basincli yeralti su problemlerinde tek veya
cift kat olarak
— Yagmur dereleri, balkonlar, ciceklikler, beton
kanalet icleri ve bahce teras, su depolar,
golet, pis su antma tesisleri, otopark, gizli

dere yalitimlarinda tek veya cift kat

— istinat ve bodrum duvarlan yalitiminda tek

veya cift kat

— Teras ve egimli catilarda

Uygulama Sekli
Salimo alevi ile ek yerlerinde 10 cm., rulo
bitis vyerlerinde 15 cm. binis payl olacak
sekilde tam, noktali veya serbest uygulanir.

Teknik

Ozellikler

Boyutlan

Test Ad
Cekme Muk. (en-Boy)
Kopma Uzamasl (en-Boy)
Su Gecirmezlik
Akma Direnci
Boyutsal Stabilite
Sodukta Buzilme
Yirtilma Mukavemeti
Kalinlik
Rulo Boyu
Rulo Eni
Rulo Agirligi
Alt-Ust Y(izey Kaplama

korunmalidir.
Standart Birim
TSEN  12311-1 | N/5cm
TSEN  12344-1 %
TS prEN 1928
TS 11758-1 °C
TSEN  1107-1 %
TSEN 1109 °C
TSEN  12310-1 | N/5cm
TSEN  1849-1 mm
TSEN  11758-1 m
TS 11758-1 m
Kg. (min.)

Su Yaliim Membranlari

— Kahinhk
3mm

Rulo Boyu
10 mt.

Depolama & Koruma
— Rulolar dik olarak kapali ortamda stoklanma-

lidir.

— Ultraviyole 1sinlara ve ani 1si degislikliklerine
maruz birakilmamalidir.
— Eger rulolarin acikta uzun bir sire depolan-

malari

korunmalari

gerekmektedir.

gerekiyorsa,

icin GUzerler

gunes 1sinlarindan

inin ortdlmesi

— Uyqulamadan sonra delici ve kesici islem

yapilmamalidir.
— Rulolar

paletsiz  halde

Usttste konulmazlar.
— Paletli halde istiflemede en cok iki sira altta
sunta olacak sekilde stiste konulabilir.
— Gezilen teraslarda doseme kaplamasi ile

Olctim S
400-600
30-30
Su gecirmez
110

0.5

-5

100

3

10

’

35
PE/PE

istifleneceklerse

onuclari
600-800
35-35
Su gecirmez
120
0.5
-10
150
3
10
1
35
PE/PE
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P 4000

Newran

APP Esash (Plastomerik)
Polyester Kece Tastyicili Membran

Uriin Tanimi
— APP Esasli (Atactic polypropilen) katkili,
— Spunbond polyester kece tastyicili 150qr/m?2
/ 180gr/m2,
— Her iki yuzi polietilen film kapli

Kullanim Alanlan
— Islak mekanlarin su ve buhar yalitimlarinda
tek veya cift kat
— Basincli yeralti su problemlerinde tek veya
cift kat olarak
— Yagmur dereleri, balkonlar, ciceklikler, beton
kanalet icleri ve bahce teras, su depolar,
golet, pis su antma tesisleri, otopark, gizli
dere yalitimlarinda tek veya cift kat
— istinat ve bodrum duvarlan yalitiminda tek

veya cift kat

— Teras ve egimli catilarda

Uygulama Sekli
Salimo alevi ile ek yerlerinde 10 cm., rulo
bitis vyerlerinde 15 cm. binis payl olacak
sekilde tam, noktali veya serbest uygulanir.

Teknik

Ozellikler

Boyutlan

Test Ad
Cekme Muk. (en-Boy)
Kopma Uzamasl (en-Boy)
Su Gecirmezlik
Akma Direnci
Boyutsal Stabilite
Sodukta Buzilme
Yirtilma Mukavemeti
Kalinlik
Rulo Boyu
Rulo Eni
Rulo Agirligi
Alt-Ust Y(izey Kaplama

korunmalidir.
Standart Birim
TSEN  12311-1 | N/5cm
TSEN  12344-1 %
TS prEN 1928
TS 11758-1 °C
TSEN  1107-1 %
TSEN 1109 °C
TSEN  12310-1 | N/5cm
TSEN  1849-1 mm
TSEN  11758-1 m
TS 11758-1 m
Kg. (min.)

Su Yaliim Membranlari

— Kahinhk
4 mm

Rulo Boyu
10 mt.

Depolama & Koruma
— Rulolar dik olarak kapali ortamda stoklanma-

lidir.

=
=
o
o

— Ultraviyole 1sinlara ve ani 1si degislikliklerine
maruz birakilmamalidir.
— Eger rulolarin acikta uzun bir sire depolan-

malari

korunmalari

gerekmektedir.

gerekiyorsa,

icin GUzerler

gunes 1sinlarindan

inin ortdlmesi

— Uyqulamadan sonra delici ve kesici islem

yapilmamalidir.
— Rulolar

paletsiz  halde

Usttste konulmazlar.
— Paletli halde istiflemede en cok iki sira altta
sunta olacak sekilde stiste konulabilir.
— Gezilen teraslarda doseme kaplamasi ile

Olctim S
400-600
30-30
Su gecirmez
110

0.5

-5

100

4

10

’

45
PE/PE

istifleneceklerse

onuclari
600-800
35-35
Su gecirmez
120
0.5
-10
200
4
10
1
45
PE/PE
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Su Yaliim Membranlari

Newran

=
<
E

PAL 3000
APP Esash (Plastomerik)
Aleminyum Lamineli Membran

Uriin Tamimi

— APP (Atactic polypropilen) katkili plastomerik Rulo Boyu
su Yalitim ortast 10 mt.
— Spunbond polyester kece tasiyicili 150 gr/m?2
—Bir yizi polietilen filmle, diger yuzi Depolama & Koruma
aleminyum ile lamine edilmistir. — Rulolar dik olarak kapali ortamda stoklanma-
hidir.
Kullanim Alanlar — Ultraviyole 1siinlara ve ani s degislikliklerine
— Baca dibi yalitimlarinda ikinci kat olarak, maruz birakilmamalidir.
— Kubbe ve tonozlu catilarda ikinci kat olarak, — Eger rulolarin acikta uzun bir siire depolan-
— Gizli dere vyalitimlarinda ikinci kat olarak malari  gerekiyorsa, gines 1sinlarindan
kullanilir, korunmalari icin  Gzerlerinin  ortilmesi
gerekmektedir.
Uygulama Sekli — Uygulamadan sonra delici ve kesici islem
Salumo alevi ile ek yerlerinde 10 cm., rulo yaplimamalidir.
bitis yerlerinde 15cm. binis payr olacak — Rulolar  paletsiz  halde istifleneceklerse
sekilde tam, noktali veya serbest uygulanir. Usttste konulmazlar.
— Paletli halde istiflemede en cok iki sira altta
Kalinhk sunta olacak sekilde tstiste konulabilir.
3 mm — Gezilen teraslarda doseme kaplamasi ile
korunmalidir.
Teknik Ozellikler Test Adi Standart Birim Olctim Sonuclari
Cekme Muk. (en-Boy) TSEN  12311-1 N/5 cm 400-600
Kopma Uzamasi (en-goy) TSEN  12344-1 % 30-30
Su Gecirmezlik TS preN 1928 Su gecirmez
Akma Direnci TS 11758-1 °C 110
Boyutsal Stabilite TS EN 1107-1 % 0.5
Sodukta Bizilme TS EN 1109 °C -5
Yirtilma Mukavemeti TSEN  12310-1 N/5 cm 100
Boyutlan Kalinlik TS EN 1849-1 mm 3
Rulo Boyu TSEN  11758-1 m 10
Rulo Eni TS 11758-1 m 1
Rulo Agirligi Kg. (min.) 33

Alt-Ust Yiizey Kaplama PE/Alem. Folyo




Newran Su Yaliim Membranlari

PAR 3500
APP Esash (Plastomerik)
Arduaz Lamineli Membran

Uriin Tanimi Rulo Boyu
— APP (Atactic polypropilen) katkili plastomerik 10 mt.

su yalitim értusu
— Spunbond polyester kece tasiyicili 150 gr/m?2 Depolama & Koruma
— Bir yuz0 polietilen filmle, diger yizu renkli — Rulolar dik olarak kapali ortamda stoklanma-

arduvaz tasi ile lamine edilmistir. hidir.

— Ultraviyole 1sinlara ve ani s degislikliklerine

Kullanim Alanlan maruz birakilmamalidir.

Dilatasyonlu prefabrik binalarda, — Eger rulolarin acikta uzun bir sire depolan-
— Gezilmeyen teras catilarda, malari  gerekiyorsa, gunes 1sinlarindan
— Kubbe ve tonozlu catilarda, korunmalari icin  Gzerlerinin ~ ortdlmesi
— Soguk iklim kosullarinda, gerekmektedir.

— Egimli catilarda. — Uygulamadan sonra delici ve kesici islem
— yaplimamalidir.

Uygulama Sekli — Rulolar  paletsiz  halde istifleneceklerse

Salimo alevi ile ek yerlerinde 10 cm., rulo ustuste konulmazlar.

bitis yerlerinde 15 cm. binis payr olacak — Paletli halde istifemede en cok iki sira altta

sekilde tam, noktali veya serbest uygulanir. sunta olacak sekilde stuste konulabilir.

— Gezilen teraslarda déseme kaplamasi ile

Kalinhk korunmalidir.

3.5 mm

Teknik Ozellikler Test Adi Standart Birim Olctim Sonuclari

Cekme Muk. (en-Boy) TSEN  12311-1 N/5 cm 400-600
Kopma Uzamasi (en-goy) TSEN  12344-1 % 30-30
Su Gecirmezlik TS preN 1928 Su gecirmez
Akma Direnci TS 11758-1 °C 110
Boyutsal Stabilite TS EN 1107-1 % 0.5
Sodukta Bizilme TS EN 1109 °C -5
Yirtilma Mukavemeti TSEN  12310-1 N/5 cm 100
Boyutlan Kalinlik TS EN 1849-1 mm 35
Rulo Boyu TSEN  11758-1 m 10
Rulo Eni TS 11758-1 m 1
Rulo Agirligi Kg. (min.) 42

Alt-Ust Yiizey Kaplama PE/Arduaz Tasl




Newran

s Lamih fohenet St

NW-1K / Bitim Esasli
Solvent Bazli Likit Membran

Uriin Tanimi
Kaucuk esasli soguk uygulamali solvent bazli
likit su yaliim malzemesidir.

Kullanim Alanlarni
— Zemin nemi ve sizintilara karsi temellerde,
— istinat ve duvarlarinda
— Galeri, drenaj ve temel kazilarinda,
— Betornarme teras catilarda, balkonlarda, su
kanallar ve gizli derelerde, kaplama altinda
—Havuzlarin suya  ve  rutubete  karsl
izolasyonunda kaplama altinda kullanilir.

Avantajlan

— Herkes tarafindan kolaylikla uygulanabilir.

— Eksiksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakasi
olusturur.

— Cok elastiktir.

— Kullanima hazirdir.

— Soguk uygulanmalidir.

— Isitma gerektirmez.

— Cabuk kurur.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Uyqgulanacak yizeyde Grinin yapismasin
engelleyen her tarla pis, kirli vb. zemin
temizlenmelidir.

— Gerekli hallerde basincli su ve sabunlu ilik su
kullaniimalidir.

— Uyqulama yapilacak yuzey nemsiz, kuru ve
temiz olmalidir.

— Uyqulama yapilacak teraslarin ve yizeylerin
gollenme yapmayacak bir egime sahip
olmasi gerekir.

Uygulama Detaylari

— Uyqulama vyapilacak yerin sadece su ile
temas edecek tarafina uygulanir.

— Hazir bir malzemedir

— Mala ile uyqulama kivamindadir.

Su Yalitim Sistemleri

— Firca, gelberi ve basincsiz puskirttcilerle
inceltilerek uygulanabilir.

— Kuvvetli yapisma saglamak, tozdan arindir-
mak ve uygulamanin 6mrind uzatmak icin
astar olarak (Newran Markali Solvent Bazli
Astar) kullanilir.

— Katlar arasi uygulamada hava sartlarina bagli
olarak en az bir giin beklenir.

— Katlar arasi uygulama vyapilirken ikinci kat
uygulama ilk katin carprazina yapilir.

— lyi bir su yalitimi icin tabliyelerde fileli 2 kat
uygulama gereklidir.

— Daha yiksek basinclara dayanmasi icin
polyester kece, file, tecrit bezi gibi tasiyicilar-
la takviye edilerek mukemmel sonuc elde
edilir.

— BUnyesindeki solventin  buharlasmasindan
sonra s0roldogo yuzeye kuvvetli bir sekilde
yapisarak suya karsi dayanikli ve super bir
tabaka olusturur.

inceltme
Firca ile uygulamak istediginizde inceltmek
icin kova basina 1lt. seltlozik tiner yeterlidir.




Newran Su Yalitim Sistemnleri

Uygulama Sartlarn Uygulama Aletleri
— Usti kapali mekanlarda +5 - +35°C Mala, firca, eldiven, maske, gozliuk
sicakliklarda ve Ust Uste en fazla 3 kat kova
dik bir sekilde depolanmalidir. Uyanlar & Oneriler
— Eger acikta uzun bir stre depolanmalari — Kesinlikle yabanci malzemeler ilave
gerekiyorsa, gunes isinlarindan korunmalari edilmemelidir.
icin Uzerlerinin ortdlmesi gerekmektedir. — Su ile kesinlikle inceltme yapmayiniz.
— Uygulama bitiminde kalan Grinin kapagt — Direk ates ile temas ettirmeyiniz.
kapatiimalidr. — Solvent icerdiginden uygulama sirasinda

sigara icilmez, ates yakilmaz ve kivilcam
uretibilecek aletler kullaniimaz.

— Kova kapagi acik birakilmamalidir.

— Goze ve cilde temas ettirmeyiniz.

— Kesinlikle dilatasyon amacli baglanti
ekipmanlarinda kullaniimaz.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler 20°C'de ve hava sicakligi %65 bagil nem ortamina goredir
GOrinim Siyah Likit
Uygulama Sicaklig +5°C / +35°C
Dokunma 12 saat
ik Kuruma 24 saat
Son Kuruma 48 saat
2 Kat Uygulama 24 saat
P Tiiketim 5. Ambalaj 425 Raf Omrii 5. Renk
\@’\_ﬁe; siriiste 600 gr/m?> A \@’L 18kg. Teneke & Rutubetsizve kinuortamiarda "N f,’\ “Siyah

iki kat uygulama yapilmalidir. dretim tarihinden itibaren 1 yil




Newran

NW-2K
Bitiim Esash Cift Komponentli
Su Yalitim

Uriin Tanimi

Cift komponentli, elastikiyet ve mukavemeti
cesitli katki ve polimerlerle guclendirilmis
bitum ve cimento esasl, elastik ve cabuk
kuruyan su bazli likit membrandir. Binye-
sindeki  suyun buharlasmasindan  sonra,
surildogu  yozeye  kuvvetli  bir - sekilde
yapisarak, suya ve rutubete karsi dayanikli ve
elastik bir kaplama olusturur.

Kullanim Alanlan

— Tum yatay ve disey yizeylerde,

—Temel, mahzen ve bodrum duvarlarinin
distan izolasyonunda,

—Banyo, mutfak, tuvalet gibi kapali Islak
hacimlerde, sizinti sularinin izolasyonunda,

— Genis catlakl yuzeylerde veya daha yuksek
basincli suya dayanmasi gereken izolasyon
uygulamalarinda yaliim filesi vb. donatiyla
birlikte kullanilir.

Uygulama Yiizeyleri
ic ve Dis Mekan Duvar;
— Cimento esasli siva
— Beton
— Eski bitumli yazeyler
ic ve Dis Mekan Zemin;
— Cimento esasl sap
— Eski bitumli yazeyler
— Beton

Avantajlan

— Herkes tarafindan kolaylikla uygulanabilir.

— Eksiksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakasi
olusturur.

—Beton yizeylerde mikemmel yapisma
sadlar.

— Cok elastiktir.

— Cabuk kurur.

— Solvent icermez, cevre dostudur.

Su Yalitim Sistemleri

—

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Yuzey kuru, temiz, saglam ve tozdan
anndinimis olmali, yag, kir veya yapismay!
engelleyici malzemeler yizeyden temizlen-
meli, harc cimento kalintilari gibi maddeler
kazinmalidir.

— Derinligi 1 cm’den fazla olan yuzey
hatalarinin tamiri, 6-8 saat dnce Newkim
Tamir Harcl ile yapiimalidir.

— YUzey temizliginden  sonra,  yapisma
mukavemetinin  artinlmasi ve  ylzey
emiciliginin ~ dengelenmesi icin  yUzey

— Newran markall su bazli astar ile tek kat
olarak astarlanmali ve minimum 5 saat
kurumaya birakilmalidir.

Uriiniin Hazirlanmasi

— Plastik kovanin dst bolmesindeki toz bilesen,
alt bolmedeki sivi bilesenin icine dokultr ve
dusuk devirli bir karistirici ile topak kalmayin-
caya kadar karistirilir.

— Kanistinldiktan sonra firca ile uygulanir.

— Hava kosullarina bagh olarak yaklasik 1-2
saatte kurur.

Uygulama Detaylan

— Newran NW-2K GrGnd firca ile, kuru film
kalinhigr minimum 3 mm olacak sekilde
yizeye iki kat uygulanir.

— llk kat tamamen kuruduktan sonra ikinci kat
uygulama birinci kat uygulamaya dik yonde
olacak sekilde yapilir.

— Takip edecek katlar her zaman bir 6nceki kat
kuruduktan sonra ve dnceki uygulamaya dik
yonde yapiimalidir.

— Katlar arasi 4 saat beklenmelidir.

— Yalitimin ~ devamliligini saglamak icin
Newkim tamir harci ile kenar ve kose
birlesim yerlerine pah yapilmalidir.
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Newran

— Pah vyapilamadigi durumlarda kenar kose

birlesim yerleri gibi su gecirimsizlik acisindan
zayif bélgelerde yalitim banti uygulanmalidir.

— Yuzeyde tayrot delikleri ya da kalip baglanti

yerleri varsa uygulamaya baslamadan,
demir cubuklar ve/veya plastik parcalar
bulunduklar yerden cikariimali, cikarilama-
digr durumlarda beton ytzeyinden minimum
2 c¢m icerden kesilerek Uzeri Newkim Tamir
Harci ile doldurulmalidir.

— Uyqulama yuzeyinin ozelligine bagl olarak,

gerekli gorulen durumlarda iki kat arasina
Newkim File konularak uygulama yapilabilir.

— File  takviyesi  gerektiren  durumlarda,

oncelikle bir kat uygulama yapilir ve
kurumadan Gzerine file serilir.

— Basincli suyun oldugu bolgelerde tiketim

miktari ve uygulama kalinhidi artinimalidir.

— Uyqulama sartlar degerlendirilirken gece -

gindiz sicaklik farkliliklarr mutlaka dikkate
alinmalidir.

— Uygulamayi takip eden 24 saat icerisinde

sicakhigin -~ +5°C’'nin - altina  dismesinin
mUmkin olabilecedi durumlarda, donmus
veya buzlanmasi erimekte olan yizeylerde
Newran NW-2K uygulamasi yapiimamalidir.

— Tam kuruma saglandiktan sonra Newran NW

NW-2K uyqulanmis yUzeyler gecikmeden
kapatilarak, dis sartlara karsi korumaya
alinmalidir.

— Newkim  NW-2K'nin  Gzerine  yapilacak

uygulamadan 6nce su yalitim katmani, Isi
yalitim levhalar, drenaj levhalar, geotekstil
kece vb. ile mekanik etkilerden, yizeyde
olusabilecek gerilimlerden korunmalidir.

Su Yalitim Sistemnleri 158

Uygulama Sartlan

— Saglam  olmayan yizeylere uygulama
yapilmamalidir.

— Eski yUzeylerin saglamhd ve tasiyiciligi
uygulama islemi 6ncesi kontrol edilmelidir.

— Uygulama esnasinda ve sonrasinda yuzey
hava akimlarindan korunmali ve su ile
temasi engellenmelidir.

— 24 saat icinde don tehlikesi olan, donmus
veya buzlanmasi erimekte olan yizeylerde
uygulanmamalidir.

— Sicak havalarda malzemenin direkt giines
isinlarina - maruz ~ kalmamasina  dikkat
edilmelidir.

— Asin rizgarl veya dogrudan giines géren
sicak yuzeylerde uygulama yapilmamali, bu
ortamlarda uygulama zorunlulugu varsa
baslamadan once ortam ve yUzey uygula-
maya hazir hale getirilmelidir.

— Yagmurlu havalarda uygulama yapiimamali,
uygulama yapilan yizey 24 saat sire ile
yagmurdan korunmalidir.

Uygulama Aletleri
Firca, Mala

Uyarilar & Oneriler

— Uron  kanstinldiktan  sonra kap ~ omrG
icerisinde kullanilmalidir.

— Uygulama esnasinda kap 6mrint doldurmus
urdnler kesinlikle kullanilmamalidir.

— Uygulama esnasinda drinin  bilesenleri
haricinde karisim icerisine yabanci herhangi
bir malzeme ilave edilmemelidir.

— Yanicl ve zehirli maddeler ihtiva etmedigin-
den, kapali yerlerde gtivenle kullanilabilir.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.
icerik Bitum emdlsiyonu - Cimento esasli toz karisim
inceltme Isitma ve inceltme gerektirmez
Karisim Yogunlugu 1,2 g/ml
Uygulama Sicaklig +5°C / +35°C
Kap Omrii 45 dakika
Yuzeyin Kuruma Saresi 2-4 saat
Tam Kuruma Suresi 3 gin

/@Jf‘@{"z ,,,,,,,,,,,,,, 0 Mtia N 0. Feroms N, Renk

‘\\ N Her siiriiste 700 gr/m? 1\\ & Cift bilesenli PE kova '\\ ' Rutubetsiz ve kuru ortamlarda T\\ 5. Siyah

iki kat uygulama yapiimalidir. takim halinde

uretim tarihinden itibaren 1 yil

24 kg sivi bilesen (alt béime)
ve 8 kg toz bilesen (list béime)




Newran

Solvent Bazl Bitim Astar

Uriin Tanimi
Su yalitiminda astar olarak kullanilan solvent
bazl bitim emlsiyonudur.

Kullanim Alanlan

— Temellerde,

— Temel kaziklarinda,

— istinat ve perde duvarlarinda,

— Zemin nemi ve sizinti sularina karsi yapilan
Newran Markali (Bitim Esash Solvent Bazli
/ NW 1K ) Likit Membran uygulamasinda
astar kat olarak kullanilir.

Avantajlan

— Kullanima hazirdir,

— Cok cabuk kurur.

— Eksiksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakasi
olusturan Newran Markali (Bitum Esasli
Solvent Bazli  / NW 1K ) Likit Membran
malzemesinin yardimc Grantdir.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Kaplanacak yuzeyin temiz ve saglam olmasi
gereklidir.

— Yapismaya ters etki yapacak tim yabanci
maddeler temizlenmelidir.

— Catlaklar ve bosluklar Newim Tamir Harci ile
onarilmalidir.

Uygulama Detaylan

— Uygulama yapilacak yerin sadece su ile
temas eden tarafina uygulanir.

— Hazir bir malzemedir.

— Firca, rulo ve ile uygulanabilir.

— Kuvvetli yapisma saglamak, tozdan arnndir-
mak ve uygulamanin 6mrind uzatmak icin
astar olarak kullanilabilir.

—Bir kac kat uygulama yapilacak hallerde
katlar arasinda birer giin beklenmelidir.

Su Yalitim Sistemleri

inceltme
— Isitma ve inceltme gerektirmez.
— Soguk uygulanmalidir.
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Newran

Depolama

— Ustt kapali mekanlarda +5/+35°C
sicakliklarda ve dik bir sekilde depolanma-
hdir.

— Eger acikta uzun bir stre depolanmalari
gerekiyorsa, gines isinlarindan korunmalari
icin Uzerlerinin ortdlmesi gerekmektedir.

Teknik Bilgi
icerik
inceltme
Karisim Yogunlugu
Uygulama Sicakligi
Kuruma Suresi
Tam Kuruma

,@\ Tiiketim ,
\ N Her siirtiste tek katta 250 gr/m* N U527 17 kg. Teneke
iki kat uygulama yapiimalidir.

Su Yalitim Sistemleri

Uygulama Aletleri
Firca, rulo, puskirtme tabanca

Uyanlar & Oneriler

— Direk ates ile temas ettirmeyiniz.

— Solvent icerdiginden uygulama sirasinda
sigara icilmez,ates yakilmaz ve kivilcim
uretibilecek aletler kullaniimaz.

— Kova kapagdi acik birakilmamalidir.

— Goze ve cilde temas ettirmeyiniz.

Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.

Bitum emulsiyonu

Isitma ve inceltme gerektirmez
1-1,2 g/ml

+5°C / +35°C

12 saat

24 saat sonra

5. RafOmrii N
g

R / .’ Rutubetsiz ve kuru ortamlarda R R
- iretim tarihinden itibaren 1 yil
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Newran

Su Bazl Bitim Astar

Uriin Tanimi
Su yalitiminda astar olarak kullanilan solvent
bazli bitim emlsiyonudur.

Kullanim Alanlan

— Binalarin temel ve bodrum perdelerinde,

— Nem gecirimsizlik malzemesi olarak,

—Teras, cat, mutfak, banyo vb. kuru veya
nemli detaylarda su yalitm malzemesi
olarak,

— Bitumlu kaplamalar altina astar olarak

Avantajlan
— Kolay ve hizli uygulanir.
— Derzi yoktur, ek olusturmaz, kalici nem ve su
— gecirmeyen bir kaplama olusturur.
— Dusey ylzeylerde akma yapmaz.
— Kullanimi pratiktir.

Yiizeyin Hazirlanmasi

— Yaliim yapilacak yuzeylere astar uygulama-
dan énce yuzey dizqginligu, yizey kurulugu
ve temizligi yeterli bir egim sapinin oldugu
kontrol edilmelidir.

— Sivri uclar ve koseler yuvarlanmalidir.

Uygulama Detaylan

— Kullanima hazirdir.

— Kapagi actiktan sonra uygulama yapilabilir,
fakat gerektigi taktirde (Grin Gretim tarihin-
den itibaren 5-6 ay sonrasinda uygulamalar-
da, Uriin viskozitesinin yikselmesi durumun-
da) 300-400 devir/dak. karistirici ile 3-4 dk.
kanistinlmasi  GrinG uyqulamaya elverisli
hale getirir.

— Metrekareye 400 gr. olacak sekilde firca veya
tabanca ile ylzeye uyqulanir. Tam kuruma
oluncaya kadar beklenir.

— Gerekli oldugu taktirde 3/1 oraninda su ile

Su Yalitim Sistemleri

inceltilerek kullanabilirsiniz.

— iklim kosullanna bagl olarak yaklasik 12
saatte kurur.

— iki kat uygulamalarda ilk kat tam kurumadan
diger kat surulmemelidir.

— Membran yapistirma isi astar tamamen
kuruduktan sonra baslatilir,

inceltme
— Isitma ve inceltme gerektirmez.
— Soguk uygulanmalidir.
— Suile 1/3 oraninda inceltilip uygulanir.

Depolama

— Usti kapali mekanlarda 0-35 °C sicakliklarda
ve dik bir sekilde depolanmalidir.

— Eger acikta uzun bir sire depolanmalari
gerekiyorsa, gunes isinlarindan korunmalari
icin Uzerlerinin ortalmesi gerekmektedir.

162



Newran Su Yalitim Sistemleri 162

Uygulama Aletleri
Firca, rulo, puskirtme tabanca

Uyanlar & Oneriler

— ikinci katin da tam kurumasini sagladiktan

— sonra bittmlu kaplamanin Gzeri giines, don,
yagmur, gormeyecek sekilde inci bir sap
ortasu, polistren tabaka, drenaj levhalari gibi

— ortulerle kapatilmalidir.

— Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak
tutulmali, goz ve deri ile temasinda su ile
ivice yikanip doktora basvurulmalidir.

— Kanalizasyona kesinlikle dékmeyiniz.

— Uyqulama bittikten sonra kullanilan aletler
kurumamis ve Gzerindeki Grinler heniz
taze iken su ile temizlenmelidir.

— Kuruduktan sonra ise temizleme islemi
tiner ile yapilmalidir.

— Kova kapagdi acik birakilmamalidir.

— Goze ve cilde temas ettirmeyiniz.

Teknik Bilgi Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.
icerik Bitum emulsiyonu
inceltme Suile 1/3 oraninda inceltilir.
Karisim Yogunlugu 1-1,2 g/ml
Uygulama Sicakligi +5°C / +35°C
Kuruma Suresi 12 saat
Tam Kuruma 24 saat
PN Tiiketim 25 Ambalaj 25 Raf Omrii 25\ Renk
'@’LYL’;&'}@ bagholaraktek R @ ’z}’kg}.}:n}_»ke’ R > ) Rutabetsiz ve kuru ortamlarda R \Q‘,)’s’&a’h’
katta 400 gr./ m? tiretim tarihinden itibaren 1 yil

iki kat uygulama yapilmalidir.
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