Newkim Yapistirma Harclari

Gaz Beton,
Tugla Orgi Harc

Uriin Tanimi — Orme islemi sirasinda kolon ve perdelerin
Cimento esasl, gaz beton, tugla malzeme- gaz beton bloklara birlesimi gaz beton
leri ile duvar orulmesi icin kullanilan hazir yapistinicl ile saglanmalidir.
harc. —ilk sira cimentolu harc ile terazisinde
oralmelidir.
Kullanim Alanlan — Gaz beton blok yuzeyleri uygulama 6éncesi
—Su emme orani yiksek gazbeton ve tugla mutlaka su ile nemlendirilmelidir.
gibi yapi elemanlariyla duvar orilmesinde — ilk sira gazbeton blok, yapi harci ile temas
kullanilir. eden alt ve yan yuzeyleri su ile islatilarak
— Ortlen duvar yizeylerin tesviyesi, bosluk ve oralar.
catlaklarin doldurulmast icin uygundur. — Diger siralarin orulmesinde  gazbeton
blogunun islatilmasina gerek yoktur.
Uygulama Yiizeyleri — Gazbeton yapistirici yizeye mala veya 10x10
ic ve Dis Mekanlarda; genisliginde tarakl mala ile uygulanir.
— Gazbeton — Uyqulama esnasinda yatay ve disey derzler
—Tugla maksimum 3 mm. olmalidir.
Avantajlan Tiiketim
— Yuksek yapisma mukavemetine sahiptir. Tugla Ebadi Tiiketim
— Kolay taraklanabilir. 20x50x20 cm 5-6kg/ m?
— Zaman ve iscilikten tasarruf saglar. 20x70x20 cm 6-7kg/ m?
30x50x15 ¢cm 3-4kg/ m?
Yiizeyin Hazirlanmasi 30x50x20 cm 4-5kg/ m?
Uygulama oncesi yazey kalip yagi, boya, toz 30x70x20 ¢cm 5-6kg/ m?
ve aderans  disirici  maddelerden
temizlenmelidir. GAZBETON BLOK TUKETiMm,
GENISLIGI (cm) kg/m2
Haran Hazirlanmasi 85 2
—Gaz Beton, Tudla Orgi Harcr tercihen o 2
elektrikli karistirict ile karistilir 10 25
—6-7 It. su 25 kg. torba harc hazirlanirken; 12,5 3
plastik kaba 6nce su doldurulur, sonra gaz 135 8
beton yapistirici eklenerek karistirilir. " 3.5
— 5 dakika beklenir sonra yeniden kanistirilir 1175;5 445
Uygulama Detaylan 20 5
— Hazirlanan harc yatay ve disey yuzeylere 225 5
tarakla uygulanir. 25 6
— Yerlestirilen gaz beton blok Gstten ve yandan 27,5 6.5

tokmaklanarak oturtulur. 30 7




Uygulama Sinini

Newkim

— Ahsap yuzeylerde, metal yuzeylerde, boyali
ve neme maruz yizeylerde uygulanamaz.
—Belirtilen uygulama vyizeyi ve kullanma

talimati disina cikmayiniz

Uygulama Sartlan

—Ortam sicakhigr +5 °C ile +35 °C arasinda

olmalidir.

—Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde don tehlikesi olan yuzeylerde

uygulanmamalidir.

—Direkt gunes, kuvvetli rizgar altinda veya
sicak yuzeylerde uygulanmamalidir.

—Hazirlanan harg icerisine hicbir malzeme
(kirec, cimento, alci vb.) ilave edilmemelidir.

—Kullanim stresi gecmis harclar, su veya kuru
harc ile kanstinlip tekrar kullanilmamalidir.

Teknik Bilgi
GOranum
Toz Yogunluk
Su Karisim Orani
Dinlendirme Siresi
Kap Omri
Kullanilabilme Suresi
Basinc Dayanimi
Yangina Tepki Sinifi
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Yapistirma Harclari

Uygulama Aletleri
El mikseri, Tarakli mala, Tokmak

Uyarnilar & Oneriler

— Kaptaki kullanim stresi gecmis veya
kabuklasmis harc atiimalidir.

— Actk ambalaj 7 gun icerisinde tuketilmelidir.

— Uygulama sonrasinda, kullanilan tim aletler
kurumadan su ile yikanmalidir.

Teknik Bilgiler 25°C’de ve hava sicakligi %50 bagil nem ortamina goredir.

\ Ambalaj

)

' 25 kg. Kraft Torba

Gri Renkli ince Toz

1.65 kg/Lt. (£ 0.1)

6-7 It. su / 25 kg. Toz

5 dakika

Yaklasik 2 saat

En fazla 2 saat

=10 N/mmz2 (28 gin) (M10)
Al

uretim tarihinden itibaren 1 yil
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