Newkim Tamir ve Zemin Sistemleri

Kuvars Agregali
Yiizey Sertlestirici

Uriin Tanimi celik mala veya tepsi perdahi ile perdahlan-
Taze beton yUzeylere monolitik olarak mamal, tahta mala ile dizeltilmis olmalidir.
uyqulanan, ozel tip cimento, sert kuvars
agrega, kimyasal katkilar, 6zel renklendirici Harcin Hazirlanmasi
pigment ve polimer katkilardan olusan, — Taslyicl betonun Gzerine cikildiginda 3mm
asinmaya dayanikli yuzey sertlestirici toz bir derinliginde ayak izi kalacak sekilde prizini
harctir. alincaya kadar beklenmelidir.
— Ano genisligi ve tuketim miktarlarina gore
Kullanim Alanlan Kuvars agrealli yuzey sertestirici torbalari
AQiryogunlukta trafik yuklerinin altinda anolarin kenarlarina dizilmelidir.
yizeyde asinma direnci istenen ic ve dis — Butun yizeye kullanilacak yizey serlestiri-
mekanlarda uygulanir. cinin 2/3'0 serpme metodu ile dagitilir.
— Malzeme yuzeye obekler halinde
Uygulama Yiizeyleri birakilmamalidir. MUmkan oldugunca homo-
ic ve dis mekan zeminlerde ; jen bir dagilim saglanmalidir.
— Depolar, — Ayrica 0rin icindeki agregalarin ayrismamasi
— Atélyeler, icin uzak mesafelere serpme yapilmamalidir.
— Otopark alanlar, — Bu islem elle veya 6zel serpme ekipmanlari
— Servis istasyonlar, ile yapilabilir.
— Oto yikama alanlari, — Serpilen malzeme ile betonun suyunu
— Stpermarketler, cekerek renk degistirmesi beklenmelidir.
— isyerleri, — Uyqulama yapilacak betonun yuzeyi, Kuvars
— Benzin istasyonlari, Agregall Yuzey Sertlestiricisinin ihtiyaci olan
— Ucak hangarlarinda. nemi alabilecegi kadar islak olmalidir.
— Beton yuzeyinin geredinden fazla nemli
Avantajlan oldugu durumlarda Kuvars Agregali Yuzey
— Duzqun, parlak ve homojen yuzey elde Sertlestirici taze betonun icinde kaybolacak
edebilme imkani. ve etkinligini yitirecektir. Eger yuzey geregin-
— Mekanik yuklere karsi agsinmay! onler. den fazla kuru ise trun ihtiyaci olan
— Darbelere karsi direnci artirir. hidratasyon suyunu alamayacak dolayisiyla
— Yuzey tozumasini geciktirir. istenen mukavemetlere ulasamayacaktir.
— Taslyici betona kolay uygulama imkani verir. — Homojen sekilde serpilen ve suyu cekerek
— 3 farkli renk secenedi mevcuttur. rengi degisen yuzey sertlestirici disk perdahi
ile betona yedirilir. Kalan 1/3 10k miktarda
Yiizeyin Hazirlanmasi taze beton vyizeyine serpilir ve disk
— Newkim Kuvars Agregall Yuzey Sertlestirici perdahiyla perdahlanir.
uygulanacak alanin tasiyici betonu en az (25 — Perdahlamadan sonra bicak perdahina gecilir
sinifinda olmalidir. ve istenilen parlaklik elde edilene kadar

— Uyqulama vyapilacak taze betonun vyiizeyi isleme devam edilir.




Newkim

Uygulama Sartlan

— Ortam sicakhgr +5 °C ile +35°C arasinda
olmalidir.

— Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda,
kuvvetli rizgar veya gines altinda uyqulama
yapilmaktan kacinilmalidir.

— 24 saat icerisinde don tehlikesi olan
yUzeylerde uygulanmamalidir.

Teknik Bilgi
Gorunum
Toz Yogunluk
Darbe Dayanimi (LA)
Uygulama Sicaklig
Asinma Dayanimi
Sertligi
Basinc Dayanimi
Egilme Dayanimi

3-5kg/m?

,@LTﬁketim 2N Ambalaj
b N V' Yiizeye bagh olarak R \@/ 25 kg. Kraft Torba

Tamir ve Zemin Sistemleri

Uygulama Aletleri
Serpme ekipmanlari, perdah tepsisi, perdah
bicadi, helikopter.

UYARILAR VE ONERILER

— Uyqulama  sonrasi  ylzeyin  suyunu
istenenden cabuk kaybetmemesi icin kir
malzemesi SBR-404 Kir Sivisi uygulanma-
Iidir.

— Uyqulama sirasinda malzeme Gzerine su
atilmamalidir.

— Hazirlanan harc icerisine hicbir malzeme
(kirec, cimento, alci vb.) ilave edilmemelidir.

— Kullanim stresi gecmis harclar, su veya kuru
harc ile kanstinilip tekrar kullanilmamalidir.

— Uzun sire ginese maruz kalmis cok sicak
veya  donmus  yUzeylere  uygulama
yapiimamalidir.

— UrGnin dayaniklihgr  acisindan  uygulama
sonrasi 7 gun icinde yuzey belirli araliklarla
sulanmalidir. (Kar sivisi kullanilmamissa).

— Belirtilen uygulama yuzeyi ve kullanma
talimati disina cikmayiniz.

— Solumayiniz, goze temasinda bol su ile
yikayiniz, gerekirse doktora basvurunuz.

— Cimento  esasli  malzeme  oldugundan
uygulama esnasinda eldiven kullaniimalidir.

— Ambalajli Grin nemli ortamlarda
saklanmamalidir.

Teknik Bilgiler; 23°C (+2°C)'de %55 (+5°C) bagil nem ortamina goredir.

Gri, kirmizi, yesil renkli

1,65 - 1,75 kg/ m?

%30-40 agirhik kaybi

+5°C ile 35°C arasl

7 cm3 / 50 cm? Bohme metodu ile
7 Mohs.

> 65N /mm?2

> 8 N/mm?
y \\, Raf Omrii , Renk
B &' Rutubetsiz ve kuru ortamlarda \ 5 Gri

- dretim tarihinden itibaren 1 yil - Kirmizi

Yesil
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